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«Materialshunoslik  va  konstruksion materiallary  fanining
yaratilishiga va rivojlanishiga ulkan hissa go‘shgan alloma Abu Rayhon
Beruniy xorijty mamlakat olimlaridan M.V. Lomonosov, VL
Mendeleyev, P.P. Anosov, DK. Chernov  hisoblanadi.
«Materialshunoslik fani» taraqqiy etishiga katta hissa qo‘shayotgan
olimlar M.S. Kurnakov, A.A. Baykov, L A. Time, E.O. Paton, R.Austen,
G.Gou, P.Gerens, F.Osmand, hozirgi kunda Villiam D. Callister, Jr.
David G. Rethvich hamda o‘zbek olimiaridan V.A Mirboboyev,
R Fozlov, To‘raxonov, A.A Muxamedov, F R.Norxodjayev,
S Nurmurodov va boshqalar.

Hozirgi vagtda fan - texnika taraggivoti natijasida yangidan - yangi
materiallar yaratilmoqda, ishlab chiqarishning yanada samarali usullari
kashf etilmogda. Metall ularning qotishmasidan boshqa kompozitsion va
metallmas materiallardan keng foydalanilmoqda. Ozbekiston yerlarida
rudadan metall olish 4 ming yildan ziyod tarixga ega. Qadimda misdan
turli bezak buyumlar tayyorlangan. Keyinroq rudali metallar ~ qalay,
kumush, oltin va boshqalami eritish, quyish va qizdirib ishlash
o‘zlashtirilgan. Dastlabki tanga pullar zarb qilingan. Ilk o‘rta asrlarda
Farg‘ona, Zarafshon, Chirchig, Ohangaron vodiylaridagi bir gancha
shaharlarda zargarlik, misgarlik, temirchilik, degrezlik, rixtagarlik
rivojlandi. Rux, surma, margimush, vismut, kobalt kabi rangli metallar
ma’lum bo‘lmasada, ularning qotishmalaridan keng foydalanilgan.
Respublikada metallurgiya sanoatining yetakchi tarmogqlaridan biri
rangli metallurgiya hisoblanib uning hissasi 16,9%ni tashkil etadi.
Rangh nodir va gimmatbaho metallar (oltin, mis, qo‘rg‘oshin, rux,
volfram, molibden, simob va boshgalar.) konlari, Qoramozor mis-
go‘rg‘oshin-rux koni, Obirahmat, Bgirchmulla, Oqtuz, Takob, Ingichka,
Qo‘ytosh, Langar rangli metallar, Chodak, Zarmitan, Marjonbuloq,
Kauldi, Kokpatas, Qizilolmasoy oltin, Qo‘rg‘oshinkon, Oltintopgan
qo‘rg ‘oshin-rux, Qalmoqqir mig konlari va boshqalar topitib, ular sanoat
miqyosida o‘zlashtirilishi bilan rangli metallurgiya sanoati shakllandi va
respublika rangli metallar ishlab chiqarish bo‘yicha jahonda oldingi
o‘rinlardan birini egallagan mamlakatga aylandi.

Materialshunoslik ~ va  konstruksion  materiallar  fanining
muvaffagiyatt  uning  strukturasini  yaxshilash,  buyumlaming
konstruksiyalarini yasashda materiallarni qayta ishlashning samarali
usullarini kashf etish hamda uni takomillashtirishdan iboratdir.



I BOB. MATERIALSHUNOSLIK VA KONSTRUKSION
MATERIALLAR FANINING RIVOJLANISHI VA MEHNAT
TA’LIMIDAGY O‘RNY

Materialshunoslik va konstruksion materiallarni o‘rganish,
fanning maqsad va vazifalari

Materiallar bizning hayotimizda ko‘pchilik o‘ylaganidan ko‘ra
chuqurroq o‘rin egallaydi. Kundalik hayotimizdagi zarur elementlar
transport, uy-joy, aloqa vositalari, oziq - ovqat ishlab chiqarish,
bularning barchasi u yoki bu darajada kerakli materiallarni tanlashga
bogliq. Tarixdan ma’lumki, jamoatchilikning yuksalishi va
rivojlanishi  insonlarning mavjud talablarini qondirish uchun
materiallarni ishlab chigarish va qayta ishlash bilan bog‘liq. Avvalgi
davrlar hattoki insonlar ishlatishni o‘rgangan materiallar nomlari bilan
nomlangan — tosh davri, bronza davri, temir davri.

Insoniyat paydo bo‘lishining erta davrlarida insonlar juda kam
sonli materiallardan foydalanganlar. Bular tabiatda mavjud tabiiy
materiallar — toshlar, daraxt, loy, hayvon terisi va boshqalar edi. Vaqt
o‘tib odamlar tabiiy mahsulotlarni o‘mini bosuvchi materiallarni
ishlab chigarishni o‘rgandilar. Bular keramika va turli metallar ya’ni
yangi materiallar edi. Keyinchalik aniglanishicha, materiallarning
tarkibida termik ishlash natijasida yoki turli go‘shimchalar go‘shilishi
natijasida o‘zgarish yuzaga kelar ekan. U vaqtlarda materiallar juda
kam miqdorda ishlatilgan materiallarni ishlatilish hajmi wularni
ishlatish maqsadi va material sifitiga ko‘ra aniglangan. Olimlarning
ta’kidlashicha, tarkibiy elementlar va materialni tashkil etuvchilari
orasida bog‘liglik mavjud. Ushbu qarashlar taxminan 100 yil avval
vujudga kelgan bo°lib, buning natijasida insonlar materiallar tavsifini
baholashni o°‘rgandilar. Buning bari minglab maxsus tarkibli
materiallarni vujudga kelishiga olib keldi va eng muhimi murakkab
zamon talablarining qondirilishiga sabab bo‘ldi. Bizning davrda ham
foydalanilayotgan materiallar sirasiga metallar, polimerlar, shisha va
tola kiradi.!

Fanning maqsadi - talabalarga metall va metalmas
materiallarning tuzilishi, ularning xossalari, qotishmalar nazariyasi,

! Materials Science and Enginesring An introduction William D. Callister, Jr. David G, Rethwisch 2-b mazmun
mohiyatidan foydalanildi
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qora va rangli metallar, metalmas materiallar, hamda metallarga
termik va kimyoviy termik ishlov berish, metallarning zanglashini
oldini olish, konstruksion materiallarni ishlab chigarish usullari,
ularning xossalarini yaxshilash hamda detallar tayyorlash to‘g‘risida
asosiy tushunchalar berish.

Hayotimizni  yaxshilashga xizmat gilayotgan zamonaviy
texnologiyalarning ravnaqi mavjud materiallarga bog‘liq. Material
turini aniglash yangi texnologiyalaming rivojlanishiga xizmat qiladi.
Masalan, avtomobilsozlik sanoati po‘latlar va shu kabi boshga
materiallarning qayta ishlanishisiz vujudga kelmas edi. Bizning
davrimizda sanoat ko‘p sonli murakkab elektron qurilmalar,
yarimo‘tkazgich materialidan foydalanilgan komponentlar ishlatilishi
hisobiga rivojlanmoqda. Oliy o‘quv yurtlarida tahsil olayotgan
talabalar konstruksion materiallarning strukturasi va xossalarini,
shuningdek, bunday materiallar ishlab chiqarish va ularni ishlatishning
ilmiy, texnikaviy asoslarini bilishlari lozim.

Fanning asosiy vazifalari — quyidagilardan iborat: xomashyo va
mashina detallarini yasash va ishlov berishning texnologik usullarini
qo‘llanish sohalarini o‘rganish; talabalarda materiallaming zamonaviy
texnikadagi o‘mi, ilm va fan jamiyatning bevosita ishlab chiqaruvchi
kuchi, metall va metallmas materiallarning turlari, material tanlash va
uni baholash kriterivasi hagida zarur bilim va ko‘nikmalar hosil
qilishdir.

Ta’lim tizimi oldiga qo‘yilgan eng asosiy vazifa yuqori malakali
texnik kadrlarni tayyorlash darajasini yanada ko‘tarishdan iborat. Bu
vazifani bajarish uchun asosiy e’tibor o‘qitish jarayonining o‘zini
yanada takomillashtirishga va  ofquvchilarm  tarbiyalashga
qaratilmog‘i lozim, bu esa o°‘z navbatida o‘qituvchilarning pedagogik
hamda metodik mahoratiga va tayyorgarligiga bog‘liq bo‘ladi. Shu
sababdan fan va texnika tez sur’atlar bilan rivojlanayotgan hozirgi
sharoitda har bir pedagogning asosiy vazifasi — yosh texnik kadrlarni
hozirgi zamon mashinasozlik va gqishloq xo‘jalik mashinasozligi
sanoatining talablariga muvofiq, mashina, mexanizm va detallar ishlab
chiqarishda konstruksion materiallar texnologiyasi fanining to‘liq
o‘zlashtirilgan holda ilmiy axborotlarni yaxshi tushunadigan,
bilimlarni mustaqil o‘zlashtira oladigan va ulardan o‘z ishida
foydalana oladigan qilib tarbiyalash maqgsadida o‘qitishni yangi
pedagogik texnologiyalar asosida har tomonlama takomillashtirishdir.
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Yugqorida aytilgan tadbirlardan yana biri, konstruksion materiallar
texnologiyasi fanidan talabalarga bilim berishni tubdan yaxshilashdir.
Talabalar mashgulotlar jarayonida materiallarming ichki tuzilishi va
xossalarini va ularga ishlov berishni o‘rganadilar.

Ilmiy-texnika taraqqiyoti tufayli zamonaviy mashinalarni ishlab
chiqarishda o‘z kasbini yaxshi egallash bilan birga umumiy ta’lim
fanlarini yaxshi biladigan hamda texnik tayyorgarlikka ega bo‘lgan
texnik mutaxassislarga talab ortib bormoqda. Shu sababdan nazariy
darslarda hamda amaliy-tajriba mashg‘ulotlarida talabalarda texnik
fikrlash hamda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish zarur.

Talabalarga  konstruksion materiallarni  ishlab  chiqarish
texnologiyasi, cho‘yan va po‘lat ishlab chiqarish texnologiyasi, asosiy
uskunalaming tuzilishi hamda bu sohada joriy qilinayotgan ilg‘or
texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbiq etilishiga ijodiy yondashish
o‘rgatiladi.

Kimyo, fizika, mexanika kabi fanlarning muvaffaqiyati natijasida
materiallarning ichki tuzilishlari o‘rganila boshlandi.
Materialshunoslik fanining keyingi taraqqiyoti ham shu fanlarning
erishgan yutuqlariga bog‘liqdir. Hozirgi vaqtda fan-texnika taraqgiyoti
natijasida  yangidan-yangi  materiallar  yaratilmogda, ishlab
chiqarishning yanada samarali usullari kashf etilmoqda.

Materialshunoslik fanining muvaffaqiyati strukturani yaxshilash,
buyurnlarning  konstruksiyalarini yasashda materiallarni  qayta
ishlashning  samarali  usullarini  kashf etish hamda uni
takomillashtirishdadir.

Metallarning kristallanishi, metall allotropik shakl
o‘zgarishlari
Kristall panjaralaming tuzilishiga ko‘ra qattiq jismlar kristall va
amorf qattiq jismlarga bo‘linadi. Kristall jismlar gizdirilganda ma’lum
temperaturagacha (suyuqlanish temperaturasigacha) qattigligicha
goladi. Amorf jismlar gizdirilganda katta temperatura oralig‘ida
yumshaydi; avval ular qovushqoq bo‘lib, so‘ngra suyuq holatga o‘tadi.
Barcha metallar va ularning qotishmalari kristall jismlardir.
Noshaffoflik, valtiroqlik, yaxshi elektor va issiglik o‘tkazuvchanlik,
plastiklik, shuningdek ko‘pgina metallar uchun payvandlanish
xususiyati kabi xarakterli belgilar deb ataladi. Bundan 200 yil avval
rus olimi M.V.Lomonosov tomonidan metallarga berilgan quyidagi
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ta’rif o‘zining tashqi, valentli elektronlarini berish ularga xos
xususiyatdir. Bu metall atomlarida tashqi elektronlar uning yadrosi
bilan mustahkam bog‘langani holda metallmas elementlarda bunday
elektronlar ko‘p (5-8 ta) bo‘ladi.

Kimyoviy toza metall elementlari (masalan, temir, mis, alyuminiy
va boshqalar) ancha murakkab moddalar hosil qilishi mumkin.
Ularning tarkibiga bir necha metall-elementlar, ko‘pincha sezilarli
darajada metallmas-elementlar kirishi mumkin. Bunday moddalar
metall gotishmalari deb ataladi. Qotishma hosil qiluvchi elementlar
komponentlar deb ataladi.

Metallarning kristall strukturasini bayon qilish uchun kristall
panjara tushunchasidan foydalaniladi. Kristall panjara bu xayoliy,
fazoviy tur bo‘lib, uning tugunlarida metall hosil giluvchi atomlar
(ionlar) joylashadi. Amorf jismlar (oyna, plastmassalar)da esa kristall
jismlardan farqli ravishda atomlar fazoda betartib tarzda joylashgan.

)

1.2— rasm. Yogqlari markazlashgan kub elementar yacheykaning tasviri:

a - qattiq sferalardan tashkil topgan yakka yacheyka; b —yakka yacheykaning kristall

panjaradagi modeli; v — juda ko*p atomlardan tashkil topgan kristall hajmi

Metallda kristall panjara quyidagicha shakllangan. Metall suyuq
holatdan qattiq holatga o‘tayotganda atomlar orasidagi masofa
gisqaradi, ularning o‘zaro ta’sir kuchi esa ortadi. Atomlarning o‘zaro
ta’sirlashish xarakteri ularning tashqi elektron qobiglarining tuzilishi
bilan aniqlanadi. Atomlar yaqinlashganda bu atomning musbat
zaryadlangan yadrosiga o‘tishi va hakozo natijasida tashqi qobiqda
joylashgan elektronlarning o‘z atomga tegishli bo‘lmagan erkin
elektronlar hosil bo‘la boshlaydi. Shunday qilib, qattiq holatdagi
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metall erkin elektronlar bilan qurshab olingan musbat zaryadlangan
ionlardan tashkil topgan strukturadan iborat bo*ladi.

Kristallik qattiq jismlarning ko‘pgina xossalari aynan moddaning
kristall strukturasiga bog‘liq bo‘ladi, ya’ni undagi atom, ion yoki
molekulalarning  bir-biriga nisbatan fazoda qanday tartibda
Joylashganiga bog‘liq. Uzoq tartibda joylashishga ega bo‘lgan juda
ko‘p turli kristallik strukturalar mavjud. Bunda metallarga xos bo‘lgan
oddiy struktura turlari bo‘lsa, keramika va polimerlarda esa juda
murakkab struktura turlari kuzatiladi.! Kristallik strukturalarni ko‘rib
chigishda ulardagi atomlar (ionlar) qattiq sigilmaydigan aniq
diametrga ega bo‘lgan sfera shaklda tasavvur qilinadi. Aynan shu
qgattiq sfera atomning modeli bo‘lib moddadagi sferalar bir-biriga,
ya’'ni qo‘shni sferalarga tegib turgan holda turadi. Misol tariqasida 1.2
— rasmda oddiy metallga tegishli bo‘lgan shunday turda joylashgan
model keltirilgan. Bunday aniq holatda barcha atomlar bir xil deb
qabul qilingan. Ba’'zi hollarda kristall strukturalami ta’riflashda
panjara degan ibora qo‘llaniladi, bu ibora atomlarning uchta o‘Icham
bo‘yicha bir-biriga nisbatan joylashish o°‘rnini ko‘rsatib beradi.

Metallarga bog‘lanish eclektrostatik kuchlar bilan amalga
oshiriladi. Tonlar va erkin elektronlar o‘rtasida elektrostatik tortishish
kuchlari hosil bo‘ladi, bu kuchlar ionlarni to‘plab turadi. Metall
zarralari orasidagi bunday bog‘lanish metall bog‘lanish deyiladi.?
Metallardagi bog‘lanish kuchlari ionlar bilan elektronlar orasidagi
o‘zaro itarish va tortilish kuchlari bilan belgilanadi. lonlar bir-biridan
shunday masofada turadiki, bunda o‘zaro ta’sir etuvchi potensial
energiya miqdori minimal bo‘ladi. Metallda ionlar ma’lum tartibda
joylashib, kristall panjara hosil qgiladi. Ionlarning bunday joylashishi
ularning valentli elektronlar bilan o°zaro ta’siri hisobiga ta’minlanadi.

Valentli elektronlar ionlarni kristall panjarada ushlab turadi.

Eng asosiy metallar (taxminan 90 foiz), uch zich billur tuzilmalar
kirib qotishma ustiga sulfid: tana-markazli (BCC) (1.3a-shakl), yuzi-
markazli (FCC) kub (1.3b-shakl) Kub, va olti burchakli yopiq
qadoglangan (HCP) (1.3c-shakl). HCP tuzilishi shakl oddiy olti
burchakli kristall strukturasi bir zichroq o‘zgartirish hisoblanadi.

! Materials Science and Engineering An infroduction William D. Callister, Jr. David G. Rethwisch 47-b mazmun
mohiyatidan foydalanild:.
* Materials Science and Engincering An introduction William D. Callister, Jr. David G. Rethwisch 53-b mazmun
mohiyatidan foydalanildi
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Atomlar bir-biri bilan yanada yaqginroq mahkam birlashadi va rishta
bo‘lib, energiya ozod etiladi, chunki metallar bu qalin gadoglangan
tuzilmalarida sulfid. Shunday qilib, zich gadoglangan tuzilmalarda
pastki va yanada barqaror energiya kelishuvlar mavjud.!

|
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1.3 rasm. Moddaning kristall strukturasi

lektronlar
aylanma  harakat
giladi. Bunda

elektron va protonlar elektor zaryadiga ega bo‘lib, ularning zaryadi
1,60 - 10" Kulonga teng. Neytronlar elektor jihatidan neytral bo‘ladi.
Atomdagi barcha zarrachalarning massasi juda kichik. Masalan, proton
va neytronning massasi taxminan bir xil bo‘lib, u 1,67 10 kg.
Elektronning massasi undanda kichik bo‘lib, bor yo‘g‘i 9,11 - 10%'kg

ni tashkil etadi.

! William F Smith Foundations of materials science and engincyering, 2013. 7-Mazmun mohiyatidan

foyvdalanildi.
* William F.Smith Foundations of materials scicnce and engincyering, 8-b mazmun
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Har qanday element o‘zining atom ragam (Z) o‘lchami bilan
xarakterlanadi.

Elektor neytral atomlarning, yoki butun atomning ragami undagi
clektronlar soniga teng. Barcha tabiatda uchraydigan atomlarning
raqami vodoroddan boshlab 1 dan va juda og‘ir element urangacha 92.
Har ganday atomning atomar massasi (A) uning yadrosini hosil
qiluvchi proton va neytronlar massasining yig‘indisiga teng. Har bir
kimyoviy izatoplari atom massasi massa atom birligi (mab) mol
clementda protonlarning R soni bir xil, ammo neytronlarning N soni
har xil bo‘lishi mumkin. Bir xil elemetga tegishli bo‘lgan atomlar bir-
biridan fagat neytronlar soni bilan farq qiladigan bo‘lsa, ularga shu
clementning izatoplari deyiladi. Barcha kimyoviy elementlarning atom
massasi shu elementga tegishli bo‘lgan barcha izatoplarni atomar massa
yig'indisining o‘rtacha olingan qiymatiga teng. Atom massasini
belgilash uchun nisbiy massa atom birligi degan tushuncha kiritilgan
bo‘lib, u (mab) tarzda belgilanadi. Bu belgilanish quyida keltirilgan
holda hosil bo‘lgan qotishmalardan tayorlangan detall asbob va
boshqalarning zarur kerakli tomonga o‘zgartirib bo‘lmaydi.!

Metallning atom kristall panjaralarida musbat ionlar muayan
tartibda joylashgan bo‘ladi.

Metallni kristallanish tuzilishi rentgen nurlari orqali o‘rganiladi.

Metallar, har ganday modda kabi, sharoitga garab uch xil agregat
holatda, qattiq, suyuq va gaz holatlarda bo‘ladi. Sof metall bir agregat
holatdan ikkinchi agregat holatga ma’lum temperaturadagina o‘tadi.

Qattiq holatda metall zarrachalari muayan tartibda joylashgan
bo‘ladi, bu zarrachalaming bir-birini tortish kuchi o‘zaro muvozanatda
turadi, natijada qattiq jism o‘z shaklini saglaydi.

Gaz holatda metall zarrachalari tartibsiz harakatlanadi, bir-birini
itaradi, natijada metall gaz imkoni boricha hajm olishga intiladi.

Suyuq holatdagi metall zarrachalarining ozroq qismi betartib
joylashgan bo‘lib, bu joylashuv issiqlik ta’sirida goh cho‘zilib, goh
tiklanib turadi.

Qattiq holatda barcha metallar va ularning qotishmalari kristall
jismlardir.

Metallarda kristall panjarani atomlar zichligi eng ko‘p bo‘lgan
tekisligi kristallografik tekkislik yoki atomlar tekisligi deb ataladi.

' Materials Science and Engineering An introduction William DD, Callister. Jr. David G. Rethwisch 2-b.
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Kristall panjarani shakliga qarab uning kristalografik tekisligi bitta yoki
bir necha bo*lishi mumkin.

Kristalografik tekislikda atomlami joylashuvi quyidagi ko‘rinishda
bo‘ladi.

i
B

1.4-rasm. Kristalografik tekislikda atomlarning joylashuvi

Atomlarning markazidan o‘tkazilgan fazoviy chiziglar panjara
hosil giladi. Bir-biriga parallel joylashgan bir qancha kristalografik
tekislik faroziy kristall panjara hosil giladi, kristall panjara tugunlarida
esa atomlar (ionlar) turadi.

1.5-rasm. Fazoviy kristall panjara va uning wgunlarida atomlarni joylashuvi

Eng oddiy kristall panjara kub panjara (1.5-rasm). a-masofa
elementlar kristall katakchadagi qo‘shnmi ikki atom orasidagi atom
markazlari oralig‘ida bo‘lib angretrom (A) kiloNKS birliklarida (kg)
o‘Ichanadi.(1A-110 sm) (1kxql,00202 A).

Kub panjara atomlar yetarli darajada zich joylashgan emas, ammo
metall atomlari bir-biriga imkoni boricha yaginlashishga intiladi,
buning natijasida boshqa tur panjaralar hosil bo‘ladi.

Hajymi markazlashgan kub va atomlari zich joylashgan geksogonal
panjaralar hosil bo‘lishi mumkin.

12
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1.6.a ~rasm. Hajmi 1.6.b-rasm. Orgali 1.6.5 -rasm. Atomlari
markazlashgar kub markazlashgan kub zif jovlashgan
kristall katakcha. kristall katakcha. geksogonal katakcha.

Kristall panjaralarning yetti xil sistemasi o‘rganilgan bo‘lib, bo‘lar
1) kub sistema, 2) geksogonal sistema, 3) tetrogonal sistema, 4) romb
edrik sistema, 6) monoklinik sistema, 7) triklinik sistemadir.

Atomlar orasidagi aloqalarni shakllantirish ortida
harakatlantiruvchi kuchi har bir atom eng barqaror atom bo‘lishi uchun
intiladi. Boshqa atomlar bilan ulash orgali, har bir ulanish atomning
potensial energiya yanada barqaror atom natijasida olinadi. Bu
obligasiyalar birlamchi rishtalarini deb ataladi va katta interatomik
kuchlariga ega bo‘ladi.!

Metallarning juda ko‘pchiligi kub va geksogonal sistemada
kristallanadi.

Qattiq jisimlardagi bog lanishlar to‘rt turga bo‘linadi.

1. Ion (gotoropolyar-ko‘p qutbli) bog‘lanish.

2. Atom (gomsopolyar-bir qutbli) bog‘lanish.

3. Molekulyar bog‘lanish.

4. Metall bog ‘lanish.

Molekulyar bog‘lanishli qattiq moddalar kristall panjaralarini
tugunlarida molekulyar turadi.

Bu molekulalar bir-biriga molekulalararo kuchlar vositasida tortilib
turadi.

Metall bog‘lanish. Bunday bog‘lanishli qattiq jismlar kristall
panjaralarini tugunida musbat zaryadli ionlar turadi, ionlarni esa erkin
clektronlar, ya’'ni elektronlar buluti qurshab olgan bo‘ladi. Metall
bog‘lanishlar musbat zaryadli ionlar bilan erkin elektronlarning o‘zaro
tortishuvidan iboratdir.

! William F Smith Foundations of materials science and engineyering, 55-b Mazmun mohiyatidan foydalanildi
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1.7.s-rasm. Molekulyar 1.7.d-rasm. Metall bog ‘lanish.
bog ‘lanish Erkin elekiron Bulut

Panjaraning parametrlari nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy
tekshirishning hozirgi usullari-rentgen nurlaridan foydalanish usullari.
Kristall panjaralaming parametrlarini aniq o‘lchashga imkon beradi.
Yoglari markazlashgan kub panjarada ham, atomlari(ionlari) zich
joylashgan geksagonal panjarada ham, atomlar boshqa panjaradagilarga
qaraganda zichdir. Masalan, bu ikkala panjaraning har birida atomlar
hajmi panjara hajmining 74 % tashkil etadi, holbuki, hajmi
markazlashgan kub panjarada atomlar hajmi butun panjara hajmining
68% ga tengdir.

Atom modeli XIX asrning oxirgi yillarida ko‘pgina hodisalar shu
jumladan elektronlarning atomda -harakatlanishi klassik mexanika
tushunchalari va terminlari bilan izohlab bo‘Imasligi tushunib yetildi.
Natijada atom va subatomlarda elektronlarning harakatini boshgaruv
gonun - qoidalarini tushuntirib beruvchi yangi jarayonlar sistemasini
ishlab chigish zaruriyati paydo bo‘ldi. Bu qonun - qoidalar kvant
mexanikasi nomi bilan ma’lum. Atom va kristall jismlarda
elektronlarni  harakatini  tushinish  uchun  kvanto-mexanik
tushunchalardan foydalanish zarur ekanligi aniglandi.
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Ba’zi metallar kristall panjaralarining turlari va ularning
parametrlari

Metallning nomi va Panjarasining turi

kimyoviy belngl
Alyumlmy _: Yoqlari markaziashgan kub. [
Vannady Hajmi markazlashgan. Kub | 3034~ - = -
Volfram ~ Hajmi markazlashgan Kub
Iridiy - Yoglari markazlashgan kub.

Kobalt """ Geksagonal _ L3S - AT
Kobalt _ Yoglari markazlashgan kub, S S TS A0 RS

Kumush’ | Yogqlari markazlashgan kub.
Magniy | Geksagonal :
Mis - Yoqlari markazlashgan kub.
Molibden _ Hajmi markazlashgan. Kub
leel : : Geksagonal

leel e Yoqlan‘markazlashgan kub.
Oltin Yogqlari markazlashgan kub.
Platina Yoglari markazlashgan kub.
R_ugg ~ Geksagonal

 Tantal Hajmi markazlashgan. Kub
Temir Hajmi markazlashgan. Kub
Temir Hajmi markazlashgan. Kub
Temir Yoglari markazlashgan kub.
Temir Hajmi mark. Kub

Titan | Geksagonal
Titan Hajmi markazlashgan. Kub
Xrom .. Hajmi markazlashgan. Kub
Sitkoniy _| Geksagonal

Sirkoniy Hajmi markazlashga Kub
Qo'rg'oshin Yogilg‘i markasi. kub.
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= Biroz oldinroq
* shakllangan  kvant
3 N mexanikasining
i \ LN xulosasiga,
N T e ~ soddalashtirilgan
Bor atom modeliga
\ Iy ko‘ra elektronlar
f \f{’ atom  yadrosining
o L atrofida o‘ziga
v ’ tegishhi bo‘lgan
o orbitalarda aylanma
“ 1.8-rasm harakat qilishi va
elektronlarning atom markaziga nisbatan joylashinini shu orbitalar
terminlari orqali aniqlash gabul gilingan. Atomning bu modeli 1.2 —
rasmda keltirilgan. Kvant - mexanikasining yana bir muhim
prinsiplaridan birt bu elektron energiyasining kvantlanishi, ya’ni
elektron energiyaning faqat qandaydir aniq giymatiga ega bo‘lishi
mumkin.

Elektroning energiyasi o‘zgarishi mumkin, ammo bu o‘zgarish
keskin o‘zgarish yoki sakrash orqgali amalga oshadi, ya’ni uning
energiyasi yoki oshadi (energiya yutilish) yoki kamayadi (energiya
chiqarilishi). Bu jarayon aniq tartib asosida bo‘lib o‘tadi. Bu jarayonni
tassavvur qilish uchun elektronda hisoblangan energiya aniq
belgilangan pog‘onalarga yoki holatlarga sarflanadi. Bu energetik
holat uzluksiz ravishda o‘zgarmaydi, ammo aniq pog‘analarga
tagsimlanadi. Misol tariqasida 1.10a — rasmda Bor modeliga to‘g ri
keladigan vodorodning energetik pog‘analari keltirilgan.

Elektronning energiyasi manfiy giymatda qabul qgilingan bo‘lib,
energiyaning nol qiymati, ya’ni boshi erkin elektroning energiyasi
hisoblanadi. Albatda vodorodning atomidagi bitta elektroni undagi
faqat bitta ruxsat etilgan holatui egallaydi.

Shunday qilib, Bor modeli bu vodorod atomidagi elektronning —
holatni (elektron orbitalari) va energiyasi (energiyaning kvatlanish
tenglamasi)ni aniqlashning ilk bor urinishi hisoblanadi.

Bor modeli bir qator kamchiliklarga ega bo‘lib, u elektroning
atomdagi ba’zi holat tamoyillarini tushuntirib bera olmaydi.
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1.10- vasm’. a — Bor modelidagi 1.1]-rasm. Elektron holaming

uchta bivinchi pog ‘oanasi vodorod tagsimlanish iboralari bo ‘vicha Bor modeli
wtomiga tegishli;, b — vodorod (a) va ro'lqinli modellarning (b) bir -
clektroning energenik holatga mos  biviga lenglashirish.

keluvchi uchta pog‘onasi to lginli
modeli bo 'yicha.

! Mutcrials Science and Engineering An introduction William D. Callister, Jr. David G. Rethwisch 21-22-b
wnsmun mohiyatidan foydalanildi
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1. 12— rasm

Masalan, Amerika qo‘shma shtatlarida eng ko‘p qo‘llaniladigan 6
ta materiallardan alyuminiy va plastmassalarga ehtiyojning ortib
borayotganligi kuzatilgan.! Turli metallarda kristall panjaralarning turi
har xil bo‘ladi. Hajmiy markazlashgan kub (HMK)-ma =Fe, Cu, W,
yoqlari markazlashgan kub (YoMK)-y=Fe, Al, Cu va atomlari zich
joylashgan geksagonal (3JG)-Mg, Zn va hokazo shaklda panjaralar
ko‘p tarqalgan. Istalgan hajmdagi metallning atom tuzilishi haqgida
tushuncha hosi! gilishga imkon beruvchi eng kichik hajmdagi kristall
elementlar kristall yacheyka deyiladi. Kristall panjara parametrlari,
masalan, kub qirrasi uzunligi bilan xarakterlanadi. HMK va ZGJ lar
uchun kub qirrasi turli metallar uchun 2,8...6-10-8 sm.Kristall shakli
metallar birligi atom ionlar juda kichik hajmli 3,3 sm ga tengligini
ta’kidlab o‘tish lozim. Xona haroratida masalan, tana-markazli kub
temir birligi hujayra, Kub tomoni 0.287 X davrning 1-choragida ~ 9
mm, yoki 0.287 nanometr (nm) tengdir. Shuning uchun, sof temir
birligi hujayralari bor 1 mm, yonma-yon tizilgan Keling, endi batafsil
uch panjarali kristalli tuzilishi birligi atomlarning hujayralarida
tartibini ko‘rib chiqamiz. Taxminiy bo‘lsada, biz sohalarda qattiq
bo‘lishi bu kiristall tuzilmalar atom ko‘rib chiqadi. Kiristall tuzilmalar
atomlarning (interatomic masofa) masofa orasidagi masalan, X o‘qi
misolida joylashuvini qiyosiy tahlil qilinsa, 3 tomonidan
eksperimental aniglash mumkin, 20 ° C da sof alyuminiy bir parcha,
ikkinchi alyuminiy atomlari orasidagi masofa interatomik 0,2862
bo‘ladi nm. alyuminiy metall davriy aluminum atom radiusi yarim

'William F.Smith Foundations of materials science and engineyering, 16-b mazmun mohiyatidan fovdalanildi
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interatomik masofa, yoki 0.143 nm bo‘lishi taxmin qilinadi.

Tanlangan metallar atom radiusi jadvallarda
keltirilgan, !

1,2 ro‘yxatda

Metallning kristall strukturasi va atom radiusi

‘ 1.2 - jadval
Metallar Kristall strukturasi’ Atom radiusi, nm?
Alyuminiy YoM 0,1431
Kadmiy GZ 0,1490
Xrom XM 0,1249
Kobalt GZ 0,1253
Mis YoM 0,1278
Oltin YoM 0,1442
T'emir (o - shakldagi) HM 0,1241
Qo' rg‘oshin YoM 0,1750
Molibden HM 0,1363
Nikel YoM 0,1246
Platina YoM 0,1387
Kumush YoM 0,1445
lantal HM 0,1430
Titan (o. - shakldagi) GZ 0,1445
Volfram HM 0,1371
Rux GZ 0,1332

VoM = yoqlari markazlashgan, YoM — hajmi markazlashgan, GZ —~ geksaganal zich

‘mm ~ Nanometr bo‘lib u 10” m. Agar nanometrdan angstrempa o*tish zarur bo‘lsa uni 10 ga ko®paytirish zarur.

Kristallardagi nuqsonlar. Kristall panjarada atomlarning noto‘g‘ri
joylashishi ogibatida kristallarda doim nuqsonlar (nomukammallik)
bo‘ladi. Kiristall tuzilishidagi nuqsonlar geometrik belgilarga ko‘ra

nuqtaviy, chiziqli va sirtqi bo‘ladi.

Atomlar panjara tugunlari atrofida tebranma harakat qiladi,
temperatura ko‘tarilishi bilan tebranma harakat amplitudasi ortadi.
Ushbu kristall panjaraning ko‘pgina atomlari bir xil (o‘rtacha)
cnergiyaga ega bo‘ladi va ushbu temperaturada bir xil ampilituda

bilan tebranadi.
Kristall panjaralarning elementlari yacheykalari:

* William I.Smith Foundations of materials soience and engineyering, 2013. 18-Mazmun mohiyatidan

fovdalanildi
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1-hajmiy markazlashgan kub (o-temir), 1i-yoqlari markazlashgan
kub (mis), I-atomlari zich joylashgan geksogonal; a va s panjara
parametrlari.

Biroq ayrim o‘rtacha energiyadan ko‘proq energiya bo‘lib, ular
bir yerdan boshqa joyga suriladi. Sirtqi qatlam atomlari juda oson
surilib, sirtga chiqadi. Bunday atomning egallangan o‘rni vakansiya
deyiladi. Ma'lum vaqt o‘tgach, bu yerga qo‘shni qatlamning
atomlaridan biri suriladi va hakozo shunday qilib, vakansiya
kristallning ichki qismiga siljiydi. Temperatura ko‘tarilishi bilan
vakansiyalar soni ortadi va ular ko‘pmcha bir tugundan ikkinchisiga
suriladi. Kristall panjara tugunidagi atom va o‘rnini almashtirgan atom
nuqtaviy nuqsonlarga kiradi. Kristall panjarada bir metall atomning
o‘rnini boshga begona atom egallab olganda o‘mnini almashtirgan
atom hosil bo‘ladi. Nuqtaviy nugsonlar kristall panjrada mahalliy
qgiyshayishlar hosil giladi.

Kristallardagi nugsonlar: a-vakansiya, b-singdirilgan atom; v-
chegaraviy chiziqli dislokasiya, g-1 va 2 zarralar chegarasida
atomlarning noto‘g’ri joylashishi.

Chizigli nugsonlar kristall panjaraning boshga muhim
nomukammalligi bo‘lib, panjaraning bir qgismi boshga qismiga
nisbatan bitta atom oralig’i masofasiga surilganda paydo bo‘ladi;
surilish u yoki bu tekislikda atomlar qatori pastki gismiga nisbatan
bittaga ko*p bo‘lgan panjaraning yuqorigi qismida sodir bo‘ladi.

Bunda panjaraning yuqorigi qismiga go‘yo ortiqcha atom tekisligi
(ekstartekislik) paydo bo‘ladi. Surilish yo‘nalishiga perpendikulyar
bo‘lgan ekstratekislik chekkasi chegara yoki chiziqli dislokasiya deb
ataladi. Dislokasiyaning uzunligi bir necha ming atom oralig‘i
masofasiga teng bo‘lishi mumkin. Defekt markazidan buzilmagan
panjaragacha bo‘lgan masofa dislokasiya eni deyiladi. Dislokasiya eni
kichik bo‘lib, bir necha atom oralig‘iga tengdir.

Dislokasiya zonasida kristall panjara elastik cho‘zilgan, chunki bu
zonadagi atomlar o‘zining muvozanat holatiga nisbatan surilgan.
Dislokasiyalar uchun ularning yengil suriluvchanligi harakterlidir. Bu
dislokasiyani hosil giluvchi atomlaming muvozanat holatga surilishiga
intilishi bilan tushuntiriladi. Dislokasiyalar metallarning kristallanish
protsessi natijasida, shuningdek plastik deformatsiyalanganda, termik
ishlov berishda va boshqa protsesslarda hosil bo‘ladi.
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Sirtqi nugsonlar ayrim kristallar orasidagi bo‘linish chegarasida
kristall atomlari hajmming boshqa yeridagi nisbatan noto‘'g‘riroq
joylashadi. Bundan tashqari, bo‘linish chegaralarida dislokasiya va
vukansiyalar to‘rejaadi, shuningdek, qo‘shilmalar konsentrasiyalanib,
atomlarning joylashishi tartibini ko‘proq buzadi. Bunda kristallarning
yo'nalishlari buzilgan bo‘lib, ular bir-biriga nisbatan bir necha o‘nlab
pradusga burilishi mumkin. Chegara yaqinida kristall panjaraning
«(iyshayishi ogibatida metallning mustahkamligi ortishi yoki boshqa
aralashmalar borligi va nuqgsonlarning konsentrasiyalanishi natijasida
kamayishi mumkin. Kristallardagi nugsonlar metall xossalariga katta
' sir giladi.

Kristallar anizotropiyasi. Turli yo‘nalishlarda muhit fizik
xossalarining har xil bo‘lishi anizatropiya deyiladi. Kristallar
anizatropiyasi panjarada atomlarning turli yo‘nalishlarda turlicha
zichlikda joylashishi bilan tushuntiriladi. Barcha kristallar anizatrop
bo‘lib, amorf jismlar (oyna, smola) izotropdir, ya’ni ularning atomlari
turli yo‘nalishlarda bir xil zichlikka ega.

Anizatropiya xossasi monokristallardan, ya’ni zarralari butun
hajmi bo‘ylab bir xil joylashgan yakka kristallardan foydalanishda
muhimdir. Monokristallar to‘g'ri kristall quralariga ega (tabiiy
ko'pyogliklar shaklida) bo°lib, mexanik, elektrik va boshqa fizik
xossalariga ko‘ra ham anizatropdir. Chunonchi, misning monokristalli
uchun nagruzkaning qo‘yilish yo‘nalishiga qarab mustahkamlik
chegarasi 120 dan 360 MPa gacha o‘zgaradi.

Texnikada ishlatiladigan metall va qotishmalar, odatda,
polikristall strukturaga ega, ya ni ular ko‘p va turlicha orientirlangan,
to'g'ri kristall qirraga ega bo‘lmagan hamda kristallitlar (yoki
sarralar) deb ataladigan mayda kristallardan tashkil topgan.
Polikristallning har bir zarrasida anizatropiya kuzatiladi. Biroq, turli
zarralarda  kristallografik tekisliklar turlicha, betartib orientirdar
bo*lganligi uchun polikristall turli yo‘nalishlarda bir xil xossaga ega
bo‘lishi hamda anizatropiya kuzatilmasligi (zarralarning o‘lchamlari
polikristall o‘lchamlaridan ancha kichik, miqdori esa nihoyatda ko‘p
bo‘lganda) mumkin. Bu holat ko‘pincha polikristall jismlarni (ularni
tashkil etuvchi ayrim zarralaming anizatropiya xossasiga ega
bo*lishiga garamasdan) izotrop deb qarashga imkon beradi.

Metallarni ikkilamchi kristallanishi: Suyuq holatdan qattiq
(kristall) holatga o‘tish kristallanish deb ataladi. Kristallanish protsessi
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temperaturaga bog‘lig bo‘lib, ma’'lum vaqt ichida sodir bo‘ladi.
Shuning uchun  sovish egri  chiziqlari  temperatura-vaqt
koordinatalarida quriladi. Metallning o‘ta sovimasdan nazariy, ya’'ni
ideal kristallanishi jarayoni T’S ga erishilgach, temperatura pasayishi
to‘xtaydi. Bu kristall - panjaralarning shakllanishida atomlarning
qayta guruhlanishi issiqlik ajralib chiqishi hisobiga sodir bo‘lishi
(kristallanishning yashirin issiqgligi ajralib chigadi) bilan tushuntiriladi.
Har bir toza metall (qotishma emas) qat’ty o‘zgarmas ma’lum
temperaturasi yana pasayadi.

Amalda kristallanish pastroq temperaturada, ya'ni metallning T,
Tnl, Tn2 temperaturalargacha o‘ta sovishda sodir bo‘ladi (masalan.
1,2 egri chiziqlar). O‘ta sovish darajasi (AT= TS-Tn) metallning
tabiati va tozaligi hamda sovish tezligiga bog‘liq. Suyuq metall
gancha toza bo‘lsa, u o‘ta sovishga shuncha moyildir. Sovish tezligi
ortishi bilan o‘ta sovish darajasi ko‘tariladi, metall zarrachalari esa
mayda bo‘lib qoladi, bu esa uning sifatini yaxshilaydi. Ishlab
chiqarish sharoitida kristallanishning o‘ta sovish darajasi ko*pgina
metallar uchun 10 dan 300 S gacha yetadi. Sovish tezligi katta
bo‘lganda u yuz gradusgacha yetishi mumkin.

Kristallanish protsessi ikki bosqgichdan iborat: kristallarning
paydo bo‘lishi (kristallanish murtagi yoki markazlari paydo bo‘ladi)
va bu markazlardan kristallaming o‘sib chigishi. Qotishmaning o‘ta
sovish darajasi Tn dan past bo‘lganida suyuq metallning ko‘p
uchastkalarida o‘sishga moyil bo‘lgan kristall murtaklari hosil bo‘ladi.
Hosil bo‘lgan kristallar avvaliga erkin o‘sadi va u yoki bu darajada
to’g‘ri geometrik shaklga ega bo‘ladi. Keyin o‘sayotgan kristallar bir-
biri uchrashganda wularning to‘g‘ri shakli buziladi, chunki
uchastkalarda yoqlaming o‘sishi to‘xtaydi. Suyuq metall erkin kirishi
mumkin bo‘lgan yo‘nalishlaridagina kristall o‘sishi mumkin. Natijada
avvalgi to‘g‘ri geometrik shakiga ega bo‘lgan kristallar qotgandan
so‘ng noto‘g‘ri shaklni oladi. Ular kristallitlar yoki zarralar deb
ataladi.

Kristallanish paytida hosil bo‘ladigan zarralarning o‘lchami fagat
o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladigan kristallanish markazlari soniga bog‘liq
bo‘libgina qobmay, suyuq metallda doim mavjud bo‘ladigan erimagan
aralashmalar miqdoriga ham bog‘lig bo‘ladi. Bunday erimagan
aralashmalar kristallanishning tayyor markazlari bo‘lib hisoblanadi.
Ularga oksidlar (masalan, Al2, O3) , nitridlar, suifidlar va boshqga
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birikmalar kiradi. Ushbu metallda yoki qotishmada asosiy metall
atomlarining o‘lchamlariga teng bo‘lgan qattiq zarrachalarnigina
kristallanish markazlari bo‘la oladi. Bunday qattiq zarrachalarning
kristall panjarasi tuzilishi va parametrlariga ko‘ra kristallanayotgan
metall panjarasiga yaqin bo‘lishi kerak. Bunday zarrachalar gancha
ko'p bo'lsa, kristallanayotgan metall zarralari shuncha mayda bo‘ladi.

Kristallanish markazlari hosil bo‘lishiga sovish tezligi ham ta’sir
otudi. Sovish tezligi qancha yuqori bo‘lsa, kristallanish markazlari
shuncha ko‘p paydo bo‘ladi va demak, metall zarralar ham paydo
boladi.

Mayda zarralari uchun sun’iy kristallanish markazlari hosil
qilinadi. Buning uchun suyultirilgan metallga (eritmaga)
modifikatorlar deb ataladigan maxsus moddalar kiritiladi. Masalan,
magniyli qotishmalami modifikasiya gilinganda uning zarralann 0,2-
0.3 dan 0,01-0,02 mm gacha, ya’ni 15-20 marta kichiklashadi.
Qumalarni modifikasiya qilish uchun qotishmaga qiyin eriydigan
birikmalar (karbidlar, oksidlar) hosil giluvchi qo‘shimchalar kiritiladi.
Masalan, po‘latni modifikasiya qilishda alyuminiy, titan, vanadiy,
alyuminiyli qotishmalarni modifikasiya qilganda esa marganes, titan,
vanadiydan foydalaniladi.

Ba’zan modifikatorlar sifatida sirtqi faol moddalar ham
ishlatiladi. Ular suyuq metallda eriydi. Bu qatlam kristallning yanada
o'sishiga to*sqinlik qilib, metallning tuzilishini mayda zarrali qiladi.

Metall quymaning tuzilishi. O‘suvchi kristallarning shakl
ularmning bir-biriga tegish shartlari bilangina emas, balki qotishmaning
tarkibi, qo‘shilmalar borligi va sovish rejimi bilan ham belgilanadi.
Qdatda, kristallar hosil bo‘lishi mexanizmi dendrit (daraxtsimon)
xurakterga ega.

Dendrit kristallanish zarralarning notekis tezlikda o‘sishi bilan
xarakterlanadi. Zarralar hosil bo‘lgach, ulaming rivojlanish atomlar
joylashishining zichligi katta va ular orasidagi masofa kichik bo‘lgan
tekislik hamda panjara yo‘nalishlarida sodir bo‘ladi. Bu yo‘nalishlarda
bo'lg‘usi kristallning birinchi tartibli o‘qlari (1) deb ataluvchi uzun
shoxchalar paydo bo‘ladi. Keyinchalik birinchi tartibli o‘glardan yangi
ikkinchi tartibli o‘glar (2), ikkinchi tartibli o‘qlardan esa uchinchi
tartibli o*glar (3) o‘sib chiqadi va h.k. kristallana borish davomida
yuqori tartibli o‘qglar hosil bo‘lib, ular asta-sekin suyuq metall egallab
turgan oraliglarni to°ldira boradi.
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Po‘lat quyma olishning real protsessini ko‘rib chigamiz. Po‘lat
quymalar metall qoliplarda (izlojnitsalarda) yoki uzluksiz po‘lat
quyish qurilmalarida sovitish yo‘li bilan olinadi. Issiglikning bir xil
tezlikda chiqishini ta’minlash mumkin bo‘lmaganligi uchun qolipda
po‘lat butun hajm bo‘yicha bir vagtda qota olmaydi. Shuning uchun
po‘lat qolipning sovuq devori va tubida kristallana boshlaydi, so‘ngra
suyuq metallning ichi tomon yoyiladi.

Suyuq metall qolip devorlani 1 ga tekkanda dastlabki paytda
o‘qlari teng bo‘lgan mayda kristallar zonasi 2 hosil bo‘ladi

Qattiq metall hajmi suyuq metall haymidan kichik bo‘lganligidan
qolip devori bilan qotgan metall orasida bavo qatlami hosil bo‘ladi
hamda metall devoriga tegishi natijasida devor qiziydi, shuning uchun
metallning sovish tezligi kamayadi va kristallar issiglik chigayotgan
ustunsimon kristallardan tashkil topgan zona 3 hosil bo‘ladi.
Quymaning ichki zonasi 4 da sekin sovish oqgibatida teng o‘qli
orientirlanmagan katta o‘lchamli kristallar hosil bo‘ladi.

Quymaning eng oxirida soviydigan yuqori gismida sovish
jarayonida metall hajmining kichrayishi oqibatida cho‘kish
chuqurchasi 6 paydo bo‘ladi. Cho‘kish chuqurchasi ostidagi zona 5 da
metall cho‘kish g‘ovaklari ko‘p bo‘lganligidan quymada zichligi past
bo‘lgan gismi olib tashlanadi. Olib tashlangan qismi qayta eritishda
foydalaniladi.

Quyma bir jinshi bo‘lmagan kimyoviy tarkibga ega bo‘lib, u
gancha katta bo‘lsa, quyma shuncha yirik bo‘ladi. Masalan, po‘lat
quymada oltingugurt va fosfor konsentrasiyasi quyma sirtidan
markazga tomon va pastdan yuqori tomon ko‘payib boradi.
Quymaning ayrim zonalar bo‘yicha kimyoviy bir jinslimasligi
zonallikvasiya deb ataladi. U metallning mexanik xossalariga salbiy
ta’sir ko‘rsatadi.

Metallarning allotropik shakl o‘zgarishlari. Allotropiya yoki
polimorfizm deb, metallarning qattiq holatga turli kristall shakllarga
ega bo‘lish xossasiga aytiladi. Bitta kristall shakldan boshqa shaklga
o‘tish protsessi allotropik o°‘zgarish deyiladi. Toza metall
qizdirilganda allotropik o‘zgarish issiqlik yutilishi hisobiga o‘zgarmas
temperaturada sodir bo‘ladi, bu esa kristall panjarani gayta qurish
uchun ma’lum energiya sarflash zaruriyatini tug‘diradi. Temir, qalay,
titan kabi ko‘pgina metallar allotropik o‘zgarishlarga ega. Masalan,
temir 911-1392° C temperatura oralig‘ida yoqlari markazlashgan kub
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y-Fe¢ panjaraga (YoMK) ega 9110 S gacha va 1393 dan 1539°C
wpacha oraliglarda temir hajmiy-markazlashgan kub (HMK) o=Fe
punjaraga ega.

Metallning allotropik shakllarni o, B, y va hk. harflar bilan
belgilanadi. Metallning eng past temperaturadagi mavjud allotropik
shakli o harfi bilan belgilanadi, bu harf metalining kimyoviy element
simvoliga indeks sifatida quyiladi va h.k.

Allotropik o‘zgarishlarda metallning xossalari, ya’'ni metall hajmi
(bu ayniqgsa, galay uchun xarakterlidir) va uglerodning eruvchanligi
(temir uchun xarakterli) o‘zgaradi.

Metallar  tuzilishini  o‘rganish  usullari. Metallar va
gotishmalaming tuzilishi makro va mikroanaliz, rentgen, shuningdek
defektoskopiya (rentgen, magnit, ultratovush) usullari bilan
o'rganiladi.

Makroanaliz usuli bilan makrostruktura, ya'ni oddiy ko‘z bilan
yoki lupa yordamida ko‘rinadigan struktura o‘rganiladi. Bunda yirik
nuqgsonlar, ya’ni darzlar, cho‘kish chuqurchalari, gaz pufakchalari va
boshqalar, shuningdek  aralashmalarning metallda  notekis
tagsimlanganligi aniglandi. Metallning singan joyi, makroshlifi
bo‘yicha aniglanadi. Makroshlif metall yoki qotishma namunasi
bo‘lib, uning bir tomoni jilvirlangan, yaxshilab yog‘dan tozalangan,
maxsus refaollar ta’sir ettirilgan bo‘ladi va u 5-10 marta
kattalashtiradigan lupa ostida kuzatiladi.

Mikroanaliz yordamida metall yoki qotishmaning strukturasi
makroshliflar bo‘yicha aniglanadi. Mikroshliflar makroanalizga
tayyorlangani kabi tayyorlanadi, lekin u oyna kabi qo‘shimcha
jilolanadi. Shliflar 3000 marta kattalashtiradigan optik mikroskop
ostida gaytgan yorug‘likda ko‘riladi. Metall zarralari turlicha
yo‘nalganligi sababli maxsus refaollar ularga turlicha ta’sir giladi va
ulardan mikroskop ostida yorug‘lik ham turlicha qaytadi. Qotishmada
struktura hosil qiluvchilar ham refaol ta’sirdan turlicha yeyiladi.
Elektron mikroskopda juda yupqa strukturaga ega bo‘lgan bloklar,
fragmentlar, dislokasiyalar replika — nusxalar 100 000 marta
kattalashtirib ko‘riladi. Bu muhim analiz bilan zarralarning
o‘Ichamlari va shakli, strukturani hosil giluvchilar, metall bo‘lmagan
aralashmalar va ularning xarakterlari (darzlar, g‘ovkalar va hk.),
termik ishlov berish sifati aniglanadi. Mikrostruktura aniq bo‘lsa,
metall xossalarining o‘zgarish sabablarini tushuntirib berish mumkin.
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Rentgen analizi yordamida metallarning atom strukturasi, kristall
panjaralarning turi va parametrlari, shuningdek uning ichkarisidagi
nugsonlar o‘rganiladi. Bu analiz kristall panjara atomlari qatori
rentgan nurlarining difraksiyasiga (qaytarishiga) asoslangan bo‘lib, u
nuqsonlami (g‘ovaklik, darzlar, gaz pufaklari, shlakli aralashmalar va
boshgalarni) metallni sindirmay aniqlash imkonini beradi. Rentgen
nurlari metallning nugsonli yerlarida yaxlit metallga qaraganda kam
yutiladi. Shuning uchun fotoplyonkada bunday nur shakliga mos
bo‘lgan qora doglar hosil giladi.

Magnit usulda magnitli metallardagi (po‘lat, nikel va h.k.) 2 mm
gacha chuqurlikda joylashgan nugsonlar (turli xildagi darzlar, metall
bo‘lmagan aralashmalar va hk) aniglanadi. Buning uchun
sinalayotgan buyum magnitlanadi; buyum sirti temir kukuni bilan
qoplanadi, sinchiklab tekshiriladi va magnitsizlantiriladi. Nuqson
atrofida bir jinsli bo‘lmagan maydon hosil bo‘ladi, natijada magnit
kukuni nugson shaklini ko‘rsatib turadi. Magnit induksion usul
ko‘pincha termik ishlov berilgan qotishmalardagi (buyumlardagi)
struktura o*zgarishlarga baho berishda ishlatiladi.

Ultratovushli usul bilan amalda istalgan o‘lchamdagi buyum va
xom-ashyolar metallning sifatini tekshirish mumkin. Impulshi,
ultratovushli  defektoskoplarda  ultratovush  to‘lgini  shchup-
tarqatgichdan tekshirilayotgan buyumlarga yuboriladi. Ultratovush u
yoki bu nugsonga duch kelganda undan qaytadi. Ultratovushdan butun
holicha saqglab qolish zarur bo‘lgan rotorlar, relslar, pokovkalar,
prokatlar kabi buyumlarni tekshirishda foydalaniladi.

O‘z-0°‘zini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

1.Materialshunoslik va  konstruksion  materiallar  fanini
o‘rganishdan magsad?

2. Fanni boshqa fanlar bilan aloqasi?

3. Fanni o‘rganishda kimyo, fizika va mexnika fanlarining tutgan
o‘rni?

4.1lmiy texnika rivojlanishida materialshunoslik va konstruksion
materiallar  fanining rivojlanishi tarixi va taraqgiyoti?

5. Metallarning kristall strukturasi nima?

6.Metallarning xossalari sanang va ularni xos xususiyatlarni
izohlang?
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11 BOB. METALL VA METALLMAS MATERIALLAR. QORA
VA RANGLI METALLAR, METALLARNING XOSSALARI

Ma’lumki, hozirgi vaqtda kimyoviy elementlar davriy sistemasida
clementlar metallar va metallmaslarga bo‘linadi, metallar barcha
clementlami  yarmidan ko‘proq qismini tashkil etadi va elektor
uzatuvchanligi temperaturaga bog‘liq bo‘ladi. Metallar issiglikni ham
yaxshi o‘tkazadi.

Metallarga shunday ta’rif bersa bo‘ladi, «temperatura pasaygan
sari elektor o‘tkazuvchanligi ortadigan issiqlikni yaxshi o‘tkazadigan,
bog‘lanuvchan va o‘ziga xos yaltiroglikka ega bo‘lgan elementlar
metallar deb ataladi».

Demak, materiallar mehnat jarayonining mahsuli bo‘lib, undan
insoniyat o‘z talablarini qondiradigan buyumlar yasashda foydalanadi.
Materiallar ishlab chiqarishda birlamchi vosita hisoblanadi. Material
bo‘Imasa, sanoat jarayonlari ham bo‘lmaydi. Masalan, mis (material)
ishlab chiqarish uchun rudalar (mis rudalari) qazib olinishi kerak.
Xomashyo materiallarni olish uchun ham mehnat sarflanadi, ya’ni
rudalar qazib olinib, qayta ishlash uchun ruda boyitiladigan
kombinatlarga yuboriladi. So‘ngra boyitilgan rudalardan mis olinadi.
Misdan esa turli xil buyumlar ishlab chiqariladi. Mis olishda ruda
xomashyo material bo‘lsa, buyum ishlab chiqarishda misning o°zi
xomashyo material hisoblanadi.

Metallar elementlar davriy sistemasi jadvalining asosan chap
qismida joylashgan. Barcha metallar ikki guruhga, qora metallar va
rangli metallar guruhiga bo‘linadi.

Qora metall guruhiga asosan temir va uning qotishmalari kiradi.
Qolgan barcha metallar rangli metallar guruhini tashkil etadi.

Rangli metallar quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

a) og‘ir rangli metallar guruhi: mis, nikel, qo‘rg‘oshin, kadmiy,
kobolt, mishyak, surma, vismut, simob va boshqalar;

b) yengil rangli metallar guruhi: alyuminiy, magniy, titan, natriy,
berilliy, litiy, bariy, kalsiy, stronsiy va kaliy;

v) qimmatbaho metallar guruhi: oltin, kumush, platina, osmiy,
iridiy, rodiy, ruteniy va palladiy.

Nodir metallar guruhi: suyuglanishi qiyin metallardan volfram,
molibden, tantal va sirkoniy, tarqoq metallar (talliy, galliy, germaniy,
indiy, roniy).
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Siyrak yer metallar (lantan va lantanoidlar).

Radiofaol metallar (poloniy, radiy, aktiniy, toriy, uran) va
boshgqalar.

Metallar va ularning qotishmalarini ichki tuzilishi hamda
xossalarini shuningdek, ularning tuzilishi bilan xossalari orasidagi
bog ‘lanishini o'rganuvchi fan materialshunoslik deb ataladi.

Metallarning xossalari

Materialshunoslik fanida metallarning fizik, kimyoviy, mexanik,
texnologik va ekspluatatsion xossalari o‘rganiladi.

Fizik xossalari. Metallarning fizik xossalariga uning rangi,
zichligi, suyuqglanish temperaturasi, issiqlik o‘tkazuvchanligi, issiqgdan
kengayuvchanligi, issiqlik sig‘imi, elektor o‘tkazuvchanligi, magnit
xossalari va boshgalar kiradi.

Metall rangi deb, ma’lum to‘lqin uzunligidagi yorug‘lik nurini
qaytarish xususiyatiga aytiladi. Masalan, mis pushti-qizil rangli,
alyuminiy esa kumushsimon oq rangli bo‘ladi.

Metallning zichligi hajm birligida joylashgan massa bilan
xarakterlanadi. Zichligiga ko‘ra barcha metallar yengil (4500 kg/m’
dan kichik) va og‘ir (4500 kg/m* ) dan katta xillarga bo‘linadi. Turli
buyumlar yaratishda metall zichligi muhim rol o‘ynaydi. Masalan,
samolyot va raketasozlikda juda yengil metall va qotishmalardan
(alyuminiyli, magniyli, titanli) foydalanishga harakat gilinadi. Bu
buyum massasini kamaytirish imkoniyatini beradi.

Suyuqlanish temperaturasi deb, metall qattiq holatdan suyuq
holatga o‘tadigan temperaturaga aytiladi. Suyuglanish temperaturasiga
garab giyin suyuqlanadigan (volfram 3416° c, tantal 2950°c, titan
1725°% va boshgalar) va oson suyuqlanadigan (galay 232°S,
go‘rg‘oshin 372°S, rux 419°C, alyuminiy 660°c) metallar bo‘ladi.
Quyma buyumlar, payvandlanadigan va kavsharlanadigan birikmalar
termoeleketrik priborlar va boshga buyumlar tayyorlash uchun metall
tanlashda suyugqlanish temperaturasi katta ahamiyatga ega. SI birliklar
sistemasida suyuqlanish temperaturasi Kelvin (K) gradusida
ifodalanadi.

Metallning issiqlik o‘tkazuvchanligi deb, uning ko‘p qizigan
uchastkasidan kam qizigan qismiga issiglik o‘tkazish, xususiyatiga
aytiladi. Kumush, mis, alyuminiy ko‘p issiqlik of‘tkazuvchanligi
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alyuminiyga nisbatan besh marta kichikdir. Detallar uchun materiallar
tanlashda issiglik o‘tkazuvchanlik katta ahamiyatga ega. Masalan,
motall issiqlikni yomon o‘tkazsa, u qizdirilganda yoki tez sovitilganda
(tormik ishlov berishda, payvandlashda) unda darzlar paydo bo‘ladi.
Mashinalarning  ayrim  detallari  (dvigatellarning  porshenlari,
turbinalarining  kurakchalari) issiglikni  yaxshi o‘tkazadigan
mnteriallardan tayyorlanishi kerak. SI birliklar sistemasida issiqlik
o'tkazuvchanlik Vt (m-K) bilan o‘lchanadi.

Metallning issiqdan kengayuvchanligi deb, qizdirilganda uning
o'lchamlarining kattalashish, sovitilganda esa kichrayish chiziqli
kengayish koeffitsiyenti xususiyatiga  aytiladi. Issigdan
kengayuvchanlik  bilan  xarakterlanadi, bu yerda jismning
tomperaturalardagi uzunligi. Hajmiy kengayish koeffitsiyenti 3 ga
teng. Metallarning issigdan kengayuvchanligi payvandlashda,
bog‘lashda hamda qizdirib hajmiy shtampkovkalashda, quyish
qoliplari, shtamplar, prokat valiklari, kalibrlar tayyorlashda, aniq
birtkmalar hosil gilishda hamda priborlarni yig‘ishda, ko‘prik fermalar
qurishda, temir yo‘l relslarni yotqizishda hisobga olinishi kerak.

Metallning issiglik sig‘imi deb, qizdirilganda uning ma’lum
miqdordagi issiglikni yutish xususiyatiga aytiladi. Issiqlik sig‘imi SI
birliklar sistemasida J/K bilan o‘lchanadi. Turli metallarning issiqlik
sig'imi ularning solishtirma issiglik sig‘imi miqdoriga qarab
wolishtiriladi. Solishtirma issiqlik sig‘imi 1 kg metall temperaturasini
1'¢ ga ko‘tarish uchun kerak bo‘ladigan, katta kaloriyada ifodalangan
issiqlik migdoridir (u SI birliklar sistemasida J/kg-K bilan o‘Ichanadi)

Metallarning elektor tokini o‘tkazish xususiyati ikkita o‘zaro
qarama-qarshi xarakteristikalar — elektor o‘tkazuvchanlik va elektor
qarshiligi bilan belgilanadi. Elektor o‘tkazuvchanlik SI birliklar
sistemasida simens (Sm) da, solishtirma elektor o‘tkazuvchanlik
Sm/m da, shunga o‘xshash elektor garshiligi esa Om/m da o°lchanadi.
Tok o‘tkazuvchi simlar (mis, alyuminiy) yaxshi elektor
o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lishi kerak. Priborlar va pechlaring elektor
qizdirgichlarini tayyorlashda elektor qarshiligi yuqori bo‘lgan
qotishmalar (nixrom, Konstantin, manganin) kerak bo‘ladi. Metall
temperaturasi  ko‘tarilish1 bilan uning elektor o‘tkazuvchanligi
kamayadi, temperatura pasayishi bilan esa ortadi.

Metallarning magnit xossalari absolyut magnit singdiruvchanlik
yoki magnit doimiysi, ya’ni metallarning magnitlanish xususiyati
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bilan belgilanadi. SI birliklar sistemasida magnit doimiysi Gn/m bilan
o‘lchanadi. Temir, nikel, kobalt va ularning ferromagnit deb ataluvchi
gotishmalari yuqori magnit xossalariga ega. Magnit xossalariga ega
bo‘lgan materiallar elektrotexnika apparatlarida va magnitlar
tayyorlashda ishlatiladi.

Kimyoviy xossalari. Metallar va qotishmalarning kimyoviy
xossalari oksidlanishiga yoki turli moddalar: havodagi kislorod,
kislota hamda ishqor eritmalari va boshqalar bilan birikishiga qarshi
tura olish xususiyatiga qarab xarakterlanadi. Metall boshqa elementlar
bilan qancha oson birikishga kirishsa, u shuncha tez yeyiladi.
Metallarning tashqi agressiv mubhit ta’siridan kimyoviy yemirilishiga
korroziyalanish deyiladi.

Metallarning korroziyaga, quyindi hosil bo‘lishiga va erishiga
qarshiligi vaqt birligi ichida sirt birligiga to‘g‘rl keladigan
tekshirilayotgan namuna massasining o‘zgarishi bilan belgilanadi.

U yoki bu buyumlarni tayyorlashda metallarmning kimyoviy
xossalari albatta hisobga olinadi. Bu aynigsa, kimyoviy agressiv
mubhitlarda ishlatiladigan buyum va detallarga taalluglidir.

Mexanik xossalari: Metallarning tashqi  kuchlar ta’siriga
qarshilik xususiyati uning mexanik xossalari bilan xarakterlanadi.
Shuning uchun ham mashina detallarini tayyorlash uchun material
tanlashda avvalo uning mexanik xossalariga, ya’'ni mustahkamligi,
elastikligi, plastikligi, zarbiy qovushqoqligi, qattiqligi va chidamligiga
e’tibor berish kerak. Bu xossalar metallga tashqi kuch (nagruzka)
ta’sir ettirib, mexanik sinovlar natijalariga qarab belgilanadi. Tashqi
kuchlar statik, dinamik yoki issiglik (takror o‘zgaruvchan) bo‘lishi
mumkin.

Mexanik xossa deganda materialga yuklangan yuk va migdoriga
javobi (yoki deformasiya)ga bog‘ligligi tushuniladi. Asosiy mexanik
xossalarga qattiglik, mustahkamlik, plastiklik va gattiglik kiradi.

Materiallarning mexanik xossalari buyumni real yuklanish holatni
aks ettiruvchi puxta loyihalangan va tayyorlangan laboratoriya
jihozlarida sinaladi. Bu sinovlarda atrof - muhit ta’siri, kuch ta’siri
davomiyligi va tabiatiga alohida e’tibor qaratish zarur. Buyumlar
cho‘zish, siqish yoki surishga sinalayotganda ta’sir etayotgan kuch
doimiy yoki vaqt o‘tishi bilan o‘zgaruvchan bo‘lishi mumkin.
Yuklangan kuch soniya yoki bir necha yillar davomida ta’sir ettirilishi
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mumkin. Yuklanish ta’siri davomida yana bir muhim omil
temperatura hisoblanadi.

Tashqt kuch ta’sirida qattiq jismda kuchlanish va deformasiya
paydo bo‘ladi. Kuchlanish ~ sinalayotgan namuna ko‘ndalang kesim
yuzining yuza birligiga to‘g‘ri keladigan nagruzka kattaligidir.
Deformatsiya qattiq jismning tashqi kuchlar tasirida o‘z shakli va
o’lchamlarini o‘zgartirishidir. Detallar cho‘zilish (siqilish), egilish,
buralish va qirqilish deformatsiyalariga ishlaydi.

Materiallarni mustahkamligi, elastikligi va plastikligini aniglash
wehun dumaloq yoki yassi shakldagi metall namunalari statik
cho'zilishga sinaladi. Sinash cho‘zish mashinalarida bajariladi. Sinash
natijasida cho‘zilish diagrammasi olinadi. Bu diagrammaning absissa
o'qi bo‘ylab deformasiya kattaligi, ordinata o‘qi bo‘ylab esa
nnmunaga qo‘yilgan nagruzka joylashtiriladi.

Materialning mustahkamligi, ya’'ni uning nagruzka ta’sirida
yemirilishga qarshilik ko‘rsatish xususiyati mustahkamlik chegarasi
va  oquvchanlik chegarasi bilan xarekterlanadi. Material
mustahkamligining muhim ko‘rsatkichlaridan yana biri solishtirma
mustahkamlikdir. U material mustahkamlik chegarasining material
zichligiga bo‘lgan nisbatiga teng. Mustahkamlik chegarasi (muvaqqat
qarshilik), O, bu Pa (N/m?) bilan o‘lchanadigan namuna
yemirilishidan oldingi eng katta nagruzkaga to‘g‘ri keladigan shartli
kuchlanishdir, Ov=P, /F; bu vyerda P, - eng katta nagruzka; Fo -
namunaning sinishdan oldingi ko‘nadalang kesimi yuzi. Uzilishga
bo‘lgan haqigiy qarshilik uzilish vaqtidagi nagruzkaning namuna
uzilgandan keyingi minimal ko‘ndalang kesim yuzi maydoniga
bo'lgan nisbatiga teng, ya’ni bo‘lgan kuchlanishdir.

Oquvchanlik chegarasi (fizik bu nagruzka deyarli o‘zgarmaganda
ham namuna deformasiyalanadigan eng kichik kuchlanishdir (MPa da
o‘lchanadi), bu yerda oquvchanlik maydonchasi kuzatiladigan
nagruzka, N) Asosan kam uglerodli polat va latun oquvchanlik
maydonchasiga ega. Boshqa gotishmalarda oquvchanlik maydonchasi
bo‘lmaydi. Bunday materiallar uchun qoldiq uzayish namuna hisobiy
uzunligining 0,2% iga teng bo‘ladi:

Proporsionallik chegarasi ma’lum kuchlanish (MPa) bo‘lib, bu
kuchlanish kattaroq bo‘lganda kuchlanish bilan namuna deformasiyasi
orasidagi proporsionallik cho‘ziladi.
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Elastiklik chegarasi (shartli) qoldiq deformasiya namuna dastlabki
hisob uzunligi / ning 00,5 iga yetganda nagruzkaga mos keladigan
shartli kuchlanishdir. (MPa da): bu yerda elastiklik chegarasidagi
nagruzka, N.

Plastiklik — materialning tashqi kuchlar ta’siridan yemirilmasdan,
yangi shakl va o‘lchamlarga ega bo‘lish xususiyati bo‘lib, nisbiy
uzayish va nisbiy torayish bilan xarakterlanadi.

Nisbiy uzayish - (o‘zilgandan keyingi) — cho‘zilgandan keyin
namunaning hisobiy uzunligi orttirmasining namuna dastlabki hisobiy
uzunligiga bo‘lgan nisbatidan iborat bo‘lib, foizlarda ifodalanadi:

Materialning nisbiy cho‘zilishi va torayishi gancha katta bo‘lsa, u
shuncha plastik bo‘ladi. Mo‘rt materiallarda bu qiymatlar nolga
yaqindir. Konstruksion materialning mo‘rtligi ulaming salbiy xossasi
hisoblanadi.

Materialning zarbiy qovushqoqligi, ya'ni uning dinamik
nagruzkalarga qarshilik ko‘rsatish xususiyati namunani o‘zish uchun
sarflangan ishning (M/J da ofichanadi) uning kertilgan joydagi
ko‘ndalang kesim yuziga bo‘lgan nisbatiga tengdir:

Kertilgan kvadrat brusoklar shaklidagi standart namunalar sinish
uchun tayyorlanadi (Davlat standarti 9454-78). Namuna mayatnikli
kopyorlarda sinaladi. Kopyoming erkin tushuvchi mayatnigi
namunaga kertikka teskari tomondan uriladi. Bunda bajarilgan ish
aniqlanadi:

Zarblty qovushqoqlikni aniqlash sovuq temperaturalarda
ishlaydigan hamda sovuqdan sinadigan materiallar uchun juda
muhimdir. Sovuqdan sinish chegarasi, ya’ni materialning govushqoq
yemirilishi mo‘rt yemirilishiga o‘tadigan temperatura gancha past
bo‘lsa, materialning qovushqoqlik zapasi shuncha ko‘p bo‘lib,
materialning zarbiy qovushqoqligi ham katta bo‘ladi. Sovuqdan sinish
bu past temperaturalarda zarbiy qovushqoqlikning kamayishidir.

Siklik qovushqoqlik bu materialning takror-o‘zgaruvchan
nagruzkalarda energiyani yutish xususiyatidir. Siklik qovushgoqligi
yuqori bo‘lgan materiallar tebranishni tez so‘ndiradi. Tebranish esa
muddatdan ilgari yemirilishga sabab bo‘ladi. Masalan, siklik
qovushqogligi yuqori bo‘lgan cho‘yan ba’zi hollarda (stanina va
boshga korpus detallari uchun) uglerodli po‘latga nisbatan ancha
qimmatli material hisoblanadi.
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Materialning qattiqligi deb, unga yanada qattigroq jismning botib
kirishiga qarshilik ko‘rsata olish xususiyatiga aytiladi. Keskich,
parma, freza kabi metall kesuvchi asboblar, shuningdek sirti
mustahkamlangan detallar, yuqori qattiglikka ega bo‘lishi kerak.
Metallning qattiqligi Brinell, Rokvell va Vikkers usullari bilan
aniqlanadi.

Brinell usuli metallning tekis sirtiga toblangan po‘lat sharni
o'zgarmas nagruzka bilan botirishga asoslangan. Sharning diametri va
nugruzka giymati sinalayotgan metallning gattigligi va qalinligiga
qurab belgilanadi. Brinell bo‘yicha qattiglik o‘lchagich TSh
(tvyordometr sharikoviy) bilan o‘lchanadi. Sinash quyidagicha
o'tkaziladi. Qattigligi aniqlanishi kerak bo‘lgan namuna sirtida egov
yoki charx tosh bilan 3-5 sm? o‘lchamli maydoncha tozalanadi.
Namuna priborning stoliga quyiladi va priboming shpindeliga
mahkamlangan po‘lat sharga tekkuniga qadar ko‘tariladi. Yuk
tushiriladi va shar sinalayotgan namunaga botiriladi.

Metall sirtida iz qoladi. Bu iz qancha katta bo‘lsa, metall shuncha
yumshoq bo‘ladi.

Qattiglik NV o‘lchovi sifatida nagruzkaning diametri D va
chuqurligi t bo‘igan iz sirti yuzasiga bo‘lgan nisbati olinadi. 1z
diametri D bo‘lgan sharchani P kuch bilan botirish natijasida hosil
bo‘ladi.

Qattiglikning son qiymati quyidagicha aniglanadi. Darajalarga
bo'lingan optik lupa yordamida izning diametri o‘lchanadi hamda
olingan qiymat bo‘yicha Davlat standartiga ilova qilib berilgan
jadvaldan qattiqlik soni aniqlanadi.

Sinashning oddiyligi va olinadigan natijalarning aniqligi Brinell
usulining afzalligi hisoblanadi. Brinell usuli bilan qattigligi NV>450
bo‘lgan materiallarni, masalan, toblangan po‘latni o‘Ichash tavsiya
otilmaydi, chunki ulanayotgan paytda shar deformasiyalanadi va natija
aniq chigmaydi.

Qattiq materiallarni sinash uchun Rokvell usulidan foydalaniladi.
Namunaga olmos konus yoki diametri 1,59 mm bo‘lgan toblangan
po‘lat shar botiriladi. Qattiglik birligining shartli qiymati uchlikning
0'q bo‘yicha 0,002 mm masofaga suriladi. Qattiglik giymati iz
chuqurligi h bo‘yicha aniglanadi va priborga o‘matilgan indikator
siferblati bo‘yicha hisoblanadi. Barcha hollarda ham dastlabki
nagruzka Ry =100 N ga teng bo‘ladi.
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Qattigligi yuqori bo‘lgan metallarni sinashda olmos konusdan
foydalaniladi va umumiy nagruzka R=Ro+R;=1500 N ga yetkaziladi.
Qattiglik “S” shkala bo‘yicha hisoblanadi a NRC bilan belgilanadi.

Agar sinash vaqtida po‘lat shar olinsa va umumiy nagruzka 1000
N ga yetkazilsa, gattiglik “V” shkala bo‘yicha hisoblanadi va NRB
bilan belgilanadi.

Juda qattiq yoki yupga buyumlarni sinashda olmos konusdan
foydalaniladi va umumiy nagruzka 600 N ga yetkaziladi. Qattiglik
“A” shkala bo‘yicha hisoblanadi va HRA bilan belgilanadi. Rokvell
bo‘yicha qattiglikning belgilanishiga misol: HRS50-gattigligi 50
bo‘lib, “S” shkala bo‘yicha o‘Ichanadi.

Vikkers usuli bilan qattiglikni aniglashda materialga uchlik
sifatida botiriladigan uchidagi burchagi 136° bo‘lgan to‘rt girrali
olmos piramidadan foydalaniladi. Sinash payida 50 dan 1000 N gacha
bo‘lgan nagruzkadan foydalaniladi. Qattiglikning son qiymati
quyidagicha aniglanadi: nagruzka olingach, hosil bo‘lgan izning
ikkala diagonalining uzunligi o‘lchanadi va mikroskop yordamida
hamda dioganallar uzunligining o‘rtacha arifinetik giymati bo‘yicha
Jadvaldan unga mos kelgan qattiglik soni topiladi. Vikkers bo‘yicha
qattiglikning belgilanishiga misol — HV 500.

Kichik hajmdagi metallar qattiqligini, masalan, metall
zarralarining yoki uning strukturasi tarkibiga kiruvchi tashkil
etuvchilaming qattigligini  aniglashda mikroqattiglik  usulidan
foydalaniladi. Priborning uchligi (indentor) to‘rt qirrali olmos
piramida ko‘rinishiga ega (Vikkers usuli bo‘yicha sinaladigan
piramidadagi kabi bu piramidaning ham uchidagi burchagi 136° ga
teng). Indentordagi nagruzka uncha katta emas, 0,05-5 N ga teng, iz
o‘lchamlari esa 5-30 mkm. Sinash yuklash mexanizmi bilan
ta’minlangan PMT-3 optik mikroskopida bajariladi. Mikrogqattiglik
izning diagonali qiymati bo‘yicha baholanadi.

Toliqish deb, takror-o‘zgaruvchan kuchlanish ta’siri ostida
material shkastlanishining asta-sekin to‘planib, darzlar paydo
bo‘lishiga va yemirilishiga sabab bo‘ladigan jarayonga aytiladi. Metall
toliqishi metallmas aralashmalar, gaz pufakchalari, turli mahalliy
nugsonlari va hakozolari bo‘lgan ayrim joylarda kuchlanishning
konsentrasiyalanishi natijasida yuzaga keladi. Ko‘p marta nagruzka
ta’sir qilishi natijasida namunaning yemirilishidan hosil bo‘ladigan va
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tashqt ko'rinishidan ikki xil bo‘lgan gismdan iborat toligish sinishi
xarnkterli hisoblanadi.

Singan joyning tekis sirtga ega bo‘lgan bir qismida 1 darz paydo
bo'lgan yerda sirtlarning o‘zaro ishqalanishi natijasida hosil bo‘ladi
(durz csa takror-o‘zgaruvchan nagruzka ta’siridan paydo bo‘ladi).
Ningan joyning zarrali sirtga ega bo‘lgan boshga qismi namuna
yomirilayotgan paytda paydo bo‘ladi.

Toliqishga sinash maxsus mashinalarda bajariladi. Sinashlar
natijusida toligish qarshiligini xarakterlovchi chidamlik chegarasi
miglanadi.

Chidamlilik — bu materialning toligishga qarshi tura olish
xossasidir. Chidamlilik chegarasi belgilangan yuklanishlar sikli soniga
motallning yemirilmasdan chiday oladigan maksimal kuchlanishdir.
Chidamlilik chegarasi bilan mustahkamlik chegarasi o‘rtasida
quyidagi taxminiy bog‘lanish mavjud:

Texnologik xossalari. Metallarning bu xossalari sovugan va
«(pedirilgan holatlarda ularga ishlov berish xususiyatini xarakterlaydi.
Metallarning texnologik xossalari ularga ishlov berish usullariga
yarogli ekanligi haqida sifatli ma’lumot beruvchi texnologik
namunalarda aniqlanadi. Texnologik sinalgan namuna ko‘zdan
kochiriladi. Namunada darzlar, shilingan, singan yoki ko‘chgan joylar
bo‘lmasa, u sinovga bardosh bergan hisoblanadi. Asosiy texnologik
xossalariga kesib ishlanuvchantik, payvandlanuvchanlik,
bog'lanuvchanlik, quyilish xossalari va boshqalar kiradi.

Kesib ishlanuvchanlik eng muhim texnologik xossalaridan biri
hisoblanadi, chunki ko‘pgina xom-ashyolar, shuningdek payvandlab
tayyorlangan uzel va konstruksiyalarning detallariga mexanik ishlov
beriladi. Ba’zi metallarga osongina ishlov berib toza va silliq sirt hosil
qilish mumkin. Qattigligi past bo‘lgan juda qovushqoq metallar ham
yomon ishlanadi. Sirtida tirnalgan joylar bo‘lib, g*adir-budir chiqadi.
Ishlov berishni yaxshilash uchun, masalan po‘lat termik ishlanadi, bu
bilan uning qattigligi yo oshiriladi yoki kamaytiriladi.

Payvandlanuvchanlik metallarning xossalari asosiy metall
xossalariga yaqin turgan payvand binkmalar hosil gila olish
xususiyatidir. U payvandlangan namunani bukish va cho‘zishga sinab
ko'rib aniglanadi.

Bolg alanuvchanlik metallga sovugan yoki qizdirilgan holatda uni
yemrilish alomatlarisiz bosim ostida ishlov berish xususivatidir.
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Bolg‘alanuvchanlik namunani berilgan darajagacha deformatsiyalab,
temirchilik usulida bolg‘alab aniglanadi. Namunaning cho‘kish
balandligi, odatda, uning ikkilangan diametriga teng bo‘lishi kerak.
Agar uning yon sirtida darzlar paydo bo‘lmasa, bunday namuna
sinovga bardosh bergan, tekshirilayotgan metall esa bosim ostida
ishlov berishga yaroqli hisoblanadi.

Materiallarning quyilish xossalari ulaming darzsiz bo‘shligsiz va
boshqa nugsonlarsiz quyma hosil gila olish xususiyatini xarakterlaydi.
Asosiy quyilish  xossalariga suyuq holatda oquvchanlik,
kirishuvchanlik va likvasiya kiradi.

Suyugq holatda oquvchanlik suyultirilgan metallning quyish qolipi
bo‘shlig‘ini yaxshi to‘ldirish xususiyatidir.

Kristallanishda kirishuvchanlik suyuq holatdan qattiq holatga
o‘tishda metall hajmining kamayishidirr U  quymalarda
kirishuvchanlik bo‘shliqlari va g‘ovaklari hosil bo‘lishiga sabab
bo‘ladi.

Likvasiya gqotishmalarning kristallanishida paydo bo‘ladigan
kimyoviy tarkibining bir jinslimasligidadir. Bu qotishmalar toza
metallarga qaraganda qat’iy bir temperaturada emas, balki temperatura
oralig‘ida kristallanish bilan tushuntiriladi. Qotishmaning kristallanish
temperatura intervali qancha katta bo‘lsa, likvasiya shuncha tez
rivojlanadi. Bunda kristallanish temperatura oralig‘iga kuchli ta’sir
qiladigan qotishma komponentlari (po‘lat uchun oltingugurt, kislorod,
fosfor, uglerod) likvasiyaga ko‘proq moyil bo‘ladi.

Ekspluatasion xossalari. Bu xossalar mashinaning ish sharoitiga
bog‘lig holda maxsus sinovlari o°‘tkazib aniqlanadi. Ekspluatasion
xossalardan eng muhimi yeyilishga chidamlilikdir.

Yoyilishga chidamlilik materialning yeyilishiga, ya’ni ishqalanish
tufayli buyum tashqi sirtining yemirilishidan o‘lchami va shaklini
asta-sekin o°zgartirishga qarshilik ko‘rsata olish xususiyatidir.
Metallarni yeyilishga sinash laboratoriya sharoitida namunalarda, real
ekspluatasiya sharoitida esa detallarda o‘tkaziladi. Namunalarni
sinashda ishqalanish sharoiti real sharoitga yaqin qilib olinadi.
Namuna yoki detallaming yeyilish Kkattaligini turli usullar bilan,
chunonchi, o‘lchamlarni o‘lchash, namunalarni tortib ko‘rish kabi
usullar bilan aniglanadi.

Ekspluatasion  xossalariga  shuningdek,  sovugbardoshlik,
issigbardoshlik, antifikasion xossalar va hakozolar ham kiradi.
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)*z-0*zini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

|. Metallarga ta’rif bering?

2. Metallaming xossalari sanang va ularni xos Xususiyatlari
leohlang?

3. Matenalning qattigligi deb nimaga aytiladi va uni o‘lchash,
sinash asboblari?

4. Metallar necha guruhga ajratiladi?

S. Rangli metallar guruhga kiruvchi metallarning xususiyatlarini
teohlang?

6. Rangli metallarning mexanik xossalarini ta’riflang?

7. Alyuminiy ishlab chiqarish texnologiyasida qanday reaksiyalar
bo'ladi?

8. Mis ishlab chiqarish texnologiyasida qanday jarayonlar
bo'lndi?
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1 BOB. QOTISHMALAR. QOTISHMALAR TO‘G‘RISIDA
UMUMIY MA’LUMOT. QOTISHMALARNING XOSSALARI

Qotishmalar hagida asesiy ma’lumotlar

Toza metallarning mustahkamlik chegarasi kichik bo‘lganligidan
mashinasozlikda asosan ulaming qotishmalari ishlatiladi. Metall
qotishmalari deb, bir necha xil metallarni yoki metallarni metall
bo‘lmagan jismlar bilan suyuqglantirib (voki qizdirib) aralashtirish
natijasida olingan murakkab moddaga qotishma deyiladi.

Qotishmalarda sodir bo‘ladigan protsessni o‘rganish, shuningdek
gotishmalarning tuzilishini tushuntirish uchun metallshunoslikda
komponent, faza, sistema kabi tushunchalardan foydalaniladi.
Sistemani hosil qiluvchi moddalarga komponentlar deyiladi. Toza
metall bir komponentli sistemani, ikkita metalldan hosil bo‘lgan
qotishma esa ikki komponentli sistemani hosil giladi va h.k. Shu
jumladan, ko‘rilayotgan temperatura oralig'ida tashkil etuvchi
gismlarga dissotsiyalanmaydigan bargaror moddalar — kimyoviy
birikmalar ham komponent bo‘lishi mumkin. Masalan, rangli metall
qotishmalari komponentlariga metallar (masalan, rux, mis bilan
birikkanda latun hosil bo‘ladi), temir wuglerodli qotishmalar
komponentlariga tarkibida oz miqdorda metallmas moddalar bo‘lgan
metallar (temir uglerod bilan birikkanda cho‘yan va po‘lat hosil
bo‘ladi) kiradi.

Bir xil tarkibga, bir xil agregat holatiga ega bo‘lgan hamda
sistemaning boshqa qismlaridan bo‘lish sirti  bilan ajratilgan
sistemaning bir jinsh gismi faza deb ataladi.

Bo‘lish sirtidan o‘tishda moddaning kimyoviy tarkibi va
strukturasi sakrab o‘zgaradi. Ma’lum tashqi sharoitlarda (bosim,
temperatura) muvozanat holatda bo‘luvchi fazalar vig‘indisi sistema
deb ataladi. Masalan, bir jinsli suyuqlik (suyultirilgan metall) bir
fazali sistemadan iborat. Toza metall kristallanishida sistema ikkita
fazadan, ya’ni suyuq (suyultirilgan metall) va qattiq (kristallangan
metall zarralari) dan tashkil topadi. Yana misol: ikki xil kristallning
mexanik aralashmasi ikki fazali sistemani hosil giladi. Chunki har bir
kristall o‘zining tarkibi va tuzilishi bilan bir-biridan farq giladi hamda
bir-biridan bo‘lish sirti bilan ajratilgan bo‘ladi. Bir fazali strukturaga
ega bo‘lgan gotishma deb ataladi. Qotishma strukturasi deyilganda
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mikroskop ostida ko‘rinadigan fazalaring o‘zaro joylashishi, ularning
shukli va o'Ichamlari tushuniladi.

Qotishmadagi komponentlar suyuq va qattiq eritmalar, kimyoviy
birikmalar va mexanik aralashmalar hosil gilishi mumkin.

Bir jinsli suyuq eritmalar suyuq holatda istalgan nisbatiga bir-
birida eriydigan barcha metallar uchun xarakterlidir. Bir jinsli suyuq
eritmada eritiladigan metall (komponent) A ning atomlari 1 erituvchi
metnll, B atomlari 2 orasida tekis tagsimlangan. Faqat ozgina
motallargina suyuq holatda cheklangan metallargina o‘zlarining
momlari o‘lchamlari orasidagi farq katta bo‘lganligidan suyuq holatda
onimaydi. Kiristallanish va qotishmalarning qotish jarayonida
komponentlarning o*zaro ta’siri turlicha bo‘lishi mumkin.

p—

Alexeiril:
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Seairep Jredcrs Cleradiey Jreaker Kiaveniy: Divikner covctlersdein cs

Qattiq eritmalar bir jinsli suyuq eritmalarning qattiq holatga
o'tishi natijasida hosil bo‘ladi. Qattiq eritmada qotishma tarkibiga
kiruvchi moddalardan biri o‘zining kristall panjarasini saqlaydi,
boshqa modda ayrim atomlar ko‘rinishida birinchi moddaning kristall
panjarasidan tagsimlanadi.

Qattiq eritinalar ikki xil bo‘ladi: o‘rin olish gattiq eritmalan va
singish qattiq eritmalari. Qattiq eritmalar turidan gat’i nazar bir fazali
bo'ladi.

O‘rin  olish qattiq eritmalarida kristall panjaradagi bir
komponentning atomlari boshqa komponent atomlari bilan o‘rin
almashadi. O‘rin olish qattiq eritmalari temirning xrom, nikel va
boshqa elementlar bilan hosil qgilgan qotishmalarida kuzatiladi. O‘rin
olish qattiq eritmalari tartibsiz qgattiq eritmalar deb ham ataladi.
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Ikkita A va B metalldan tashkil topgan turli qotishmalar
elementlar yacheykasining strukturasi va tuzilishi:

1-a metallning atomlari; 2-b metallning atomlari: 3-o‘rin olish
qattiq eritmasi; 4-singish qattiq eritmasi;

Singish qattiq eritmalarida erigan komponentning atomiari boshqa
komponent - eritgich kristall panjarasining atomlari orasidagi
bo‘shliqqa singadi. Singish qattiq eritmalari temirning vodorod, azot,
bor bilan qotishmalarida hosil bo*ladi.

Kimyoviy birikmalar. Turli metallardan yoki metall va metallmas
moddadan qotishma hosil bo‘lganda paydo bo‘ladi. Kimyoviy birikma
elementlari atomlari sonining nisbati A.Bm formula bilan
ifodalaniladi. Kimyoviy birikmalar toza metallar kabi o‘zgarmas
suyuglanish temperaturasiga ega bo‘lib, odatda, qattigligi yugori va
anchagina mo‘rt bo‘ladi.

Ikkita A va B komponentning mexanik aralashmasi gotishma
komponentlari  kristallanganda qattiq holatda bir-birini  erita
olmaganda hamda kimyoviy reaksiyaga kirishib birkma hosil gila
olmaganda yuzaga keladi. Mexanik aralashma to‘yingan ikkita qattiq
eritma zarralaridan yoki qattiq eritma zarralari va kimyoviy
birikmadan tashkil topishi mumkin. Bunda qotishma yetarli darajada
yirik bo‘lib, mikrostrukturada aniq ko‘rinadigan A va B kristallardan
tashkil topadi. Qotishmaning rentgenogrammasi A va B
komponentlarning ikkita panjarasi borligini aniq ko‘rsatadi.

Metall va qotishmalar tuzilishi o‘zgaradigan temperaturalar kritik
nuqtalar deb ataladi. Suyugqlanish va qotishda toza metallar bitta kritik
nuqtaga, qotishmalar esa ikkita kritik nuqtaga ega bo‘ladi. Bu ikkita
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nuqta oralig'ida qotishmada suyuq qotishma va kristall deb ataladigan
tkkita taza mavjud.

Mexanik aralashma, kimyoviy birikma, qattiq eritma

Ikki va undan ortiq elementlarni (metallarni metallar bilan yoki
motallami  metalloidlar  bilan) birga suyuqglantirish, qizdirib
qovushtirish va boshqa yo‘llar bilan olingan murakkab birikmaga
qotishma deyiladi.

Qotishma tarkibiga kiruvchi elementlarni atom diametrlari
furqiga, kristall panjara turiga va ularni suyuqlanish temperaturasiga
ko'ra. qotishmalar: mexanik aralashma, kimyoviy birikma va qattiq
eritinaga bo‘linadi:

I. Mexanik aralashma. Agar qotishma tarkibiga kiruvchi
olomentlami atomlari kristallanish jarayonida bir-biriga tortilmay, bir-
uridan qochsa, qotishma tarkibiga kiruvchi har bir element atomlari
quttiq holatda mustaqil kristallar hosil giladi. Hosil bo‘lgan kristall
donlari  mexanik aralashmasidan tuzilganligi uchun mexanik
wralashma deb aytiladi. Qotishmani kristallanish sharoitiga ko‘ra
mexanik aralashma turli shakl va oflchamli kristallardan iborat
bo'lishi mumkin.

2. Kimyoviy birikma. Agar qotishma tarkibiga kiruvchi
olementlarning  atomlari  kristallanish jarayonida o‘zaro kimyoviy
ta'sir etsalar bunday elementlar kimyoviy birikma hosil giladi.
Kimyoviy birikmani kristall panjarasi murakkab, metall va
motalmaslar birikib hosil giladi.

3. Qattig eritma. Qotishmaga kiruvchi elementlar biri
ikkinchisida erib, qotganda sof metall kabi kristall panjarali struktura
hosil giladi. Misol: Temir—>C, Ni, Mg, Si, va boshqa elementlar bilan;
Mis— Ni, Zn, Al, Si va boshqga elementlar bilan gattiq eritma hosil
qiladi.

Qattiq eritmalar hosil qilishda qotishma tarkibidagi qaysi
elementmi kristall panjarasi saqlanib qolsa, shu element erituvchi
clement deb, kristall panjarasi saglanmagan elementni esa, eruvchi
olement deb aytiladi va A(V) A-erituvchi, V-eruvchi.
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Qotishmalar tarkibiga kirgan elementlarni o‘zaro munosabatlariga
ko‘ra elementlarni eruvchanligi turlicha bo‘ladi. Misda nikel, nikelda
mis xohlagancha eriydi.

Hamma metallar ham bir-birida yaxshi erimaydi. Ba’zilar yaxshi,
o‘rta, yomon va erimasligi ham mumkin. Rentgen nurlari yordamida
tekshirilganda shu narsa aniglandiki, eruvchi element atomlari bilan
erituvchi element atomlari o‘rin almashuvi natijasida qattiq eritma
hosil bo*ladi.

V elementni atomlari A elementni
atomlarini siqib chigaradi va natijada
. A elementidan V elementi hosil

AL Bb'ladi.  Atomlari  bunday  ofrin
ﬁi%mashuvi uchun A va V elementlarni
7 ¥--Yristall panjaralari bir xil bo‘lishi va
atomlar radiuslari bir-biriga yagin
3.1-rasm. Kristall bolishi kerak. ] ) . .
panjaralarda atomiarni _Odatda’ qotishmani hosil q11uvch¥
Jjovlashish sxemasi asosily  komponentlardan  tashgari
qotishma tarkibida oz miqdorda
boshqa elementlar ham mavjud bo‘ladi va ulami primeslar deb
yuritiladi. Bu primeslar qotishmaga rudani eritib olayotganda yoki
qotishma eritilayotganda tushadi. Ular qotishmani xossalariga aytarli
ta’sir etmaydi.

Qattiq eritmalar bir jinsli suyuq eritmalarning qattiq holatga
o‘tishi natijasida hosil bo‘ladi. Qattiq eritmada qotishma tarkibiga
kiruvchi moddalardan biri o‘zining kristall panjarasini saqlaydi,
boshqga modda ayrim atomlar ko‘rinishida birinchi moddaning kristall
panjarasidan taqsimlanadi.’

Qattiq eritmalar ikki xil bo‘ladi: o‘rin olish qgattiq eritmalari va
singish qattiq eritmalari. Qattiq eritmalar turidan qat’i nazar bir fazali
bo‘ladi.

O‘rin olish qattiq eritmalarida kristall panjaradagi  bir
komponentning atomlari boshqa komponent atomlari bilan o‘rin
almashadi. O‘nin olish qattiq eritmalari temirning xrom, nikel va
boshga elementlar bilan hosil qilgan qotishmalarida hosil bo‘ladi.
O‘rin olish qgattiq eritmalari tartibsiz qattiq eritmalar deb ham ataladi.
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Singish gattiq eritmalarida erigan komponentning atomlari boshqa
komponent — eritgich kristall panjarasining atomlari orasidagi
bo‘shligga singadi. Singish qattiq eritmalari temirning vodorod, azot,
bor bilan qotishmalarida hosil bo‘ladi.

Kimyoviy birikmalar. Turli metallardan yoki metall va
metallmas moddadan qotishma hosil bo‘lganda paydo bo‘ladi.
Kimyoviy birtkma elementlari atomlari sonining nisbati AnBm
formula bilan ifodalaniladi. Kimyoviy birikmalar toza metallar kabi
o‘zgarmas suyuqlanish temperaturasiga ega bo‘lib, odatda, qattiqligi
yuqori va anchagina mo‘rt bo‘ladi.

Ikkita A va V komponentning mexanik aralashmasi qotishma
komponentlari  kristallanganda qattiq holatda bir-birini erita
olmaganda ham kimyoviy reaksiyaga kirishib birikma hosil qila
olmaganda yuzaga keladi. Mexanik aralashma to‘yingan ikkita qattiq
eritma zarralaridan yoki qattiq eritma zarralari va kimyoviy
birikmadan tashkil topishi mumkin. Bunda qotishma yetarli darajada
yirik bo‘lib, mikrostrukturada aniq ko‘rinadigan A va V kristallardan
tashkil topadi. Qotishmaning rentgenogrammasi A va V
komponentlarning ikkita panjarasi borligini aniq ko‘rsatadi.

Metall va qotishmalar tuzilishi o‘zgaradigan temperaturalar kritik
nuqtalar deb ataladi. Suyuqlanish va qotishda toza metallar bitta kritik
nuqtaga, qotishmalar esa ikkita kritik nuqtaga ega bo‘ladi. Bu ikkita
nugqta oralig‘ida qotishmada suyuq qotishma va kristall deb ataladigan
ikkita faza mavjud.

Temir-uglerod qotishmasining holat diagrammasi

Holat  diagrammalari  qotishmalarning  temperatura va
komponentlar konsepsiyasiga bog‘liq holda faza holatining grafik
tasviridan iboratdir. Holat diagrammalari muvozanat holatlari uchun,
ya'ni juda kichik sovish teziligida yoki uzoq muddat qizdirilganda
qotishma erishadigan holat uchun quriladi. Qotishmalaming
muvozanat  holatdagi  diagrammalari nazariy = diagrammalar
hisoblanadi, chunki amalda haqigiy muvozanat holat juda kam
uchraydi. Ko‘pincha qotishmalar metamuntazam holatda, ya'ni
cheklangan turg‘un holatda bo‘ladi.
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Har ganday qotishmani holat diagrammasini chizish uchun
masshtabda gorizontal bo‘yicha qotishmani % miqdori, (chap tomani
toza qo‘rg‘oshin, o‘ng tomoni toza surma qotishmalari) qo‘yiladi.

Vertikal bo‘yicha kritik nuqtalarni hamda surma va qo‘rg‘oshin
erish nuqtasini (327°C,630° C) masshtabda belgilab chizamiz.

Pastdagi kritik nuqtalarni birlashtirib (246) DE chizigni,
yuqoridagi kritik nuqtalarni birlashtirib AV va VS egri chiziglarini
olamiz. Ikkila egri chiziq V nuqtada ya’ni DE to‘g'ri chiziqda
kesishadi.

Diagrammadan  ko‘rinib  turibdiki, qotishmalarni  qotish
boshlanishi nuqtalari har xil bo‘lib, qotish va kristallanishi bir nugtada
ekan. Aralashmalami ichida faqat 13% surma va 87% qo‘rg‘oshin
kristallanishini boshi va oxiri kritik nuqtasi bitta bo‘lib, bir nugtada
qotar ekan. Diagrammani tahlil gilamiz. AVS chiziqdan yuqorida
hamma qotishmalar suyuq holda bo‘lib, bu chizigni likvidus chiziq
deb aytiladi, (lotin tilida — suyuq degan ma’noni bildiradi). DVE
chizigni pastki gismida hamma qotishmalar qattiq holatda bo‘lib,
DVE chizigni solidius deb aytiladi (solidius- lotincha qattiq degan
ma’noni bildiradi)

Holat diagrammasida V nuqtada (13% surma va 87%
qo‘rg‘oshin), surma bilan qo‘rg‘oshinni kristallanishi bir vaqtda
bo‘ladi hamda surma va qo‘rg‘oshin kristallaridan iborat mexanik
aralashma hosil bo‘ladi.

Bunday qotishmani evtektik aralashma deb aytiladi. Ewvtektik
qotishmalar eng past erish temperaturasiga ega bo‘lib,
mikrostrukturast yaxshi aralashgan bo‘ladi. 13% dan kam surma
bo‘lgan qotishmani evtetikkagacha va 13% ko‘p surma bo‘lgan
qotishma evtetikadan keyingi qotishma deb yuritiladi.

Evtetikadan keyingi qotishmalarni qotish jarayon VS chiziq
bo‘ylab suyuq qotishmada surma kristallari ajralib boradi. DE chiziq
bo‘ylab esa evtetika qota boshlaydi. Evtektikagacha bo‘lgan
qotishmalarda AV chiziq bo‘ylab qo‘rg‘oshin kristallari ajrala
boshlaydi, DE chiziq buyicha esa evtektika qota boshlaydi.

Agarda qotishma sekinroq sovitilsa DV bo‘yicha qo‘rg‘oshin
zarralari solishtirma og‘irligi og‘ir bo‘lgani uchun cho‘kma shaklida
aralashmani pastki gismiga to‘planib qolishi mumkin. Bunday
hodisani likvasiya deb yuritiladi. Evtetikani esa solishtirma og‘irligi
kichik bo‘lgani uchun yuqori qatlam hosil giladi. Qotgandan so‘ng
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hosil bo‘lgan qotishma quyma buyumlar olish uchun yarogsizdir,
chunki struktura bir xil emas. Xuddi shunday hodisani evtektikadan
keyingi qotishmalarda ko‘rish mumkin. Bunday qotishmani asta-sekin
sovushida, evtektika aralashmasini solishtirma og‘irligi katta bo‘lgani
uchun cho‘kma hosil bo‘ladi. Surmaning solishtirma og‘irligi kichik
bo‘lgani uchun quyma yuzida gatlam hosil bo‘ladi.

Temir uglerodi holat diagrammasi. Yuqorida ko‘rilgan
qotishmani holat diagrammasidan texnikada ko‘p foydalaniladigan
po‘lat va cho‘yanni ko‘rib chigamiz. Po‘lat va cho‘yan tarkibida ozroq
boshqa aralashmalami bo‘lishi uni erish nuqtasiga aytarli ta’sir
ko‘rsatmaydi.

Fanda Fe-C diagrammasi po‘lat va cho‘yan hagidagi fundamentar
bilim hisoblanadi.

Uglerod temir bilan kimyoviy birikma (sement) yoki erkin holda
(grafit shaklida birikkan bo‘lishi mumkin). Shunga binoan ikkita
diagramma mavjud sement va grafit. Temir va uglerod aralashmasini
o‘rganishdan oldin temimi qizdirganda va sovutganda sodir
bo* ladlgan 0 zganshlar d1agrammas1m ko‘ramiz’.

- ‘ Grafikda temirni sovush va
rish egri chizig'i  berilgan.
fa’lumki Fe-1539°C da eriydi.
539%C gacha bir nechta kritik
uqtalarni bo‘lishi, temirni

yizdirganda bir nechta allotropik
shakl o°zgarishi ko‘rsatadi. Temirni
qizdirganda va sovutganda egri
chiziglarni temir ma’lum darajaga yetganda birmuncha vaqt
o‘zgarmay turishini pog‘onalar bilan ifodalanadi. Bu pog‘onalar temir
sovuganda ham, qiziganda ham unda qandaydir o‘zgarishlari sodir
bo‘lishini ko‘rsatadi.

Temirni qizdirganda sodir bo‘ladigan bu o‘zgarishlar vaqtida
metallga berilgan issiqlikni o‘ziga oladi, sovuganda ro‘y beradigan
o‘zgarishlar vaqtida metalldan issiqlik ajraladi. Temir 768°C dan past
bo‘lgan temepraturada magnit xossasiga ega bo‘lib kristall panjarasi

3.2-rasm. Temirni sovush va evish
grafigi

! William F.Smith Foundations of materials sciencs and engincyering, 2013.379.b. Mazmun mohiyatidan
foydalanildi
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markazlashgan ko‘p panjara bo‘ladi. Temirni bu shakli o temir deb
ataladi.

Temperatura 768°C dan oshganda temir magnitsizlanadi. Bu
shakli o‘zgargan temirni B-temir deb yuritiladi.

900-910 ° C da temirda kristall panjara o‘zgarib tomonlari
markazlashgan kub shaklini oladi.

Temir va uglerod gotishmalarini o‘rganayotganda 910 ® Cda sodir
bo‘ladigan o‘zgarishlar aynigsa katta ahamiyatga ega. Temirni rentgen
nurlari bilan tekshirganda kristall panjaralarni o‘zgarganligini ko‘rish
mumkin, bunda temirga berilgan issiqlik ana shu o‘zgarishga sarf
bo°lib egri chiziq to‘xtab pog‘ona hosil qiladi va a.-temirga aylanadi.
Tomonlari markazlashgan panjara temiri 1400°C qizdirgangacha
o‘zgarmaydi va temperatura 1401° C da temirda kristall panjara yana
o‘zgaradi va markazlashgan kub holiga o‘tadi. Suyuq temir sovutilgan
vaqtda hamma o‘zgarishlar teskari tartibda takrorlanadi. Metall suyuq
holga kelganda kristall panjara cho‘ziladi va atomlar tartibsiz
harakatda bo‘ladi.

Temir qattiglik holatida 2 xil fazoviy kristall panjaraga ega
bo‘lgan 3 xil ko‘rinishda bo‘ladi.!

Uglerod atomlari temir panjarasida joylashganda uglerod temir
bilan gattiq eritma hosil giladi.(a Fe)

Bu eritma ferrit deb, o Fe qattiq eritma austenit deb aytiladi.

Uglerod Fe da yaxshi eriydi. Uglerodn temirda eruvchanligi
temperaturaga bog‘liq. 720 ° C da uglerod maksimal 0,05% erishi
mumkin. Magnit xossasiga ega, elektrni yaxshi o‘tkazadi, oddiy
temperaturada uglerod 0,006% gacha erigan holda bo‘ladi. Austenitda
a Fe uglerod 2% eriy oladi. 1130° € a-temir anchagina uglerodni
eritish qobiliyatiga ega. Termik va kimyoviy termik operasiyalarni
bajarish imkoniyatini tugdiradi.

Agarda temimni 910 ° C dan yuqoriroq temperaturagacha
qizdirsak, temir yirik donli bo‘lgan bo‘lsa, mayin strukturaga ega
bo‘ladi.

1868 yilda rus olimi Chernov tomonidan po‘latdagi uglerodni
miqdoriga qarab kritik nugtalarni mavjudligi aniqlangan. Temirda

! William F Smith Foundations of materials science and engineyering, 2013. 81-b. Mazmun mohiyatidan
foydalanildi
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uglerodni eng ko‘p miqdori 6,67% bo‘lib, kimyoviy birikma shaklida
bo‘lib, Sementit - karbidli temir (Fe3C) deb yuritiladi.

Sementit turg‘unmas kimyoviy birikma bo‘lib, katta
temperaturada bo‘linib ketadi.

Fe;C=3Fe+C
e ) s Shuning wuchun kurmogchi bo‘lgan
Y IONO S . | diagrammani temir Sementit yoki bo‘Imasa
g""a I'MM~"|§ o |. temir-uglerod holat diagrammasi deb
S ey #——1  yuritiladi. Temir uglerod holat diagrammasi
TR e g yuqorida ko‘rilgan uslubda olingan kritik

N fahedieentt?  Nuqtalar  va  temperaturalar  asosida

3 3-rsm. Temir uglerod ~ Masshtablarda chiziladi. Tayyor chizilgan

qgotishmalarini holat Fe -C holat diagrammasimi tahlil
diagrammasi . qllamlz (3 3 ~rasm)

ASD chiziq. Likvidus bo°lib, shu
chizigni yuqorisida joylashgan hamma qotishmalar suyuq holatda
AESF chiziq esa Solidus bo‘ladi.

Chiziglami xarakteri diagrmma murakkab ekanini ya'ni 1 va 2
tipdagi diagrammalar yig‘indisidan tashkil topganligini ko‘rsatadi. A
nuqtadan Ye nuqtagacha 2 tipdagi va Ye dan Fgacha 1 tipdagi
diagramma. Sovush jarayonida aralashmadagi S miqdoridan gat’i
nazar AS chiziq bo‘ylab suyuq aralashmalardan qattiq eritmaning 1-
kristallari paydo bo‘la boshlaydi,(bunda uglerodni kristallari ) buni
austenit deb yuritiladi.

Demak, ASE sohasida aralashma ikki fazadan, suyuq aralashma
va austinitdan iborat bo‘ladi.

SD chiziq bo‘yicha suyuq aralashmadan qattiq Sementitni
kristallari paydo bo‘la boshlaydi.

6,67% S li smentitni bir qancha kristallari paydo bo‘lib S nuqgtada
suyuq aralashmadagi qolgan Sementit kristallanadi va evtektik
aralashma hosil qilib (4,3%C) 1130°C da gatadi. Demak , YeSF
chizigda sementit to‘la gotib bo‘ladi.

SFD sohasi ikki fazali aralashmadan iborat bo‘lib suyuq sementit
S nuqtada (4.3% S) bir vaqtning o‘zida austenit va sementit
kristallanib ledeburit evtektika hosil gilinadi.

Ledeburit evtektika tarkibida 2-6,7% C bo‘ladi bu qotishmani
cho‘yan deb yuritiladi.
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Ye nuqta temirni uglerod (2%) bilan to'yingan nuqtasi
hisoblanadi. Ye nuqtadan chap tomonda yotgan hamma qotishmalar
to‘'la qotgan vaqtda austinitni bir o‘zidan iborat bo‘lib bunday
gotishmalar po‘lat guruhini hosil giladi.

Qotgan qotishmadagi o‘zgarishlarni ko‘ramiz. GSE, RSK va
GRQ chiziglari ko‘rsatib turibdiki qotgan aralashmalarda ham
struktura o‘zgarishlari yuz beradi.

Qattiq holatdagi o‘zgarishlar temir bir modifikatsiyasidan
ikkinchi ~modifikatsiyasiga o‘tishda va uglerodni temirda
eruvchanligini o‘zgarishi hisobiga bo‘ladi.

Diagrammada AGSE sohasida austenit(A) bo‘lib, qotishma
sovushi davomida austenitdan GS chiziq bo‘ylab ferrit ajraladi. Ferrit
uglerodning o Fe dagi qattiq eritmasi. Boshqacha qilib aytsak y Fe o
Fe o‘tadi. Bundan tashqari temperatura 1130° C dan 723° S
pasayishida uglerodni y Fe eruvchanligi 2% dan 0.8 % gacha
qisqaradi.

Diagrammada SE chiziq bo‘yicha austenitdan ikkinchi sementit
ajraladi.

Ikkinchi sementit qattiq qotishmadan ajraladi.

GSR sohasi ikki fazadan iborat diagrammani, ya’'ni ferrit va
bo‘linuvchi, o‘zgaruvchi austenitdan iborat.

S nuqtada (0.8%C) 723 C hamma austenit bo‘linib, o‘zgarib
mayin mexanik aralashma hosil qgiladi. ( ferrit va ikkilamchi
Sementitdan iborat) evektoid bu sistemada perlit deb ataladi. Demak S
nuqgtadagi 0.83 % S da bo‘lgan po‘lat evtekoid aralashma deb ataladi.
Tarkibida 0.8 % kam uglerod bo‘lgan po‘latlarni evtekoidgacha
bo‘lgan, po‘latlar va tarkibida 0.8 % -2 % S bo‘lgan po‘latlarni
evtekoiddan keyingi po‘latlar deb ataladi.!

RSK chiziq bo‘yicha barcha qotishmalarda qolgan hamma
austinitni bo‘linib erib bo‘lib perit hosil bo‘ladi. Shuning uchun RSK
chiziq perlit hosil giluvchi chiziq deb yuritiladi. Diagrammadan S va
C chiziqlarni bir biriga solishtirsak quyidagilarni ko‘ramiz:

1)S nugtadan yuqori suyuq aralashma, S nuqtadan yuqorisi esa
gotgan austinit.

! William F.Smith Foundations of materials science and engineyering, 2013. 78-b. Mazmun mohiyatidan
foydalaniidi
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2)S nuqtada AS va SD chiziglari uchrashgan bo‘lib,suyuq
aralashmadan kristall paydo bo‘lishini ko‘rsatadi.

t nuqtadan GS va SE chiziqlari uchrashgan bo‘lib, qotgan
aralashmani ikkilamchi kristallanishni ko“rsatadi.

3) S nugtada 4.3%C 1li suyuq aralashma bo‘lib, kristallanib
Ledeburit evtektika hosil qilsa S nuqtada esa, 0,8% C li aralashma
katta kristallanib perit hosil giladi.

4) S nuqta sathida FE evtektik-ladeburit chiziq yotgan bo‘lsa, S
nuqta sathida esa RK chiziq evtentaid-perit chiziq yotibti.

5) S nuqgta birlamchi kristallanish markazi bo‘lsa, S nuqta esa
qotishmani ikkilamchi kristallanish markazi hisoblanadi.

Temir uglerod qotishmasini suyuq holatdan asta-sekin ( soatiga
10 dan)uy temperaturasiga sovutilib borilganda tubandagi strukturani
ko‘ramiz. Ferrit, Sementit, austinit,perit va ledeburit.

a) Ferrit (F) uglerodni alfa temirdagi qattiq eritmasi bo'lib, bu
eritmada uglerod 0,3 miqdorda (0da 0,006%) bo‘ladi. Ferrit texnik
toza temirdir.

Ferritni mexanik xossalari tubandagicha:

Qattigligi NV=8-10 N/m? (Brinell bo‘yicha)

Nisbiy cho‘ziluvchanligi & =30-40% t Cho‘zilishga bo‘lgan
mustahkamlik chegarasi v+=26-30

v) Sementit (S) temir bilan uglerodni kimyoviy birikmasi ( temir
karbidi), bo‘lib birikkma juda qattiq bo‘lib, uni qattigligi Nv=80
N/mm?

s) Austenit (A) uglerodni gamma temirdagi qattiq birikmasi bo‘lib
bu eritmada uglerod 2% bo‘lishi mumkin.

g) Perlit (P) ferrit bilan semetitni mayda donalarida hosil bo‘lgan
mexanik aralashma

d) Ledeburit (L) austinit bilan Sementitning mexanik aralashmasi
bo°lib, bunday aralashma oq cho‘yanni 1130 da qotishidan hosil
bo‘ladi.

Holat diagrammasini qurish uchun temperatura — konsentrasiya
koordinata o‘qlarining absissasida beshta qotishma tarkibi nugqtalar
bilan belgilanadi va har bir nuqtadan vertikal chiziglar chiqariladi.
Shundan so‘ng kritkk nuqtalar qotishmalarning sovish egri
chiziglaridan bu vertikal chiziglar ko‘chiriladi. Chap va o‘ng
tomondagi temperatura koordinatalarida toza metallar — 100 % mis va
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100% nikel kristallanishining temperaturalari belgilanadi. Barcha
qotishmalar kristallanishining boshlanishi va tugallanishini bildiruvchi
temperaturalarni egri chiziq bilan tutashtirib, mis-nikel sistemasi
gotishmasining holat diagrammasi olinadi. Bu sistema komponentlari
gattiq holatda cheklanmagan miqdorda eriy oladi. Mis va nikel
qotishmasi ma’lum temperatura oralig‘ida kristallanadi va qotadi.
Diagrammada bu oraliq toza mis va nikel suyuqlanish nuqtalarini
tutashtiruvchi ikkita chiziq bilan chegaralangan. Yuqorigi chiziq
sovishda qotishning boshlanishini yoki qizdirilganla suyuqglanish
tugashini bildirsa, pastki chiziq mos ravishda qotish tugashini yoki
suyuglanish boshlanishini bildiradi. Mis — nikel qotishmasining ko‘rib
o‘tilgan holat diagrammasi uchta oblastga ega. Suyuq qotishma
mavjud bo‘lgan oblast mis va nikelning suyugqlanish nugqtalarini
tutashtiruvchi yuqgori chizigdan balandda yotadi. Bu oblastning yuqori
chegarasi likvidus, pastki chegarasi solidus chizig'i deb ataladi
(“likvidus” lotin tilida suyuq, “solidus” esa qattiq degan ma’noni
bildiradi)

Bu holat diagrammasidan qotishma kristallanishida qattiq va
suyuq fazalar konsentrasiyasini aniqlash mumkin. Masalan, qotishma
3 uchun T2 temperaturada fazalar konsentrasiyasi mnl gorizontal
chiziq bilan aniqlanadi, bu chiziq solidus va likvidus chiziglari bilan
kesishguncha davom ettiriladi, n1 nugta qattiq faza konsentratsiyasini,
m nuqta esa suyuv faza konsentratsiyasini bildiradi. t3 temperaturada
faza konsentrasiyasi holat diagrammasida bl nuqta bilan, suyuq faza
konsentratsiyasi esa ml nuqta bilan aniqlanadi. Yuqorida
aytilganlardan kristallanish protsessida fazalar tarkibi, ya'ni suyuq
faza likvidus chizig‘i bo‘ylab, qattiq faza esa solidus chizig‘i bo“yicha
o‘zgaradi, degan fikr kelib chiqadi. Turli temperaturalarda suyuq
eritmadan cho‘kadigan qattiq eritma kristallarining tarkibi o‘zgaradi.
U yoki bu gotishma ayrim kristallarining bir jinslimasligi kristallararo
yoki dendrit likvasiya deyiladi. Likvidus va solidus chiziqlari
orasidagi masofa qancha katta bo‘lsa, dendrit likvasiya ham shuncha
katta bo‘ladi.



Temir uglerodli qotishmalar, po‘latlarning turlari, ishlatilishi.
Legirlangan po‘latlar

Temir-uglerod qotishmalariga bo‘lgan ehtiyojning tobora ortishi
ishlab chiqarish usullarini takomillashtirish bilan birga xossalarini
yaxshilash magsadida olib borilayotgan izlanishlar gqator
muammolarni hal etdi va etmoqda. XIX asrning 30-yillarida rus
injeneri P. A. Anosov dunyoda birinchi bo‘lib po‘latlarning
strukturasini o‘rganishda mikroskopdan foydalandi. 1868 yilda D.K.
Chernov po‘latlarni kritik temperaturalar vaziyati va tarkibidagi
uglerod miqdoriga bogligligini holda struktura o‘zgarishlari
sabablarini aniqladi. Shu bilan birga D. K. Chemov Fe-S
qotishmasining holat diagrammasini tuzish uchun dastlabki zarur
muammolarni hal etdi. Shundan bir necha yil keyin fransuz olimi F.
Osmond Le-Shatele pirometri yordamida Fe-S qotishmalarining
kritik nuqtalari vaziyatini aniglab, strukturalarga nom berdi.
Qotishmalami ma’lum temperaturagacha qizdirilganda qattiq eritmalar
hosil bo‘lishini ingliz olimi R. Austen, fransuz olimi Le-Shatele, rus
olimi A. A. Baykov va N. T. Gudsovlar aniqladilar.

Golland olimi Rozebom wva ingliz olimlari V.Yum-Rozeri,
Austenlar D. Gibbsning fazalar muvozanat nazariyasidan foydalanib,
Fe-S qotishmasining dastlabki holat diagrammasining birinchi
variantini tuzdilar.

Fe-S qotishmalarining holat diagrammasi butun dunyo
olimlarining uzoq yillar davomida olib borgan ishlari natijasidir.

Konstruksion po‘lat asosini 1,2 foiz uglerod bilan temir va
uglerod gotishmalari mavjud. Biroq, po‘latlarning aksariyati kam 0,5
foiz uglerod o‘z ichiga oladi. Po'lat temir uglerod tarkibi talab
darajasiga kamayadi, qadar qaragan temir bilan uglerod va boshqa
begona moddalar oksidlovchi tomonidan amalga oshiriladi.

Po‘lat ichiga qaragan temir aylantirish uchun eng tez-tez
ishlatiladigan jarayon Basic- kislorod jarayon taxminan 30 foizi temir
hurda uchun bu jarayon qaragan temir va gadar kislorod nayza
joylashtirilgan qaysi bir barrel shaklli chidamli-astarli converter ichiga
narxlanadi. Lattani nayza Pure kislorod, temir oksidi hosil gilish
uchun suyuq hammomida bilan reaksiyaga. po‘lat uglerod keyin
karbon monoksit tashkil qilish, temir oksidi bilan reaksiyaga:

FeQ + C> Fe + CO-Q(kj)
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kislorod reaksiya boshlanadi oldin, shlaklar hosil upalari (aynigsa,
ohak) nazorat miqdorda qo‘shiladi. Bu jarayonda, po‘lat uglerod
tarkibi keskin bunday oltingugurt va fosfor (Fig. 9,3) kabi
aralashmalaming konsentratsiyasi kamayishi bilan birga 22 daqgiqa
tushirib mumkin.

Konverterdan erigan po‘lat stasionar plastinalarni quyma yoki
contin uously uzoq bo‘limlar vaqti-vaqti bilan kesib qaysi uzoq
plitkalar tashlanadigan bo‘ladi.

Ma’lumki, temirning uglerodli qotishmalarida uglerod, temir
karbidi (Fesc) yoki grafit tarzda bo‘lishi mumkin. Shunga ko‘ra, G'e-
S qgotishmalani temir karbit va temir-grafitli holat diagrammalariga
ajratiladi.

Amalda ishlatiladigan Fe-C qotishmalarida uglerodning miqdori
4,5~—5% ortmagani uchun Fe-Fe;S qotishmalarining holat
diagrammasini umumiy holda o‘rganish bilan kifoyalanamiz.

Temir asosli qotishmalar. Temir asosli qotishmalar — shunday
materiallarki, tarkibida temir asosiy komponent hisoblanadi — boshqa
istalgan metallar bilan solishtirganda, ishlab chiqarilishi ko‘lami
bo‘yicha eng ko‘p miqdorga ega, bundan tashqari qolgan material
turlaridan ko‘ra muhandislik konstruksiyasining eng muhim materiali
hisoblanadi.

Bu materialning keng tarqalganiga asosiy uchta sabab
quyidagilardir:

1) Temir birikmalarining yer po‘stlog‘ida ko‘p miqdorda
ekanligi;

2) Temir va uning qotishmalarini ishlab chiqarish, tozalash va
qayta ishlash nisbatan arzonligi;

3) Temir asosli qotishmalarmi fizik va mexanik xossalarini
boshgqarib keng qo‘llash mumkin.

Temir asosli qotishmalaming asosiy kamchiligi — bu ularning
korroziyaga moyilligidir.

Quyidagi bo‘limda po‘lat va cho‘yanlarning turli klasslarini va
ularning tarkibi, mikrostrukturasi va xossalari ko‘rib chigiladi. Bu
materiallarning klassifikasiyasi iqtisodiy jihatga asoslangan sxemasi
3.4 rasmda keltirilgan.
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3.4-rasm. Temir asosli turli qotishmalarning klassifikatsiyasi

Po‘lat, bu mashina va asbobsozlikda, qurilishda, shuningdek turli
asboblar tayyorlashda ishlatiladigan asosiy materialdir. Po‘latlar
nisbatan arzon bo‘lib, ko‘p miqdorda ishlab chiqariladi. Po‘lat muhim
mexanik, fizik-kimyoviy va texnologik xossalar kompleksiga ega.
Po‘latlar kimyoviy tarkibi, vazifasi, sifati, oksidsizlantirish darajasi va
strukturasiga ko‘ra klassifikasiyalanadi.

Kimyoviy tarkibiga ko‘ra klassifikasiyasi. Kimyoviy tarkibiga
ko‘ra po‘latlar uglerodli va legirlangan xillarga bo‘linadi. Xossalari
asosan uglerod miqdoriga bog‘liq bo‘lgan po‘lat uglerodli po©lat deb
ataladi. Uglerodli po‘latlar uglerod miqdoriga qarab kam uglerodli
(0,25% gacha S), o‘rtacha uglerodli (0,25- 0,6% S) va ko‘p uglerodli
(0,6% dan ko‘p) xillarga bo‘linadi.

Metallurgiya zavodlarida temir rudalaridan avval cho'yan,
cho‘yandan esa po‘latishlab chiqariladi. Uglerodli po‘latlarning
asosi temir (97-99,5%) bo‘lganligi bilan unda ma’lum miqdorda
(Mn,S,S1,P,Ni) va ba'zi tasodifiy qo‘shimchalar (Cr,W,Cu) va
boshqa elementlar ham bo‘ladi. Temir uglerod qotishmalarining
xossalariga uglerodning ta’siri juda katta. Qotishmada uglerod
miqdori ortgan sari uning puxtaligi ortib, plastikligi kamayib
boradi.

Uglerodli po‘latlarda doimo bo‘ladigan elementlar miqdori
ma’lum darajada, masalan: Mn-0,7%, Si-0,5%, P-0,005%, S-
0,05% dan oshmasligi kerak.

Mashinasozlikda ishlatiladigan po‘latlar ishlatish sohalariga
va kimyoviy tarkibiga ko‘ra guruhlarga bo‘linadi. 3.5-rasm.
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hilatilishiga ko ‘ra:

Konstruksion po ‘latlari;

Asbobsozlik po‘latlari;

imyoviy tarkibiga ko ‘ra:
Uglerodli po‘latlari;

Legirlangan po ‘latlari;

= Yugqorida keltirilgan 1

bat davomida toblangan

; ~ L fartensitli temir uglerodli
3.5-rasm. qotishmalar tarkibida( 0.35%

dan 1.2% gacha C) mavjud

bo‘ladi.!

Konstruksion po‘latlar tarkibida 0,6% gacha uglerod bo‘ladi.
Uglerodli konstruksion po‘latlar sifatiga ko‘ra oddiy sifath
po‘latlar, sifatli po‘latlarga bo‘linadi.

a) oddiy sifatli po‘latlar - qurilish konstruksiyalan,
armaturalari, simlar, parchin mixlar va boshqa buyumlar tarzida
iste’molchilarga yuboriladi. Oddiy sifatli po‘latlar davlat texnik
nazorat 380-60 ga ko‘ra 3 guruhga bo‘linadi: A,B va V guruhga
bo‘linadi.

A guruhda mexanik xossalar garantiyalanadi.

B guruhda kimyoviy xossalari garantiyalanadi.

V guruhda mexanikaviy va kimyoviy xossalari garantiyalanadi.

A guruhda po‘latlar St xarfi bilan 0,1,2..7 ragamlari bilan
markalanadi. Raqam qancha katta bo‘lsa po‘latlarning
mustahkamligi shuncha ortiq bo‘ladi. Agarda raqam ishorasidan
keyin KP bo‘lsa po‘lat qaynaydigan po‘lat bo‘ladi.

Masalan: StO, Stl, St2, StZ, St4, St5, Stb, St7

B guruh po°latlar M.K.B.St harflari va raqamlari bilan
markalanadi.

Masalan: MStO, MSt7, KSt0, KSt7, BSt1,.BSt7

V guruh po‘latlar asosan Marten usulida, kislorod
haydaladigan konvertor usulida tayyorlanadi. VMST1..,VKSt2

b) sifatli po‘latlar. Davlat texnik nazorati 1050-60 ga ko‘ra
po‘latlarning mexanik va kimyoviy xossalari garantiyalanadi. Bu
po‘latlar kislorod tepasidan haydaladigan asosiy konvertorlarda

! William F.Smith Foundations of materials science and engineyering 406-b. Mazmun mohiyatidan foydalanildi

54



tayyorlanadi. Sifatli po‘latlar tarkibidagi marganesning miqgdoriga
ko‘ra ikki guruhga bo‘linadi.

I. Guruh po‘latlarda marganes miqdori 0,8% bo‘ladi.

11. Guruh po‘latlarda 1,2% ga yetadi.

1. Guruh po‘latlari raqamlar va tegishli miqdorlar bilan,

1V. Guruh po‘latlar esa ragamlar va G harfi bilan markalanadi.

Masalan: 1 guruh po‘latlar 05, 05 kp, 08, 10, 15, 20, 25, 30,
...85...

Il guruh po‘latlar 15g, 20g, ...,70 g markadagi ikki xonali
sonlar 100 ga bo‘linadi. Shu marka po‘lati tarkibidagi uglerodning
o‘rtacha miqdori chiqadi. G harfi marganesning miqdori
oshirilganligini bildiradi.

Masalan: 15g-0,15% uglerod Mn = 0,8-1,2% gacha ekanligi
ko‘rsatadi.

Yuqoridagi markadagi po‘latlardan 10, 15, 20, markali
po‘latlardan tayyorlangan detallar zarur bo‘lgan taqdirda
sementitlanadi ya’ni, sirtqi qatlamiga uglerod singdiriladi, 25, 30,
35 markali po‘latlar termik ishlanadi bo‘shatiladi. Tarkibida
oltingugurt hamda fosfor miqdori oshirilgan po‘latlar avtomat
po‘latlar bor. Davlat texnik nazorati - 1414-94 ga ko‘ra A12, A20,
AZO, A40g markalari mavjud.

Sifatli konstruksion uglerodli po‘latlar (Davlat texnik nazorati
1050-94). Ular oddiy sifatli po‘latlardan tarkibida oltingugurt, fosfor
va boshqa zararli aralashmalar kamligi bilan, har bir markada uglerod
miqdori tor chegarada bo‘lib, ko‘p hollarda kremniy va marganes
(Mn) miqdori ko‘p bo‘lishi bilan farq giladi.

Po‘lat ikki xonali ragamlar bilan belgilanadi. Bu ragamlar uglerod
miqdorini foizning yuzdan bir ulushini bildiradi. Bu po‘latlar
kimyoviy tarkibi va mexanik xossalari garantiyalangan holda yetkazib
beriladi. Oksidsizlantirilish darajasiga ko‘ra po‘lat qaynaydigan (kp),
chala qaynaydigan (ps), qaynamaydigan (indeksi ko‘rsatilmaydi)
xillarga bo‘linadi. Po‘latlar markasidagi G harfi undagi marganes
miqdori ko‘p (1% gacha) ekanligini bildiradi.!

Y Witham F $Smith Foundations of materials science and engineyoring, 2013.38-40-b. Mazmun mohiyatidan
fonlalanildi
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Uglerodli asbobsozlik po‘latlari jumlasiga tarkibida 0,65 dan
1,35% gacha uglerod bo‘lgan po‘latlar kiradi. Uglerodli asbobsozlik
po‘latlar sifatli va yuqori sifatli bo‘lishi mumkin.

Uglerodli asbobsozlik po‘latlari U7, U7A, U8, U8A,..., Ul3,
U13A harflar bilan markalanadi.

U - uglerodli ekanligini, keyingi raqamni o°nga bo‘lsak S ning %
miqdori A-harfi sifatli ekanligini ko‘rsatadi. Uglerodli asbobsozlik
po‘latlari tarkibida 0,15-0,35% kremniy, 0,15-0,4% marganes va
bundan tashgari sifatli asbobsozlik po‘latlar tarkibiga 0,2% xrom,
0,25% nikel, 0,25% mis kiradi. Uglerodli asbobsozlik po‘latlarda Mn
0,6% ga yetishi ham mumkin. Bunga G harfi qo‘yiladi. U8I, USGA

Uglerodli po‘latlarning turlari. Odatda, uglerodli po‘latlar
ishlab chigarish usuliga, qaytarilganlik darajasiga, kimyoviy
tarkibiga, sifatiga, ishlatilish joylariga va strukturasiga ko‘ra bir
necha turga ajratiladi:

ishlab chigarish usuliga ko‘ra — konvertorlarda, marten va
elektor pechlarda olingan po‘latlar;
qaytarilganlik  darajasiga ko‘'ra — to‘la  qaytarilgan,

qaytarilmagan va chala qaytarilgan po‘latlar;

kimyoviy tarkibiga ko‘ra — uglerodli va legirlangan po‘latlar;

sifati jihatidan oddiy sifatli, sifatli va yuqori sifathi po‘latlar;

ishlatilish joyiga ko‘ra — konstruksion (qurilish va mashinasozlik),
asbobsozlik va maxsus (-korroziyabardosh, issiqga chidamli va
boshqalar) po‘latlar;

strukturasiga ko‘ra — ferritli, perlitli, ferrit-perlitli, perlit-ferritli va
perlit-sementitli po‘latlar.

Konstruksion po‘latlar markasidagi ST harflari po‘latligini,
raqamlar tartib nomerini bildiradi. Sonlar ortishi po‘latdagi uglerod
miqdorining ortishini bildiradi. Po‘latning oksidlantirilganligini
markasidagi indekslar bildiradi SP — qaynamaydigan, KP —
qaynaydigan, PS — gisman qaynaydigan.

Masalan, ST-2 markasidagi uglerod 0,22% gacha bo‘lsa ST6 da
0,49% gacha bo‘ladi.

Sifatli po‘latlar markalaridagi ikki xonali sonlar yuzga bo‘linsa,
shu markali po‘lat tarkibidagi uglerodning o‘rtacha % miqdori kelib
chigadi. G harfi esa Mn marganesning miqdori odatdagi
po‘latlarnikidan ortigroqligini bildiradi. Masalan, 10 kp markali
po‘lat tarkibida 0,1% uglerod borligini, QP indeks qaynaydiganligini,
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20 G markasida esa po‘lat tarkibida 0,2% uglerod borligini, Mn
miqdori 0,8 dan 1,2% oralig*ida ekanligini ko‘rsatadi.

Shuni ham qayd etish zarurki, sifatli po‘latlar o‘z tarkibidagi
Mn miqdoriga ko‘ra ikki guruhga ajratiladi: birinchi guruhdagi
po‘latlarda Mn ko‘pi bilan 0,8%; ikkinchi guruhdagi po‘latlarda
1.2% gacha bo‘ladi.!

Davlat texnik nazorati 1435—94 ga ko‘ra asbobsozlik
po‘latlari sifatli va yuqori sifatli xillarga ajratiladi. Markadagi U
harfi uglerodli asbobsozlik po‘latligini bildiradi, ragamlar o‘nga
bo‘linsa, po‘lat tarkibidagi uglerodning foiz hisobidagi o‘rtacha
miqdori chiqadi. Masalan, U10 markali po‘latda uglerod o‘rtacha 1%
bo‘ladi. Ragamdan keyingi A harfi esa po‘latning tarkibida S, P yo‘q
darajada bo‘lib, bu po‘latlar yuqori sifatli asbobsozlik po‘latlari
ckanligini ko‘rsatadi. Masalan, U7 A po‘lat tarkibida S<0,02%,
R<0,03% bo‘ladi.

Odatda, po‘latlar ishlab chiqarish usullariga, kimyoviy tarkibiga,
temir oksididan temirning qaytarilganlik darajasiga, sifatiga, ishlatilish
Jjoylariga va strukturasiga ko‘ra ajratiladi.

Ishlab chiqarish wusuliga ko‘ra konvertorda, marten
pechlarda, elektor pechlarda va boshqa usullarda olingan po‘latlarga
ajratiladi.

Kimyoviy tarkibiga. Po‘latlar kimyoviy tarkibiga ko‘ra
uglerodli va legirlangan po‘latlarga ajratiladi. Shuni qayd etish joizki,
uglerodli po‘latlarda uglerod miqdori 0,3% gacha bo‘lsa — kam
uglerodli, 0,3—0,5% oralig‘ida bo‘lsa — urtacha uglerodli, 0,7%
dan ortiq bo‘Isa — ko*p uglerodli po‘latlar deyiladi.

Temir oksididan temirni qaytarilganlik
darajasiga ko‘ra po‘lat FeO dan Fe ni to‘la qaytarilgan, chala
qaytarilgan va qaytarilmaganlarga ajratiladi. Sifatiga ko‘ra po‘latlar
oddiy sifatli, sifatli va yuqori sifatli po‘latlarga ajratiladi.

Ishlatilish joyiga ko‘ra po‘latlar konstruksion (qurilish va
mashinasozlik), asbobsozlik va maxsus po‘latlarga ajratiladi.

Po‘latning konstruksion mustahkamligini oshirish uchun unga
legirlovchi elementlar kiritiladi. Konstruksion po‘lat tarkibida kamida
9% hajmni egallovchi ferrit asosiy struktura tashkil etuvchi

! William F Smith Foundations of materials scionce and engineyering, 2013.38-40-b. Mazmun mohiyatidan
vdalanilds
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hisoblanadi. Legirlovchi elementlar ferritda erib, uni mustahkamiaydi.
a-Fe panjaradan keskin farglaydigan panjarali elementlar - kremniy,
marganes va nikel kabi ferritning qattiqligini (normallangandan keyin)
keskin oshiradi. Molibden, volfram va xrom kamroq ta’sir ko‘rsatadi.
Ko‘pgina legirlovchi elementlar ferritni mustahkamlab, uning
plastikligiga kam ta’sir ko‘rsatadi, uning zarbily qovushogligini
kamaytiradi (nikeldan tashgari). 1% gacha (marganesva xrom
bo‘lganda po‘latning zarbiy qovushoqligi ortadi. Agar marganes va
xrom miqdori bundan oshib ketsa, zarbiy qovushoglik kamayadi,
xrom miqdori 3% va marganes miqdori 1,5 % bo‘lganda ferrit
legirlanmagan holatda bo‘ladi.

Po‘lat tarkibidagi uglerod miqdori ortishi karbidli fazaning
ta’sirini kuchaytiradi, bunda uning dispersligi qotishmaning tarkibi va
termik ishlov berilishiga bog‘liq bo‘ladi. Legirlangan po‘latning
konstruktiv mustahkamligi ortishiga toblanish chuqurligi katta ta’sir
ko‘rsatadi. Toblanishining yaxshilanishiga po‘latni bir necha
elementlar, masalan, Sr+Mo, da Co+Ni, Si+Ni+Mo va boshqa
elementlari qo‘shilmasi bilan legirlab erishish mumkin.

Po‘latning yuqori konstruktiv mustahamligi undagi legirlovchi
elementlarning ratsional miqdori bilan ta’minlanadi. Kerakli darajada
toblangandan so‘ng ortigcha legirlash (nikeldan tashqari) po‘lat
govushgogligining kamayishiga sabab bo‘ladi va uning mo‘rt sinishini
yengillashtiradi.

Xrom konstruksion po‘latning mexanik xossalariga yaxshi ta’sir
ko‘rsatadi. U po‘latga 2% gacha miqdorda kiritiladi; u ferrit va
smentitda eriydi.

Nikel eng qimmatli legirlovchi element bo‘lib, po‘latga 1 dan 5%
gacha migdorda qo‘shiladi.

Marganes po‘latga 1,5% gacha miqdorda kiritiladi. U ferrit bilan
sementit orasida u tagsimlanadi. Nikel po‘latning oquvchanlik
chegarasini oshiradi, lekin po‘lat qizdirilishga sezgirligini oshiradi.
Shuning uchun zarralarni maydalash magqgsadida po‘latga nikel bilan
birgalikda karbid hosil giluvchi elementlar ham kiritiladi.

Kremniy karbid hosil qiluvchi element hisoblanmaydi va u
po‘latga cheklangan miqdorda 2% gacha qo‘shiladi. U po‘latning
oquvchanlik chegarasini oshiradi, uning migdori 1% dan oshib
ketganda po‘latning qovushoqligi kamayadi va sovuqda sinuvchanligi
ortadi.
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Molibden va volfram karbid hosil giluvchi elementlar hisoblanib,
Sementitda ko‘p qismi eriydi. Molibdenning 0,2-0,4% va volframning
00,8-1,2% miqdori ommaviy-legirlangan po‘latlarda zarralarning
maydalanishiga yordam beradi, qizdirilishini oshiradi va po‘latning
boshqa ba’zi xossalarini yaxshilaydi.

Vanadiy va titan kuchli karbid hosil qiluvchi elementlar
hisoblanib, tarkibida xrom, marganes, nikel bo‘lgan po‘latga
sarralarini maydalash uchun oz miqdorda (0,3% gacha V va 0,1% 14)
kiritiladi. Qizdirilganda maxsus qiyin eriydigan karbidlar hosil
bo‘lganligidan konstruksion po‘latlarda vanadiy, titan, molibden va
volfram miqdori ko‘p bo‘lishiga yo‘l qo‘yilmaydi. Ortiqcha karbidlar
zarralar chegarasi bo‘ylab joylashganligidan mo‘rt sinishga sabab
bo‘ladi va po‘latning qizdirilishini kamaytiradi.

Rangli metall va ularning qotishmalari. Alyuminiy va uning
gotishmalari

Mamlakatimizda xalq xo‘jaligini yanada rivojlantirish fan-
texnika revolyutsiyasini amalga oshirishda rangli metallarning va
ulardan hosil gilinadigan qotishmalarning ahamiyati kattadir. Chunki,
bu konstruksion materiallar xalq xo‘jaligining turli sohalarida,
masalan, aviatsiya sanoati, raketasozlik, elektrotexnika, radiotexnika
v hokazo tarmogqlarda juda keng ishlatiladi.

Rangli metallarning asosiy vakillari oltin, kumush, platina, rux,
mis, titan, nikel, magniy, alyuminiy, qo‘rg‘oshin qalay, xrom,
volfram, vanadiy, kobalt, molibden, niobiy, sirkoniy, lantan va
boshqalardir.

O‘rta davrlar mobaynida faqat ba’zi rangli metallar: mis,
qo‘rg oshin, juda oz miqdorda esa rux ishlab chiqarilar edi. Asosiy
va eng zaruriy rangli metallar: nikel, xrom, alyuminiy, volfram, qalay
va boshqalar esa chet ellardan keltirilardi. Buning uchun tezlik bilan
rangli metallar ishlab chiqaradigan yangi texnologik jarayonlar asosida
yangidan-yangi sanoat korxonalari barpo etildi va rivojlantirildi.
Bunday sanoat korxonalari keyin fagat markaziy shaharlardagina barpo
otilmasdan, balki keyinchalik mamlakatimizning ko‘pgina boshqa
shaharlarida ham qurila boshladi.

Bunday sanoat korxonalarida rangli metallar ishlab chiqarish
uchun ulaming tegishli rudalari qayta ishlana boshladi. Hozirda
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yurtimizda bunday rudalar zapasi juda ko‘p bo‘lib, u turli rangli
metall rudalarining zaxiralari bo‘yicha dunyoda eng yugqori
o‘rinlardan birini egallab turibdi.

Xalq xo‘jaligida rangli metallarning va ulaming qotishmalarining
ahamiyati katta. Rangli metallarga oltin, kumush, platina, mis,
alyuminiy, rux, magniy, qo‘rg‘oshin, qalay, titan, nikel va boshqalar
kiradi. Shularning ichida biz alyuminiy va mis qotishmalari to‘g‘risida
qisqacha ma’lumotni ko‘rib chigamiz.

2. Alyuminiy qotishmalari. Texnik shartlarga ko‘ra 13 ta
markali alyuminiy ishlab chiqariladi. Alyuminiylarmning bu markasi
tozalik darajasiga qarab 3 guruhga bo‘linadi.

1-guruhga tarkibida 0,0001% qo‘shimchalar bo‘lgan nihoyatda
toza alyuminiy kiradi va A-999 bilan markalanadi.

2-guruhga juda toza alyuminiylar, jumladan A-995, A-99. A-97,
A-95 lar kiradi.

3-guruhga esa texnikaviy jihatdan toza alyuminiylar A-85, A-8
A7,

A-6, A-5. A-0, AE va Ats kiradi. A-markalarida qo‘shimcha
clement 1% ga yetadi. Sof alyuminiy elektrotexnikada kimyoviy
apparatlar alyuminiy qog‘oz, elektor simlari ishlab chiqarishda
ishlatiladi. Mashinasozlikda esa alyuminiy qotishmalari ishlatiladi.'
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3.4 rasm. Alyuminiyning olinishi
Sanoat miqyosida alyuminiy olish uchun asosan boksit va nefelin
rudalaridan foydalaniladi.

! William F Smith Foundations of materials science and engineyering, 2013. 34-b. Mazmun mohiyatidan
foydalanildi
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Boksitning kimyoviy tarkibi Nax(K2)O-ALO3-2Si0; formula
bilan ifodalanadi. Boksid tatkibida 30—70% glinozem AlQO;, 2-20%
kremnezem SiQ; 2-50% temir ikki oksidi Fe;O; va 0,1-10% titan
oksidi TiO: bo‘ladi. Alyuminiy ishlab chiqarish ikkita asosiy
jarayondan tashkil topadi: boksitdan glinozem Al1203 olinadi va
suyultirilgan kriolit (Na;AlFs) da glinozem eritmasidan elektroliz
usuli bilan metall alyuminiy tiklanadi. 8-10% glinozem, shuningdek,
A1F3 va NaF qo‘shilgan kriolit elektrolit xizmatini o‘taydi. Elektroliz
natijasida hosil bo‘ladigan suyuq alyuminiy vanna tubida elektrolit
qatlami ostida to‘planadi. U alyuminiy xomashyosi deb ataladi.
Alyuminiy xomashyosi tarkibida metall (Fe, Sn, Cu, Zn va hokazo) va
metallmas (S, A120s va hokazo) aralashmalar, shuningdek gazlar-
kislorod, vodorod, karbonat angidrid va isgazlari bo‘ladi. Bu
aralashmalar, kovushdagi suyuq alyuminiy xomashyosini xlorlab (xlor
bilan puflab) ketkazish mumkin. Bunda hosil bo‘ladigan bug‘simon
alyuminiy xloridi A1S13 suyultirilgan alyuminiy orqali o‘tib,
aralashma zarralarining pufakchalarini ilashtirib, alyuminiyda erigan
gazlar bilan birgalikda ularni olib chiqadi. Xlor bilan rafinirlangandan
(tozalangandan) so‘ng alyuminiy quymalari hosil  (ilinib,
iste'molchilarga jo‘natiladi.

Birlamchi alyuminiy (davlat texnik nazorat 11060—94) uchta
guruhga bo‘linadi: alohida toza (A999 markasi), yuqori darajada toza
(to‘rtta markasi bor) va texnik toza alyuminiylar bo‘ladi. Yuqoridagi
davlat texnik nazoratda 0,15—1% aralashmalar bo‘lishiga ruxsat
otilgan sakkizta alyuminiy markasi ko‘rsatilgan. Markaning nomi
alyuminiyning tozaligini bildiradi. Masalan, A8 markasi metallda
99,8%, A99 markasi esa 99,99% alyuminiy borligini bildiradi. Texnik
toza alyuminiy elektroliz vannalarida olinadi.  Alyuminiy
xomashyosini elektrolitik rafinirlash yo‘li bilan yuqori tozalikdagi
alyuminiy markasi olinadi.

Alyuminiy - kumushsimon oq rangdagi, elektor va issiglik
o'tkazuvchanligi katta bo‘lgan yengil metalldir; uning zichligi 2700
kg/m3, tozaligiga qarab suyuqlanish temperaturasi 660—667°C
chegarada o‘zgaradi. Yumshatilgan alyuminiyning mustahkamligi
kichik (ov = 80—100 MPa), qatigligi past (NV 20—40), lekin
plastikligi vuqori (c=35-40%). Alyuminiy bosim ostida yaxshi
ishlanadi, payvandlanadi, lekin kesib ishlanuvchanligi yomonlashadi.
Atmosfera va chuchuk suvda korroziyaga chidamliligi yuqori. Havoda
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alyuminiy tez oksidlanib, yupqa pishiq oksid pardasi bilan qoplanadi.
Bu parda esa metall gqatlamiga kislorod o‘tkazmaydi va uni
korroziyalanishdan saqlaydi.

Alyuminiyning boshqa metall va nometallar (mis, marganes,
magniy, kremniy, temir, nikel, titan, berilliy va boshgqalar) bilan
qotishmalari konstruksion materiallar sifatida keng qo‘llaniladi.
Alyuminiy qotishmalarida toza alyuminiyning yaxshi xossalari bilan
birga legirlovchi qo‘shilmalarning yuqori mustahkamlik xossalari
mujassamlangan. Masalan, temir, nikel, titan alyuminiy
qotishmalarining otashga chidamliligini oshiradi. Mis, marganes,
magniy, alyuminiy qotishmalariga mustahkamlovchi termik ishlov
berishni ta’minlaydi. Legirlash va termik ishlov berish natijasida
alyuminiyning mustahkamligi ¢v 100 dan 500 MPa gacha, gattigligi
NV 20 dan 150 gacha oshadi. Barcha alyuminiy qotishmalari
deformasiyalanadigan va quymabop xillarga bo'linadi.

Deformatsiyalanadigan alyuminiy qotishmalari.
Deformatsiyalanadigan alyuminiy qotishmalari shtamplash, presslash,
bolg‘alash orqali listlar, tasmalar, shakldor profillar, simlar va turli
detallar olishda ishlatiladi. Deformatsiyalanadigan alyuminiy
qotishmalari kimyoviy tarkibiga ko‘ra 7 ta guruhga bo‘linadi; ularning
tarkibida 2—3 ta va undan ham ko‘proq legirlovchi element bo‘lib,
har biridan 0,2—4% gacha bo‘ladi. Masalan, alyuminiyning, magniy
va marganes bilan qotishmasi yoki alyuminiyning mis, magniy,
marganes bilan qotishmasi shular jumlasidandir.

Deformatsiyalanadigan qotishmalar termik ishlash yo‘li bilan
puxtalanadigan va puxtalab bo‘Imaydigan xillarga bo‘linadi. Mexanik
va termik ishlov beriladigan deformasiyalanadigan qotishmalar ishlov
berish xarakterini ko rsatuvchi harflar bilan belgilanad;.

Termik ishlash yo‘li bilan puxtalab bo‘lmaydigan qotishmalarga
alyuminiyning marganes bilan (AMS) hamda magniy va marganes
bilan (AMG) qotishmalari kiradi. Ularning mustahkamligi juda past,
korroziyaga chidamliligi yuqori, payvandlanuvchanligi, plastikligi
yaxshi.

Termik ishlash yo‘li bilan puxtalanadigan qotishmalar termik
ishlov berish natijasida yuqori mexanik xossalarga erishadi,
korroziyaga qarshiligi yaxshilanadi. Alyuminiyning mis, magniy,
marganes bilan qotishmalari (dyuralyuminiylar) va alyuminiyning
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mis, magniy, marganes hamda rux bilan qotishmalari (yuqori
mustahkamlikdagi qotishmalar) keng tarqalgan.

Dyuralyuminiylar D harfi bilan markalanadi, undan keyin
turuvchi ragam  qotishmaning  shartli nomerini  bildiradi.
Dyuralyuminiyga termik ishlov berish toblashdan, tabiiy yoki sun’iy
eskirtirishdan iborat. Toblash uchun qotishmalar 500°C gacha
gizdiriladi va suvda sovitiladi. Dyuralyuminiy xona temperaturasida
5-7 sutka davomida tabiiy eskirtiriladi.

et { Suprsauns
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Qattiq eritma holatidagi
qotishmani toblash
Jjarayonida yuqori darajadagi
() mermsic st energiya quyi darajaga qarab
N S pasayib  boradi.  Ushbu

(12 e Jarayonda qotishmaning
s = ichki energiyasi muvozanat
- holatiga ozgarishini
yuqoridagi grafikda ko‘rish
mumkin. 3.5-rasm.

Alyumin qotishmalari 2 guruhga deformatsiyabop va quymabop
qotishmalarga bo‘linadi.

1) alyuminiyning deformatsiyabop qotishmalari alyuminning
bosim  bilan  ishlash uchun  mo‘ljallangan  qotishmalari
deformatsiyabop qotishma deyiladi.

Bu o‘z navbatida termik ishlash yo‘li bilan puxtalanib bo‘ladigan
va bo‘lmaydigan qotishmalar bo‘ladi.

a) termik ishlash yo‘li bilan puxtalanmaydigan alyumin
qotishmasi jumlasiga Al-Mp va Al-Mg qotishmalari kiradi.

Al-Mp sistemasidagi qotishmalar AMg harfi bilan markalanadi.

Masalan: AMs, AMg, AMgZ, AMg5, AMg7 va hokazo. Markada
ragam magniyning foizdagi miqdorini ko‘rsatadi.!

b) termik yo°li bilan puxtalanadigan alyumin gotishma bunga eng
ko‘p ishlatiladigan duralyuminiy kiradi. Duralyuminiy tarkibida mis
Su va Mg kiradi.

A-Cu-Mg duralyuminiy harfi bilan belgilanadi, ragamlar bo‘ladi.

Erangy level ot W seaic)
v

Lowest

3.5-rasm

! Williamn F.Smith Foundations of materials science and engineering, 2013. 424-b. Mazmun mohiyatidan
foydalanildi

63



Masalan: D1, D6, Dl16. (D) -
Duralyumin ekanligi ragam tartib nomerini
belgilaydi. Agar qotishma tarkibiga ruh
qo‘shilsa, uning puxtaligi yanada oshadi.
B95 markasi ko‘p ishlatiladi.
Alyuminiyning deformatsiyabop
qotishmalari uning bolgalash, prokatlash,
e shtamplash  yo‘li  bilan  ishlanadigan

3.6-rasm qotishmalari kiradi. Masalan: AK4, AKS,
AK6 ragami tartib nomerini bildiradi.

Alyuminiyni Cu, Si, Mg, Mn va boshqa elementlar bilan hosil
qilgan birkmalari alyuminiy qotishmalari deyiladi. Alyuminiy
qotishmalarining  puxtaligi, texnologik xXossalarining yaxshiligi,
korroziyaga bardoshligi, termik ishlovlarga beriluvchanligi kabi o‘ziga
xos xususiyatlariga ko‘ra ular radiotexnikada, kabel sanoatida,
aviasozlikda keng qo‘llanadi.

Alyuminiy qotishmalarining texnologik ko‘rsatkichlariga ko‘ra,
ularning bosim bilan ishlovlarga beriladigan qotishmalari yuqori
plastiklikka (6-40% gacha) ega bo‘ladi. Bu qotishmalarga
alyuminiyning Mg va Mn li qotishmalari masalan, AMg, AMg2,
AMg5 markalari kiradi. Bu markalarning birinchisida Mn 1-1,6% ni,
ikkinchisida esa 0,3—0,8% ni tashkil giladi.

Alyuminiyning magniyli qotishmalarida magniy migdori 6% dan
oshmaydi (davlat texnik nazorat 4784-74). Bu qotishmalar bir fazali
bo‘ladi, ulardan sovuglayin shtamplab turli xil detallar tayyorlanadi.
Shuni aytish zarurki, A1 — Mg qotishmalari termik ishlovlar bilan
puxtalanmaydi. Ularning termik ishlovlar natijasida
puxtalanadiganlariga duralyuminiyni ko‘rsatish mumkin.

Agar toblangan duralyuminiy ma’lum sharoitda saglansa,
korroziyabardoshligi yanada ortadi. Masalan, D16 markalisi (bu
yerda D harfi duralyuminiyligini, 16 raqami tartib nomerini bildiradi).
Duralyuminiy qotishmasini 450—590°C temperaturada qizdirib suvga
tushirib, toblab 3—35 kun chiniqtirilsa, cho‘zilishga mustahkamligi
700 MPa gacha ortadi. Undan samolyotlarning lonjeronlari va
stringerlari, karkas va boshqalar tayyorlanadi. Alyuminiyning
puxtaroq qotishmasiga V95 va V96 markalar kiradi. Masalan, V95
markali qotishmasida 0,2-0,6% Mn, 1,8—2,3% Mg, 14-20% Cu,
5—7% Zn, 0.1 — 0,25% Sr bo‘lib, golgani alyuminiy bo‘ladi.
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Quyma qotishmalarining davlat texnik nazorat 2685—75
bo‘yicha AL1, AL2, ALZ va boshqa markalari bo‘lib, ulardan turli
shaklli quymalar olinadi.

Quymalar olishda keng ko‘lamda foydalaniladigan qotishma
silumin deyiladi. Bu qotishma A1-Si birikmasi bo‘ladi. Alyuminiyning
quyma qotishmalarining 37 ta markasi bo‘lib, ular haqida
ma’lumotlar tegishli davlat texnik nazoratlarda berilgan.

Duralyuminiy so‘zi lotincha, Dur — qattiq so‘zi bilan alyuminiy
so‘zidan tuzilgan bo‘lib, qattiq alyuminiy degan ma’noni bildiradi.

Avial —alyuminiyning Mg, Si, Su va Mn lar bilan olingan
qotishmasi.

Silumin - alyuminiyning kremniy bilan qotishmasi

Alyuminiy qotishmalari quyidagi guruhlarga bo‘linadi:

1. Alyuminiyning kremniyli qotishmalari. Bu qotishmalar
tarkibida kremniyning miqdori 4-13% gacha bo‘lib, undan tashqari
ma’lum miqdorda boshqa elementlar ham bo‘ladi. Bu guruhga
kiruvchi qotishmalar quyilish xossalarining yuqoriligi, oson kesib
ishlanishi, payvandlanishi, qonigarli mexanik xossalari bilan
xarakterlidir. Masalan, dvigatel silindr bloklari, Kkarterlari,
kompressor korpuslari va boshgalar bu qotishmalardan tayyorlanadi.

2. Alyuminiyning misli qotishmalari. Bu qotishmalar tarkibida
misning miqdori 4—5% bo‘lib, qolgan gismi boshqa elementlardan
iborat bo‘ladi. Bu qotishmalarni quyilish xossalari pastroq bo‘lib,
darzlar hosil qilishga moyilroqdir. Shu sababli bu qotishmalardan
(AL7 va AL19), unchalik katta bo‘lmagan oddiy shaklli quymalar
(armaturalar, kronshteynlar) tayyorlashda foydalaniladi.!

3. Alyuminiyning mis kremniyli qotishmalari. (ALZ, ALS,
AL6) bu qotishmalarning xossasi I va II guruh qotishmalarinikiga
yaqinroq bo‘ladi.

4. Alyuminiyning magniyli qotishmalari. Bu qotishmalarda
magniyning miqdori 12% gacha bo‘lib, gisman boshqa elementlar
ham bo‘ladi. Bu qotishmalarning ham quyilish xossalari pastroq
bo‘ladi. Lekin, korroziyaga bardoshligi, mexanik xossalari va
kesib ishlanishi yaxshi bo‘lib, nam atmosfera sharoitida
ishlaydigan quymalar olishda foydalaniladi.

! Foundations of materials sciencs and engineyering, William F.Smith 2013. 435 -b. Mazmun mohiyatidan
foydalanildi
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5. Alyuminiyning murakkab tartibli qotishmalari. Bu
qotishmalar tarkibida Cu, Ni, Sr, Zn, Mn, Ti va ma’lum miqdorda
boshga elementlar bo‘lib, bu qotishmalar yuqoridagi qotishmalardan
puxtaligi o‘tga chidamliligi va boshga xossalari bilan farq qiladi.
Masalan, bu guruh qotishmalarning AL 1 markasidan porshenlar, silindr
ustyopmalari kabi detallar quyish yo‘li bilan tayyorlanadi. Shuni ham
qayd etish lozimki, ba’zan kukun metallurgiya yo‘li bilan olinadigan
alyuminiy qotishmalaridan ham foydalaniladi. Bunday qotishmalarni
olish uchun Al - A1;Os asosida olingan kukunlarga zarur elementlar
qo‘shib, ulardan olingan yarim mahsulotlar yuqori temperaturada
qizdiriladi. Masalan, A09-2, A020-1, AN-2,5 markalari nisbatan yuqori
temperaturagacha  chidamliligi,  antifriksionligi  bilan  boshqa
qotishmalardan farq  qiladi. Alyuminiy = qotishmalarining
mikrostrukturasi keltirilgan. Bunda refaol sifatida 10 g NaONning 100
sm® suvdagi eritmasidan foydalanilgan.

Alyuminiyning quymabop qotishmasi - Bu qotishmalar ichida
eng ko‘p tarqalgan Al-Si sistemasidan qotishmalar bo‘lib, ular
siluminlar deb ataladi. Siluminlarni ba’zi markalari tarkibida ma’lum
miqdorda Su, Mg, Zn, Mn lar bo‘ladi. Alyuminiyning quymabop
qotishmalari AL harfi va ragamlari bilan markalanadi.

Masalan: AL1, AL2, ALZ,...,AL18 , ALI9V

AL2 - normal silumin bo‘lib, A-8 magnoliydir.

Rangli metallning qotishmalari. Mis va uning qotishmalari.
Mis D.I.Mendeleyev davriy sistemasining I guruhiga mansub
kimyoviy element. Tartib nomeri 29, atom og‘irligi 63, 546. Tabity
mis ikkita turg‘un izotop (65 Cu 69, 1%) va Cu (30,9%) dan iborat.
Sun’iy radiofaol izotoplardan 61 Cu va 64 Cu amaliy jihatdan ham
muhim hisoblanadi.

Mis muhandislik sohasida muhim metall hisoblanib, toza va
qotishmalar shaklida elektrotexnika, mashinasozlik va asbobsozlik
sanoatida keng foydalaniladi. Mis va uning qotishmalari legirlangan
hamda legirlanmagan tarkibda yuqori darajada elektr, issiglik
o‘tkazuvchanlikka va tashqi muhit ta’siriga chidamlilik xossalariga
ega. Sanoatda misning asosiy gotishmalari bronza va latun muhim
ahamiyat kasb etadi.!

! Foundations of materials science and enginevering, William F.Smith 2013 434-b. Mazmun mohiyatidan
fovdalanildi
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Mis insoniyatga qadimdan ma’lum rangli metallardan biri
bo‘lib, uning qotishmalari kishilik jamiyati moddiy madaniyatini
o'stirishda katta ahamiyatga ega bo‘lgan. 1976 yili Onega ko‘li
yaqinida joylashgan qirg‘oq kareridan og‘irligi 200 kg ga yagin mis
yombisi topilgan. Bu sof holdagi mis FAning Kareliya filialiga
qarashli tarix, adabiyot va til institutining arxeologiya muzeyida
saglanmoqda.

Mis rudalari. Mis tabiatda sof holda kam uchraydi, uning
rudalari asosan ikki asosiy guruhiga bo‘linadi:

1. Sulfidlar, ularning tarkibida mis, S bilan birikkan holdagi
minerallar;

2. Oksidli birikmalar, ularning tarkibida mis oksidlari mavjud.

Shuni alohida ta’kidlash kerakki, sanoatda ishlatiladigan mis
rudalari ichida tabiiy rudalar (tarkibida mis miqdori 99,9%)
nihoyatda juda kam ishlatiladi va bu butun jahondagi mis
boyligining 5% ini tashkil giladi. Sulfidli mis birikmalar (rudalar)
eng ko'p tarqalgan bo‘lib, jahon zaxirasining 80% iga yaqinini
tashkil giladi. Bunday rudalardan eng ko‘p tarqalgani xalkoprit (mis
kolchedani) CuFeS,, keyin esa xalkozin CuzC, bornit Cuz FeCs va
kovellin CuC dir.

S , Ef S

3.7-rasm. Rudalarni boyitish uchun ishlatiladigan flotasion mashinaning
sxemasi.

! - ta‘qimadan gilingan tub; 2 - bunker; 3 - qulik; 4 - qushi; chigarish
uchun teshik; 5 - suv uchun truba; 6 - bekorchi jinslarni chiqarish uchun
teshik; 7 - bekorchi jinsiar; 8 - havo uchun truba, denit, magnetit, xalkopirit,
kovelin va hokazo birikmalar bor.

Mis oksidli rudalar jahon zaxirasining 15% iga yaqinini
tashkil qiladi. Buning vakillariga malaxit CuCOj/ Cu(OH3), ko‘prit
Cu20, tenorit (melakonit) CuO, azurit 28iSO: SI(ON); va boshqgalar
kiradi. Sanoatda ishlatiladigan rudalarda misning miqdori 1—2%
dan iborat bo‘lsa, o‘rtacha 0,5% bo‘lganda kambagal rudalar, 3%
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va undan ko‘p bo‘lsa eng boy ruda hisoblanadi. Sanoat miqyosida
kambag‘al rudalar, albatta, boyitiladi. Mis rudalari tarkibidagi
bekorchi jinslar jumlasiga qum, giltuproq, ohaktosh, kvars, barit,
kalsiy va har xil alyuminosilikatlar kiradi. Lekin har xil joylarda
qazib olinadigan rudalarning tarkibidagi moddalarning xillari va
miqdorlari hamda turli jinslari (komponentlar) har xil bo‘lish
mumkin.

Mamlakatda mis rudalari asosan Olmaliq shahri hududida qazib
olinadi. Rudaning tarkibida kvars, dala shpati, seritsit, angidrid, pirit,
molibdenit bor.

Mis rudasini boyitish usuli. Mis rudalarini odatda boyitish
uchun uning tarkibidagi keraksiz moddalarni (chiqindilarni) ajratib,
mis konsentratlarini hosil qilish uchun tegishli ruda flotasion usulida
boyitiladi.

Flotasiya operasiyalari flotasion mashinalari yordamida
bajariladi. Buning uchun avval ishlov beriladigan ruda sharli
tegirmonda ezib maydalanadi (bo‘lakchalar o‘lchamini 0,05—0,5
mm gacha qilib). Keyin esa maydalangan rudaga moysimon sintetik
modda qo‘shib aralashtiriladi, natijada mis sulfidi sirtida moyli
parda hosil bo‘ladiki, bu holat CuzS mi turli chiqindilardan ajratishga
qulay imkoniyat yaratadi,

Ana shunday tartibda tayyorlangan ruda bunkerdan flotasion
mashinaning suv bilan to‘ldirilgan kamerasi (2) ga tushadi.
Mashinaga truba (8) bilan uzluksiz havo berib turiladi, bu havo esa
tubdagi teshik (1) orqali o‘tib vannaga boradi.

Natijada, yomon ho‘llangan ruda bo‘lakchalariga havo
pufakchalari yopishib ularni vanna suyugqlilik sirtiga ko‘pik
qatlami (3) sifatida olib chiqadi, bu ko‘pik nov (4) orqali
chiqariladi va keyin quritiladi. Natijada, tarkibida 15-—20%
miqdorida mis bo‘lgan konsentrat hosil bo‘ladi.

Qo‘shimcha aralashmalarning bo‘lakchalari esa suvda yaxshi
ho‘llanadi va mashina tubiga (7) cho‘kadi, bu cho‘kma teshik
(6) orqali chiqarib yuboriladi va hokazo.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida mis taraqqiyot assotsatsiyasi (
CDA ) tomonidan mis qotishmalari, boshqariladigan ko‘rsatish
tizimiga ko‘ra tasniflanadi. Ushbu tizimda, C79900 wuchun
ragamlar C10100 C99900 tayinlanishi qotishmalarini tashlash
uchun C80000 dan erishilgan qotishmalar va raqamlari asosida
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tanlanadi. Tanlangan ba’zi mis qotishmalari uchun kimyoviy
tarkibi, odatda mexanik xossalariga qarab ular guruhlarga
bo‘linadi.

Misni rudadan ajratib olish. Hozirgi vaqtda 80% gacha
hamma mislar pirometallurgiya usuli bilan rudaning tarkibidan ajratib
olinadi, ya’'ni sulfidli mis konsentratidan (avval ruda flotasion usulda
boyitiladi) eritish orqali olinadi. 20% ga yaqin mis esa turli rudalardan
gidrometallurgiya usulidan foydalanib, ya'ni zaruriy ruda turli
eritmalar yordamida ishlov berish orqali misni eritmalarga cho‘ktirish
yoki kimyoviy usul bilan ajratib olinadi. Misni sanoat yo‘li bilan olish
tartibi yoki usuli juda ko‘p. Pirometallurgiya usulida mis ajratib olish
uchun tegishli rudalar turli konstruksiyalardagi pechlar yordamida
(alangali, elektr, shixtali pechlar, konvertorlar va boshqalarda) eritilib
olinadi. Bu usul bilan sulfidli rudalardan mis olish texnologiyasi
quyidagilardan iborat. Misni rux, qalay, qo‘rg oshin, temir, marganes
va boshqa elementlar bilan hosil gilgan birikmalariga mis qotishmalari
deyiladi. Mis qotishmalarining mexanik hamda texnologik
xossalarining yuqoriligi korroziyabardoshligi, veyilishga chidamliligi
sababli sanoatda keng go‘llaniladi. Mis gotishmalari uchta guruhga
bo‘linadi: latunlar, bronzalar va misning nikel bilan qotishmalari.

Mis qotishmalari kimyoviy tarkibiga ko‘ra, latunlarga va
bronzalarga ajratiladi:

Latunlar. Latun mis bilan ruxning qotishmasi bo‘lib, uning
texnologik va mexanik xossalari yuqori bo‘ladi. Ularning keng
foydalaniladiganlari tarkibida rux miqdori 40— 42% bo‘ladi.
Tarkibida rux 39% bo‘lgan latun a qattiq eritma bo‘lib, bunda Cu
ning elementar fazoviy kristall panjarasi saqlangan holda ayrim
atomlari Zn bilan o‘rin almashadi. Shu sababli bu latunlar plastik,
puxta va korroziyabardosh bo‘ladi. Qotishmaning likvidus va solidus
chiziglarining yaqinligi sababli ular yaxshi quyma xossalarga ham
cga bo‘ladi. Tarkibida rux miqdori 46% bo‘lganlari a+ 3 fazaga ega.
fi faza juda qattiq va mo‘rt bo‘ladi.

Latunlaming mexanik va texnologik xossalarini yanada yaxshilash
uchun ularga ma’lum miqdorda Al, Ni, Si, Mn, R, Fe'! va boshqa
clementlar qo‘shib, maxsus latunlar olinadi. Latunlarga qo‘shiladigan

! William F Smith Foundations of materials science and enginevering, 2013, 434-435-b. Mazmun mohivatidan
foydalanildi
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elementlaming turi va miqdori qotishmadan kutilgan xossalarga ko‘ra
belgilanadi.

Davlat texnik nazorat 2060-73 bo‘yicha oddiy latunlar L harfi va
raqamlar bilan markalanadi. Masalan, 1L.96 da L harfi latun
ekanligini, 96 raqami esa qotishma tarkibida 96% mis borligini
bildiradi.

Maxsus latmlarni markalashda L harfidan keyin qotishma
tarkibiga Kkiritilgan elementlar nomlarining bosh harfi, keyin
ularning foizlarda miqdori keltiriladi.
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3.8-rasm Mis qotishmalarining tarkibidagi rux migdoriga ko ‘va ular strukturasi
va mexanik xossalarining o ‘zgavish grafigi
Shuningdek, latunlarning ayrim markalari, mexanik xossalari va
ishlatilish joylari keltirilgan (davlat texnik nazorat 15527—70 va
davlat texnik nazorat 17711—72).

3.3-jadval
. MPao, o NV, MPa e g s
Markasi Kek/mm 4,% (kek/mm?) Ishlatilishi
L90 260026y |45 530(53) Truboproved detallari, flanetslar,
L80 320(32) |52 530(53) bobishkalar tayyorlashda
Lé69 320(32) |55 550(55) Issiglik almashuvchi agregatlarda
LS59-1L 1200(20) {20 800(80) Vtulkalar, armatuoralar, shakldor
quymalar olishda
LMsS 350(35) (8 80(80) Antifriksion detallar {podshipnik, vtulka
58-2-2 va boshqalar) tayyorlashda

Masalan, L.S59-1 da LS — qo‘rg‘oshinli latunni, undan keyingi
ragam esa mis (59%) va rux (1%) miqdorini bildiradi. Shuni
ta’kidlash kerakki, latun tarkibida mis qancha ko'p bo‘lsa, uning
plastikligi, korroziyabardoshligi shuncha ortadi.

70




Latunlarning texnologik ko‘rsatkichlariga ko‘ra ular bosim bilan
ishlanadigan (deformasiyaga beriladigan) va quymalar olinadigan
xillarga ajratiladi.

Bosim bilan ishlanadigan latunlar (L96, [.S59-1, LAJ60-1-1 va
boshqalar) yuqori plastik xossaga ega bo‘lib ulardan olingan
quymalar bosim bilan ishlanib ulardan listlar, lentalar, trubalar
tayyorlanadi.

Quyma latunlarning (LK80-3L, LKS80-3-3, LMUJ52-4-1 va
boshqalar) oquvchanligi yuqori bo’lib, likvasiyaga kam beriluvchi
antifriksion Xossaga ega bo‘ladi. Bu qotishmalardan podshipniklar,
vtulkalar, chervyakli vintlarning xom -ashyolari qoliplarga quyish
yo‘li bilan tayyorlanadi.

Bronzalar. Mis bilan qalay qotishmasi bronza deyiladi. Ma’lumki,
qalay gimmatbaho metall bo‘lganligi sababli uni tejash hamda gotishma
xossalarini zarur tomonga o°zgartirish maqsadida bronza tarkibidagi qalay
gisman yoki to‘la A1, Fe, P, Zn va boshqa elementlar bilan almashtiriladi.
Masalan, A1 qo‘shish bilan alyuminiyl bronzalar (masalan, BrAB, BrA7),
R qo‘shish bilan qo‘rg‘oshinli bronzalar (masalan, BrSZO), berilliy qo*shish
bilan berilliyli bronzalar (masalan, BrB2), Si kiritish bilan kremniyli
bronzalar (BrKMSZ-1) va boshqalar olinadi. Qalayli bronzalaming
cho‘zilishga mustahkamligi ob = 150 - 350 MPa, nisbiy uzayishi 6 = 3 -
15% bo‘ladi.

Bronzalar davlat texnik nazorat 613-79 bo‘yicha harf va raqamlar
bilan quyidagicha markalanadi: Masalan, BrA11J6N6, bu yerda Br
bronzaligini, A qotishmada alyuminiy 11%, J temir 6%, N nikel 6%
ligini bildiradi, qolgan gismi esa misdan iborat bo‘ladi.

Bronzalar texnologik ko‘rsatkichlariga ko‘ra bosim bilan
ishlanadigan va quymalar olinadigan bronzalarga ajratiladi. Bosim
bilan ishlanadigan bronzalar (BrOTSSNZ-75-1, BrOTSS5-5-5 va
boshqalar)dan listlar, sterjenlar, truba va boshgalar ishlanadi, quyma
bronzalar (BrAJ9-4L-BrOF10-1 va boshqalar) dan vint, vtulka,
chervyak va boshqga detallar xomashyolari quyish yo‘li bilan
olinadi. Shuni aytish kerakki, mis qotishmalari strukturalarini
o'rganishda xuddi qora metallar singari namunalardan shliflar
tayyorlanadi va strukturasi mikroskop ostida ko ‘riladi.
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Bunda refaol
sifatida masalan, 10 g
Fecls 30 sm® NS1 va
360 sm® N20 olinadi bir
oz spirt qo‘shilsa ham
3.9-rasm. Mis qotishmalarining bo‘ladi.

mikrostrukturalari. A- yumshatilgan lotun. B-quyma . 39 - r‘a§mda mis
bronza. V- yumshatilgan brorza. gotishmalarining

mikrostrukturalari keltirilgan.

Mis va uning qotishmalarini olish. Hozirgi vaqtda mis tarkibida
mis kolchedani (CuFeS2) bo‘lgan sulfid rudalaridan olinadi.! Mis
rudalarining boyitilgan konsentrati (tarkibida 11-—35% Cu bo‘lgan)
kuydirilib, tarkibidagi oltingugurt kamaytiriladi, so‘ngra mis shteyni
olish uchun suyuqlantiriladi.

Shteynga  suyuglantirishdan magsad mis va temimning
oltingugurtli birikmalarini ruda aralashmalaridan ajratib olishdir.
Shteynlar tarkibida 16—60% Si bo‘ladi.

E slatm a «Quyish usuli» grafasida quyidagi belgilashlar
kiritilgach: 3-qumli loyli qoliplarga, V-suyultiriladigan modellarga, K-
kokil, D-bosim ostida; birinchi harfdan keyin keladigan M harfi
qotishma quyilayotganda modifikatsiyalangaganini bildiradi.

Mis shteynlari konvertorda suyuqlantiriladi, havo bilan puflanib,
tarkibida 1-2% temir, rux, nikel, mishyak va boshqa aralashmalar
bo‘lgan xomaki mis olinadi. Xomaki mis qo‘shilmalardan tozalanadi
(rafinirlanadi). Rafinirlangandan so‘ng mis miqdori 99,5 - 99,99% ga
yetadi (texnik toza birlamchi mis hosil bo‘ladi). Toza misning 11 ta
markasi mavjud (M006, M06, M1b, M1U, M1, M1z, Mif, M2r, MZr,
M2 va MZ). Eng yaxshi M006 mis markasidagi aralashmalarming
umumiy yig‘indisi 0,01% ga, MZ markasida esa 0,5% ga teng.

Toza pishirilgan misning mexanik xossalari quyidagicha: ov =
220 — 240 MPa, NV = 40 - 50, ¢ = 45 - 50%. Toza mis
elektrotexnika magqsadlarida ishlatiladi va sim, chivig, tasma, listlar,
polosalar hamda trubalar ko‘rinishida ishlab chiqariladi. Mexanik
mustahkamligi kam bo‘lganligidan toza mis konstruksion material
sifatida ishlatilmaydi, balki uning rux, qalay, alyuminiy, kremniy,
marganes, qo ‘rg oshin bilan qotishmasi ishlatiladi.

! William F.Smith Foundations of materials science and engineyering, 2013. 434-435-b. Mazmun mobiyatidan
foydalanildi
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O*z-0¢zini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

1.Qotishma deganda nimani tushunasiz?
2.Qotishmalarga misol keltiring?

3.Qotishmalaming qanday turlarini bilasiz?
4.Qotishmalarning holat diagrammasi nimaga kerak?
5.Temir- sementit holat diagrammasi nima uchun kerak?
6.Ferrit va austenite nima?

7.Texnik toza temir deb nimaga aytiladi?
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1V BOB. KUKUNLI, MINERALOKERAMIK VA
G‘OVAKLI MATERIALLAR

Kukunli materiallar va ularni olish. Mineralokeramik materiallar
va g‘ovakli materiallar

Agar material ma’lum o‘Ichamlargacha maydalangandan keyin
o‘z fizik -kimyoviy xossalarini o‘zgartirsa, unga shu materialning
kukuni deyiladi. Butun maydalanmagan yoki yirik maydalangan
materialdan farqli o‘laroq kukun materiallarda fizik-kimyoviy
jarayonlar tezroq va jadalroq sodir bo‘ladi. Misol: butun
maydalanmagan temir erish temperaturasi 1539 - 1550 °C tashkil etsa
uning kukuni 1350 - 1400 °Cda eriydi. Agar kukun zarracha
o‘lchamlari yana kichraytirilsa, u yana pastroq 1250-1300 °C da
erishmi boshlab yuboradi. Ammo shuni aytib o‘tish kerakki, faqat erish
temperaturasiga garab kukun materiali degan ta’limotni ilgari surib
bo‘lmaydi, chunki alyuminiy kukunlari juda mayda holatda ham o‘z
erish temperaturalarini o‘zgartirmaydi. Buning asosiy sababi, undagi
oksid pardalar bo‘lib, ular kukun maydalangan sari uni himoya gilish
qobiliyati orta boradi. Bunda hosil bo‘lgan oksid pardaning xossalari
mubim ahamiyat kasb etadi. Chunki oksid pardalar temir kukunlarida
ham mavjud bo°lib, uning xossasi alyuminiy oksidiga qaraganda
ancha farq qgiladi.

Bu usulda tayyorlangan detallar geometrik shaklining aniqligi,
yuza g‘adir-budurligining kichikligi, yeyilishga chidamliligi, metall
tejalishi, metall kesib ishlovchi stanok va keskichlarga zarurat
yo‘qligi, malakali ishchilar talab etmasligi, ish unumining yuqoriligi,
maxsus xossalt detallar tayyorlanishi va boshqa ko‘rsatkichlariga
ko ‘ra mashinasozlikda tobora keng qo‘llanilmoqda.

Masalan, kukun materiallaridan avtomobil hamda traktorlaming
moy nasosi, shesternyalari, paxta terish mashinalarining shpindellari,
sirpanish podshipniklari, kirya asboblar, turli keskichlar kallaklariga
kavsharlanadigan qattiq qotishma plastinka va boshqalar tayyorlanadi.

Ma’lumki, kukun metallurgiya usulida detallarni tayyorlashda
asosly xomashyo metall va metallmas materiallar kukunlaridir.
Ularning strukturasi tayyorlash usuliga bog‘liq. Metall va metallmas
materiallar  kukunlarini sanoat miqyosida tayyorlashda mexanik,
kimyoviy va fizika - kimyoviy usullardan foydalaniladi.
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Mexanik usulda kukun olishda shar tegirmonlardan foydalaniladi.
Bunda qurilmaning asosiy qismi barabanga cho‘yan, po‘lat yoki
gattiq qotishmadan olingan sharchalar bilan kukunga ishlantirilgan
qirindi yoki mayda material bo‘laklari solinib berkitiladi. Barabanni
ma’lum tezlikda aylantirishda sharchalar yuqoriga ko‘tarilib-tushib
materialga urilib uni maydalaydi. Xuddi shu magsadda tebranadigan
tegirmonlardan ham foydalaniladi. Kimyoviy va fizik-kimyoviy
usullarda metall oksidlaridan metallarni qaytaruvchi gazlar (Nz, SO)
ta’sirida ishlab olingan tuz eritmalarni elektrolizlab temir, mis, nikel,
kobalt volfram va boshqa metallar kukuni olinadi.

Kukun materiallarining turlari va xossalari

Metall kukunlarining o‘lchamlariga ko‘ra ularni juda ham
mayda (donining o‘lchami 0,5 mkm gacha), juda mayda (donining
o‘lchami 0,5—10 mkm), mayda (donining o“lchami 10—40 mkm),
o‘rtacha (donining o‘lchami 40—150 mkm) va yirik (donining
o‘lchami 150—500 mkm) xillarga, zarrachalarining shakliga qarab
— yassi, teng o°qli, tolali turlarga ajratiladi.

Kukun materiallarning texnologik xossalariga uning press
formadagi cho‘kma zichligi, oquvchanligi va presslanuvchanligi
kiradi.

Temir kukunlarining masalan, PJ2K, PJ4S va boshqa markalari
bo‘lib, bulardagi shartli belgilar quyidagilarni bildiradi: PJ — temir
kukuni (poroshok jelezniy), ragam kimyoviy tarkibi bo‘yicha
guruhini, harflar donadorligini, jumladan, «K» yirik (krupnsry), «S»
- o‘rtacha (sredniy), «M» - mayda (melkiy) demakdir.

Kukun materiallardan tayyorlanadigan detallar konstruksiyasi
quyidagi talablarga rioya gilingan holda belgilanmog ‘i lozim.

1. Detallar devorlarining qalinliklari keskin farq gilmasligi.

2.Detallarda uzun va tor ortiqlar, chiqiqlar ariqchalar, o‘tkir
burchakli o‘tishlar bo‘Imasligi.

3. Presslash o‘qgiga tik teshikli ariqchalar bo‘lmasligi talab
etiladi.

Olovbardosh loylar: Olovbardosh loylar tayyorlash uchun asosiy
ingrediendlar bu og'‘irligi 25 dan 45% gacha alyuminiy oksidlari
bo‘lgan, alyuminiy oksidlari va yuqori darajada tozalangan kremniy
aralashmalaridir.
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Si0,-AlLO:s sistemasi fazali diagrammagasiga asosan, ko ‘rsatilgan
tarkiblar chegarasidagi hali suyuq faza yaralmaydigan maksimal
harorat 1587°S (2890°S)ga teng. Bundan pastroq haroratlarda teng
og‘ir fazalik tarkib mullit va kremniy oksidi (kristobalit formasida)dan
tashkil topgan. Olovbardoshni qo‘llash jarayonida kompozitsiyaning
mexanik butunligini buzmaydigan, suyuq fazaning kichik miqdorlari
ajralishi mumkin. 1587°Sdan baland haroratlarda suyuq fazaning
tarkibi kompozitsiya tarkibiga bog‘liq bo‘ladi. Alyuminiy oksidi
qiymatini  ko‘paytirish maksimal haroratlarda  olovbardoshni
ekspluatasiya qilishga yordam beradi, biroq bunda suyuq fazaning
kichik migdorlari yaralishi mumkin.

Olovbardosh loyli gishtlar asosan pechlar sirtini qoplashga,
ichkarida baland haroratni ushlab turish va konstruksiya elementlarini
qizib ketishdan saqlash uchun ishlatiladi, bunday g‘ishtlarning
pishigligi hal qiluvchi faktor bo‘lmay, konstruksiyani kuchaytirish
talab etilmaydi. Olovbardosh loyli g‘ishtlarni ishlatishda ularni tartib
bilan terish va qurilma muvozanatli chigishini nazorat qilish zarur.

Kremnezem (kremniy oksidi) asosidagi olovbardoshlar,
Kremnezem asosidagi, ba’zida “nordon” deyiladigan olovbardoshlar
uchun asosiy ingrediend bu kremniy oksididir. Bu turga mansub
materiallar siqishga qarshi yetarli mustahkam bo‘lib, juda yuqori
haroratlarda ishlatishga yaroglidir. Ularni asosan po‘lat va oyna ishlab
chiqarish pechlari gumbazlari uchun ishlatishadi. Bunda ruxsat etilgan
harorat 1650°S (3000°F)ga yetishi mumkin. Bunday haroratda
materialning bir qismi suyuq fazaga o‘tadi. Kichik konsentrasiyalarda
alyuminiy oksidi mavjudligi material xossalariga fazali diagrammada
ko‘rsatilgandek salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Evtektikaning (7,7% ALQs)
tarkibi kremniy oksidi keskin miqdoriga juda yaqin bo‘lgani uchun,
AlOsning kichik miqdorlarda ham qo‘shilishi likvidus haroratini
sezilarli pasaytiradi, bu esa 1600°S (2910°F)dan baland haroratlarda
materialda ancha miqdorda suyuq fazalar bo‘lishi mumkin. Shuning
uchun kremnezem asosidagi olovbardoshlarda ALO:; miqdori
minimum bo‘lishi kerak bo‘lib, odatda bu qiymat 0,2 dan 1,0%
og‘irlikni tashkil etadi. Ko‘rilayotgan olovbardosh materiallar
kremniy oksidida mavjud “nordon shlak™ deb ataluvchi shlak
mavjudligidan ham qo‘rgmaydi. Bunday shlaklarni saglash uchun ham
kremnezem asosidagi olovbardoshlardan foydalaniladi. Biroq bu
materiallar, tarkibida CiO va MgO(asosiy shlaklar) yuqori bo‘lgan
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shlaklar oldida chidamsizlar, shuning uchun ko‘rilayotgan
olovbardoshlarning bu mubhitlari bilan kontaktiga yo‘l qo‘ymaslik
magsadga muvofiq.

Asosiy olovbardoshlar: Asosan periklaz yoki magniy oksididan
(MgO) tashkil topgan olovbardoshlar, asosiy olovbardosh materiallar
sinfiga kiradi. Ularda kalsiy, xrom va temir birikmalari mavjud
bo‘ladi. Kremniy oksidi mavjudligi bu materiallarning yuqori harorat
xossalariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Asosiy olovbardoshlar tarkibida
CiO va MgO yugori bo‘lgan shlaklar ta’siriga yaxshi chidamlidir. Bu
materiallar ba’zi tipdagi ochiq o‘chog‘lik po‘lat eritish pechlari
qurishda keng ishlatiladi.

Maxsus vazifali olovbardosh materiallar: Ba’zi maxsus
holatlarda qo‘llaniladigan olovbardosh materiallarning boshqa turlar
ham mavjud. Ulardan ba’zilari aytarli yuqori darajada tozalangan
metallar oksidlari ishlatilishiga asoslangan bo‘lib, ulardan ko‘pginasi
Jjuda past g‘ovaklik bo‘lib yaratilishi mumkin. Bu materiallar guruhiga
alyuminiy, kremniy, beriliy (VeO), sirkoniy (ZrQ:), mullit (3A10s-
28i102) oksidlari kiradi. Yana maxsus olovbardosh materiallarni
karbidlar, uglerod va grafit asosida olish mumkin. Yuqori elektrik
qarshilikli materiallardan tayyorlangan isitish elementlari uchun
kremniy karbidi ishlatiladi. Undan isitish pechlari tigellari va ichki
detallari yasaladi. Uglerod va grafit vuqori olovbardoshlik
xususiyatlariga ega bo‘lishiga qaramasdan, aytarli kichik hajmlarda
ishlatiladi, chunki ular 800°S (1470°F)dan baland haroratlarda intensiv
oksidlanishga moyildirlar. Bundan kelib chiqadiki, maxsus vazifali
olovbardoshlar - bu gimmatbaho materiallardir.

Abrazivlar: Keramik materiallardan tayyorlangan abrazivlar,
o‘zidan yumshoqroq bo‘lgan materiallarni yanchish, maydalash va
kesish uchun ishlangan uskunalar detallari uchun ishlatiladi. Shuning
uchun bu guruh materiallariga qo‘yilgan talab mustahkamlik yuqori
bo‘lishi va yeyilishga bardoshli bo‘lishi kerak. Bundan tashqari
abraziv qismlarini yengil yemirilishini oldini olish uchun bu
materialning ma’lum darajada egiluvchan bo‘lishi magsadga muvofiq.
Yemirilishga olib keluvchi kuchlar ta’sirida yuqori haroratlar yuzaga
keladi, shuning uchun abraziv materiallardan ham ma’lum issigqa
chidamlilik talab etiladi. Abraziv sifatida tabiiy va sun’iy olmoslar
ishlatiladi. Biroq bu materiallar ancha qimmat. Kengroq ishlatiladigan
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abraziv materiallar bu kremniy karbidi, volfram karbidi, alyuminiy
oksidi (korund) va qum shaklidagi kremnezem.
N ‘ Och rangda AL QO3 abraziv

B g o " donalari, kulrang va qora
e: 3B joylar bu biriktiruvchi va

g ovaklar.
Abrazivlar turli shaklda
ishlatiladi - abraziv

doiralariga surtilgan holatda,
qoplam shaklda va erkin
granulalar shaklida. Birinchi
twm  holatda abraziv qismchalari
4. 1-rasm Alyuminiy oksidi doiraga shishasimon keramika
qismchalari asosidagi adgezi.v keramika yoki organik yelim yordamida
mikrofotografiyasi qotiriladi.  Sirt  strukturasi
birmuncha g‘ovaklilikka ega
bo‘ladi. Havo oqimlari yoki suyuq xladagent bilan sirtning
termochidam qismchalarini shu g‘ovaklar orqali purkab turilishi, o‘ta
qizib ketishni oldini oladi. Bunday abrazivning mikrostrukturasi 4.1-
rasmda ko‘rsatilgan, bu yerda modda va g'ovaklarni bog‘lab turuvchi
granulalar ko‘rinib turibdi.

Abraziv qoplamlar qog‘oz yoki maxsus matoga qotirilgan abraziv
kukunidir. Hammaga tanish bo‘lgan misol bu qumqog‘ozdir
(shkurka). Bu turdagi adgezivlar yordamida yog‘och, keramika va
plastmassadan yasalgan mahsulotlar silliqlanadi va sayqallanadi.

O‘zgacha xossali keramik: Yuqorida muhokama gilingan
keramika bu turdagi ishlab chiqariladigan materiallamning katta
gismini tashkil etsa ham, oxirgi vaqtlarda o‘zgacha xossali keramika
deb nomlangan yangi keramik materiallar yaratilmoqda. Hozirgi
vaqtda bu materiallar zamonaviy sanoatda o‘z o‘rnini topmoqda.
Jumladan, keramik materiallarning elektrik, magnit va optik xossalari
unikal kombinatsiyasi yangi mahsulotlar ishlab chiqishda
qo‘llanilmoqda. Ulardan ba’zilari 12,18 va 19 boblarda muhokama
gilingan. O‘zgacha xossali keramika, optik tolalar asosidagi
kommunikatsion sistemalarda, mikroelektromexanik sistemalarda,
podshipniklar zo‘ldiri uchun material sifatida va bir qator pezoelektrik
xossali kerammk materiallar ishlatilishiga asoslangan uskunalarda
ishlatiladi.
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Mikroelektromexanik  sistemalar: Mikroelektromexanik
sistemalar (MEMS) kremniy substriga qotirilgan, juda ko‘p elektor
elementlar bilan integrasiya gilingan, ko‘pgina miniatyur mexanik
moslamalardan iborat “aqlli” moslamalardir. Mexanik komponentlari
— bu mikrosensorlar (datchiklar) va mikrojarayonorlar (kuchlanish
uzatmalari). Mikrosensorlar mexanik, harorat, kimyoviy, optik va
magnit ko‘rsatkichlarni o‘lchab, atrofdagi muhit holat hagida axborot
yig‘adi. Keyin sistemaning mikroelektron komponentlari to‘plangan
axborotni uzatadi va kerakli qarorlar qabul qiladi, so‘ng bu qarorlar
ijrochi organlarga yetkaziladi, ular esa pozitsiyalash va harakatlanish,
nasos yoqish, ko‘rsatkichlarni tartibga soladi va filtratsiya kabi
amallarni bajaradi. Mikrojarayonlar tarkibiga chirog manbaalari,
tishlik wzatkichlar, dvigatel va membranalar kiradi; bu barcha
elementlar bir necha mikron atrofida mikroskopik hajmda bo‘ladi.
MEMS  chizigli  uzatkichining  tishlik  uzatkich  elektron
mikrofotografiyasi ko ‘rsatilgan.

MEMS  vyaratish metodikasikremniy  asosidagi integral
mikrosxemalar yaratishdan deyarli farq qilmaydi. Jarayon yaxshi
tanish bo‘lgan fotolitografiya, ionlar inrejatasiyasi, ishlov berish,
purkash texnologiyalaridan iborat. Bundan tashqari, ba’zi mexanik
moslamalar mikroskopik stanok ishlovi texnologiyalari ishlatish orqali
tayyorlanadi. MEMS komponentlari — bu puxta ishlangan, mustahkam
miniatyur mahsulotlardir. Bundan tashqari, ular partiyalab
tayyorlangani uchun, MEMS yaratish texnologiyasi kamxarj va bu
moslamalar narxi baland emas.

Biroq MEMS yaratishda kremniy ishlatishning ma’lum
cheklovlari mavjud. Gap shundaki, kremniyning parchalanish

qovushqoqligi qiymati ™% My a’aytarli past bo‘lib, uning yurashash

harorati (600°C)uncha baland emas, va u namlik va kislorod ta’siriga
juda ta’sirchandir. Shuning uchun zamonaviy tadgiqotlar yanada
zarbabardosh, issiqqa chidamli, yanada inertroq bo‘lgan keramik
materiallar yaratishga qaratilgan. Bu ba’zi MEMS komponentlari
uchun juda muhim, aynigsa Kkatta tezlikda ishlatiladiganlar va
nanoturbinalar uchun. Bu magsadlar uchun tavsiya etilgan keramik
material — bu kremniy amorf karbonitrili (kremniy karbidi va kremniy
nitridi qotishmasi), metalloorganik prekursorlar orgali olinadi.
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MEMS chizigli
uzatkichining tishlik
uzatkich elektron
skanerlovchi
mikrofotografiyasi
ko‘rsatilgan. 4.2-rasm. Bu
moslama yuqori chapdagi
shesternyaning, aylanma
harakatini reykaning chizigli
harakatiga aylantiradi.
Kattalashtirish taxminan

- x100. MEMSlar akselero-
Wy metrlar tezlanish/sekinlanish-
4.2-rasm, ni  o‘lchash  datchiklari)
yasashda ishlatiladi, ular avtomobil avariyalarda shishiriladigan
xavfsizlik yostiqchalari sensorlari sifatida qo‘laniladi. Bunday
qo‘llanishda mikroelektron sxemalarning muhim komponenti bo‘lib
erkin joylashgan mikroo‘zak xizmat giladi. Standart qurilmalarga
qaraganda xavfsizlik yostiqchalarini shishirish sistemasini yoqishda,
MEMS lar hajmi kichikroq, vazni yengilroq, ishonchliroq va narxi
pastrogdir. MEMS potensial qo‘llash sohalari: elektron displeylar,
axborot saqlash bloklari, energiyani o‘zgartirib beradigan qurilmalar,
kimyoviy detektorlar (dorivor preparatlarning kimyoviy va biologik
xavfli substansiyalari va skriningi uchun), va DNK molekulalarini
ko‘paytirish va idenfikasiyalash uchun mikrosistemalarida. Shubhasiz
kelajakda MEMS bilan bog‘liq, ko‘plab hozir ma’lum bo‘lmagan
texnologiyalar iqtisodiyotni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega
bo‘ladi. Ular oxirgi o‘ttiz yildagi mikroelektron integral sistemalar
erishgan yutuglardan ham o‘tib ketishi mumkin.

Optik tolalar: Zamonaviy kommunikatsiya sistemalarining
tengsiz elementi bo‘lgan, maxsus xossalarga ega, yangi keramik
materiallardan biri bu optik tolalardir. Optik tolalar nurni yutish,
kamaytirish va parchalashdan yiroq, minimal darajada ham yot
qo‘shimchalar va defektlardan xoli bo‘lgan toza kremniy oksididan
tayyorlanadi. Optik tolalar tayyorlash uchun, ishlab chiqarishning
zamonavly, yuqori texnologik sxemasi yaratilgan, bu qo‘llanish bilan
bogliq aniq talablarga javob beradigan tolalar olish imkonini berdi.
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Sharikepodshipniklarda  keramik  shariklar.  Keramik
materiallar qgo‘llanishining yana bir sohasi bu sharikopodshipniklar
uchun keramik sharlar tayyorlash bilan bog‘liq. Bu mahsulotlar
orasida halqa bo‘ylab sharlar joylashgan ikki oboymadan (tashqi va
ichki) iborat. Ilgari sharikopodshipniklarning barcha elementlari,
an’anaviy tarzda yuqori qattiglika ega, juda koroziyaga chidamli,
sirtlari yuqori silliglika yetishi uchun polirovkalanadigan maxsus
po‘latlardan ishlanar edi. Oxirgi o'n yillikda sharlar ba’zi hollarda
po‘latni o‘mini bosgan X)) kremniy nitrididan tayyorlanmoqda,
chunki kremniy nitridining ba’zi xossalari po‘latnikidan afzalroq.
Ko‘pincha halqachalami po‘latdan yasaydilar, chunki po‘lat
keramik sharlar kombinasiyasini gibrid podshipnik deydilar. Kremniy
nitridining solishtirma vazni po‘latnikidan kam bo‘lgani uchun
(7.8g/sm®  nisbatan  3,2), gibrid  podshipniklar  vazni
an’anaviylarntkidan kamroq. Shunga gibrid podshipniklarda markazga
intiluvchi kuchlar kamroq bo‘lib, natijada ular balandrog aylanish
tezliklarida (20dan 40%gacha tezroq) qo‘llanishi mumkin. Kremniy
nitridining taranglik moduli po‘latnikidan yuqori (200FPa ga nisbatan
320). Shuning uchun, bor nitridli sharlar qattiqgroq bo‘lib, ishlaganda
kamroq deformasiya bo‘ladi, natijada shovqin va tebranish kamayadi.

Olmos: Olmosning fizikaviy xossalarni uni juda jozibador
material sifatida qabul qilishimizga asos bo‘ladi. Bu juda gattiq modda
(eng qattiq) bo‘lib, juda past elektro‘tkazuvchanlikka ega. Bu
ko‘rsatkichlar uning kristallik qurilishi xususiyati va juda mustahkam
atomlararo kovalent bog lanishlari bilan asoslanadi. Olmos metallmas
materiallarga xos bo‘lmagan, keramiklar uchun g‘ayrioddiy issiqlik
o‘tkazuvchanlikka ega. U ko‘rinish va infraqizil diapazonlarda shaffof
bo‘lib, juda baland nur sindirish ko‘rsatkichiga ega.

Aytarli katta donali olmos kristallari zargarlik toshlari sifatida
qo‘llaniladi. Sanoatda olmoslar boshqa materiallarni kesish va
silliqlash uchun ishlatiladi. XX asming 50 yillaridan sun’iy olmoslar
olish texnologiyalari ishlangan, hozirgi davrda ular shu darajaga
yetdiki, sanoatda ishlatiladigan olmoslarning katta qismini sun’iy
olmoslar tashkil etadi. Bunday olmoslarning bir qismi zargarlik ishi
talablariga ham javob beradi.

Oxirgi yillarda yupga plyonka ko‘rinishidagi olmoslar olish
texnologiyasi yaratildi. Mazkur texnologiya reaksiyani gazli muhitda
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o‘tkazib, so‘ngra taglikka o‘tkazishga asoslangan. Bunday yo°l bilan
olingan plyonka qalinligi bir millimetrga yetadi. Biroq hozirgi kunga
qadar, olmos strukturasiga qiyosan aytarli uzunlikda kristall
strukturasi tartiblangan plyonka olish imkoni yo‘q. Bunday sun’iy
olmoslar ~ ko‘plab mayda, yoki aytarli yirik donalardan iborat bo‘lishi
mumkin bo‘lgan polikristalik yaratmalardir; bundan tashqari ularda
amorf uglerod va grafit bo‘lishi mumkin.

Olmos plyonkalarning mexanik, elektrik va optik xususiyatlari
uch o‘lchamli olmoslarnikiga yaqin. Materialning bunday xossalari
kelajakda yangi materiallar yaratilishiga turtki bo‘ladi.

e oo ' Misol sifatida olmos
plyonkalari bilan qoplangan
parmalar, shakl beruvchi
golovkalar, pichoglar va
boshga asboblarni keltirish
mumkin, bu sirtning
baquvvatligini  oshirishga
L : imkon beradi. 4.3-rasm
o H. . Olmos plyonkadan linzalar
4.3-rasm Olmos plyonkasi sirtining skaner  va radiolokasion stansiyalar

giluvchi elektron mikrofotografiva. obtekatellari sirtini
qoplashda foydalaniladi, bu esa ularning shafofligini yo‘qotmagan
holda mustahkamligini orttiradi. Olmos goplamalar
ovozkuchaytirgichlar, reproduktorlar va yuqori aniqlikka ega bo‘lgan
mikrometrlarda ham qo‘llanadi.

Olmos plyonkalar shesternya va podshipunik kabi mashina
detallarida, optik o‘quvchi golovkalar va disklarda shuningdek,
yarimo ‘tkazuvchi moslamalar qavatlarida qo‘llaniladi.

Grafit :Grafitning kristallik strukturasi qavatlari orasidagi
bog‘lanish  Van-Der-Vaals kuchlari tomonidan ta’minlanadi.
Qavatlararo kuch kamligidan, materialning qavatlar orasidan
ajralishiga  erishish oson, bu grafiming zo‘r antifriksion
xususiyatlaridan dalolat beradi. Grafit strukturasida geksagonal
qavatlarga parallel bo‘lgan kristalografik yassiliklar tomonga
yo‘naltirilgan elektro‘tkazuvchanlik yuqori bo‘ladi. Grafitning boshqa
muhim xossalari: yuqori mustahkamligi, bo‘lmagan atmosferadagi
baland haroratlarda yaxshi kimyoviy muntazamligi, yugori issiglik
o‘tkazuvchanligi, termik kengayishning past koeffitsenti, harorat
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o‘zgarishiga ta’sirchan emasligi, turli gazlarga nisbatan adsorbsion
xususiyati, stanoklarda ishlanishi yengilligi.

Grafit asosan, elektor pechlarini isitish elementlarini
tayyorlashda, elektrodlar va elektryoyli payvandlashda, metallurgiya
tigellar uchun material sifatida, keramik va metal qotishmalar uchun
qoliplar sifatida, yuqori haroratlardan himoyachi va issiglik
izolyatorlari sifatida, raketa dvigatellari soplolarida, kimyoviy
reaktorlarda, elektor kontaktlarda, akkumulyator elektrodlarida va
havo tozalash uskunalarida qo‘llaniladi.

Bizga yaxshi tanish bo‘lgan, turli sohalarda qo‘llaniladigan juda
ko‘’p polimer materiallar mavjud. Polimer materiallarni ishlatilish
sohalariga qarab sinflash mumkin. Bir qarashda polimer materiallar
plastmassalar, elastomerlar (rezinalar), tolalar, qoplamalar, adgezinlar,
ko‘pik va plyonkalarga bo‘linadi. Xossalariga qarab ba’zi polimerlar
bir necha kategoriyalarga bo‘linadi. Masalan, plastmassada
ko‘ndalang aloqalar to‘ri mavjud bo‘lsa, shishalashning haroratidan
baland bo‘lgan haroratlarda elastomer bo‘lib qo‘llanishi mumkin. Tola
uchun material, agar undan tola gilinmasa, plastmassa sifati ishlatilishi
mumkin. Hozirgi vaqtda keng qo‘llaniladigan qattiq qotishmalarni
bir karbidli «VK» tipidagi (masalan, VKZ, VK4, VK6 va boshqa
markalari), ikki karbidli TK tipidagi (masalan, T15K6, T5K.12) va
uch karbidli, «TT» tipidagi (masalan, TT17K12, TT20K9)
markalari bor. Bu markalardagi qabul etilgan shartli belgilarni
quyidagicha tushunmoq lozim. Masalan, VK6 da 94% W3S va 6%
So bo‘ladi. Shuni ta’kidlash joizki, bu yerda «So» volfram
karbidlarni o‘zaro bog‘laydi, binobarin, uning miqdori ortishi bilan
puxtaligi ortadi. Xuddi shunday T15K6 markada 15% TIS, 6% So,
golgan 79% WS, TT20K9 markada 20% TIC bilan TaS, 9% So
qgolgani 71% WS bo‘ladi. Qattiq gotishmalarni ishlab chiqarish
texnologiyasiga ko‘ra, avval metall karbidlari va kobalt kukunlaridan
shixta tayyorlab pressformaga kiritishdan oldin unga ma’lum
miqdorda plastifikator (kauchuk, parafin yoki glitserin) qo'shilib,
presslanuvchanligi yaxshilanadi. So‘ngra pressformaga solinib, katta
bosimda 60-—200 MPa (600—2000 kg/sm?) presslanadi.

Tayyorlangan buyum 150-200°C temperaturada vodorod yoki
vakuumli pechda ma’lum vaqt quritilib, so‘ngra 1350—1480°C
temperaturada qizdirib pishirilgach sovitiladi, bunda termik ishlash
vaqti tayyorlanuvchi buyum shakli va qalinligiga qarab belgilanadi.
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Tayyor mahsulot texnik vazoratdan o‘tgach iste’molchilarga
jo‘natiladi.

Metallardan sof yoki deyarli sof holatda foydalanilmaydi, birog
bazi metallar sof shaklda ham qo‘llaniladi. Misol uchun, 99,99 foiz
soflikdagt mis, uning yuqori darajadagi elektor o‘tkazuvchanlik
xossasi ulardan elektor tokini o‘tkazuvchi simlar sifatida ishlatiladi.
Yugqori soflikdagi alyuminiy (99,99% Al) super alyuminiy deb ataladi
va dekorativ magsadlar uchun ishlatiladi. Biroq, sanoatda metallar va
gotishmalarga qo‘yilayotgan mustahkamlik, korroziyabardoshlik va
boshqa talablarga to‘liq javob beradigan materiallarga ehtiyoj ortib
bormoqda.

O¢z-o0‘zini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:
1.Kukunli materiallar qanday tayyorlanadi?

2 Kukunli materialdan tayyorlangan detallar ganday markalanadi?
3.Kukun materiallar tayyorlash usullari?
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V BOB. METALL VA QOTISHMALARGA TERMIK VA
KIMYOVIY-TERMIK ISHLOV BERISH

Po‘latlarga termik ishlov berish turlari

1. Yumshatish. Bu ishlovdan ko‘zda tutilgan maqsad po‘latning
donlarini maydalashtirib ~strukturasini yaxshilash, ichki zo‘rigish
kuchlanishlarini yo‘qotib, oson kesib ishlanadigan gilishdan iborat.
Yumshatishning quyidagi turlaridan foydalanish magsadga muvofiq
bo‘ladi.

a) Rekristallizasion yumshatish. Sovuglayin bosim bilan ishlangan
buyumlamning deformasiyalanib cho‘zilgan donlari o‘miga teng o°qli
donlar olish bilan ichki kuchlanishlarni yo‘qotib po‘latlarning plastikligini
orttirishda qo‘llaniladi.

Buning uchun buyum rekristallanish temperaturasidan 200— 300°C
yuqoriroq temperaturagacha (masalan, kam uglerodli po‘latlar 600—
700°C gacha) qizdirilib, shu temperaturada ma’lum vagqt saglangach, asta
sekin sovitiladi;

b) Chala yumshatish. Ba’zi hollarda po‘latquymalar va pokovkalarda
ichki kuchlanishlami yo‘qotib, mexanik ishlashdan avval strukturasini
yaxshilash uchun chala yumshatiladi. Masalan, evtektoidgacha bo‘lgan
po‘lat buyumlar Asl kritik nuqta bilan As3 kritik nuqta oralig‘idagi
temperaturagacha, evtektoidan keyingi po‘lat buyumlar esa Asl kritik
nuqta bilan As3 kritik nuqtalar oralig‘idagi temperaturagacha qizdirilib,
shu temperaturada ma’lum vagqt tutib turilgach, asta-sekin sovitiladi. Bu
ishlovda fagat perlit struktura-sigina qayta kristallanadi, qolgan
strukturalar o‘zgarmaydi. Shu boisdan ham chala yumshatish deyiladi.

v) Diffuzion yumshatish. Po’lat quymalar (aynigsa, legirlangan
po‘latlar) kimyoviy tarkibining notekisligini yo‘qotish magsadida bu xil
ishlov beriladi. Buning uchun, masalan, evtektoidgacha bo‘lgan po‘lat
buyumlar As3 kritik temperaturadan 200-300°S yugori temperaturagacha
qizdirilib, shu temperaturada 10-15 soat saqlangach, avval 600°S
temperaturagacha keyin esa havoda sovitiladi.

Buyumni yuqori temperaturada bir necha soat tutib turishda austenit
donlaridagi uglerod va boshga elementlar diffuziyalanganda tarkibi
tekislanib gomogen struktura hosil bo‘ladi. Bunda austenit donlari
yiriklashadi. Shuning uchun bu termik ishlovdan so‘ng donlarmni
maydalashtirish maqsadida u qo‘shimcha ravishda to‘la yumshatiladi.

85



g) To‘la yumshatish. Bu usul virik donli po‘lat quymalar va
pokovkalarning donlarini bir tekis, mayda donli qilishda ichki
kuchlanishlami yo‘qotish magsadida qo‘llaniladi. Bunda evtektoid va
evtektoidgacha bo‘lgan po‘latlarning markasiga qarab ularni Asl yoki
As3 kritik temperaturadan 30-50°C yuqoriroq temperaturagacha gizdirib
shu temperaturada ma’lum vaqt saglangach, asta sekin sovitiladi.

Shuni ham qayd etish lozimki, evtektoiddan keyingi po‘latlami to‘la
yumshatish uchun ularni Asl kritik temperaturadan bir oz yuqoriroq
temperaturagacha qizdirib, shu temperaturada ma’lum vaqt saqlab,
sovitilganda ajraluvchi Sementit perlit donlarini parda bilan chulg‘ab olib
uni mo‘rtlashtiradi, shu sababli bu po‘latlar to‘la yumshatilmaydi

d) Izotermik yumshatish. Bu usul to‘la yumshatishdagi kabi
magqsadlarda qo‘llaniladi. Masalan, evtektoidgacha bo‘lgan po‘lat As3
kritik nuqtadan, evtektoiddan keyingi po‘latlar esa Asl kritik nuqtadan
30—50°C yuqori temperaturagacha qizdirilib, shu temperaturada ma’lum
vaqt saqlangach, zaruriyatga ko‘ra, masalan, (60—700°C li muhitga
o‘tkazilib, shu muhitda austenit ferrit bilan Sementitga batamom
parchalanguncha tutib turiladi, keyin havoda sovitiladi. Bu usul to‘la
yumshatishga qaraganda 3-4 marta unumliroqdir. Masalan, legirlangan
po‘latlarni to‘la yumshatish uchun odatda 18—15 soat vaqt sarflansa,
izotermik yumshatishda 3-4 soat yetarli. Bu ishlov ikkita pechda yoki
zonali pechlarda amalga oshiriladi.

(ye) Donador perlit olish uchun yumshatish. Evtektoiddan keyingi va
legirlangan po‘lat buyumlarning plastinika tarzidagi Sementit donlarini
mayda donador strukturaga aylantirish maqgsadida yumshatiladi. Buning
uchun evtektoiddan keyingi po‘latlar Asl kritik nuqtadan bir oz yuqoriroq
temperaturagacha (750—760°C) qizdirilib, shu temperaturada ma’lum
vaqt tutib turilgach, asta-sekin sovitiladi. Ma’lumki, po‘latni Ast kritik
nuqtadan yuqoriroq temperaturagacha qizdirilganda perlit donlari
austenitga aylanib, ikkilamchi Sementit esa o‘zgarmay qoladi.

Tadgiqotlaring ko‘rsatishicha austenitda erimagan karbid va boshqa
qo‘shimchalar po‘latni sovitishda qo‘shimcha kristallanish markazlari
hosil gilib donador struktura olishga ko*maklashadi.

2. Normallash. Bu usul qotishmalardagi ichki kuchlanishlarni
yo‘qotish bilan bir jinsli mayda donli struktura olishda qo‘llaniladi.
Normallash uchun zvtektoidgacha bo‘lgan po‘lat buyumlamni As3 kritik
nugtadan, evtektoiddan keyingi po‘latlarni esa AsT krnitik nugtadan 30 —
50°S yuqori temperaturagacha qizdirib, shu temperaturada ma’lum vaqt
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tutib turilgach, havoda sovitiladi. Shuni qayd etish lozimki, normallangan
kam uglerodli po‘latlarning strukturasi ferrit bilan perlitdan iborat bo‘lib,
xossalari esa yumshatilgan po‘latlarnikidan bir oz farq giladi. Shu sababli
amalda vaqtning tejalishi hisobiga ish unumdorligini oshirish uchun
bunday po‘latlar yumshatiimay normallanadi. Normallangan va
yumshatilgan o‘rtacha uglerodli po‘latlarning ($=0,3-0,5 %) xossalari bir
- biridan farq qilishi sababli normallash yumshatish o‘rnini bosa olmaydi.

Konstruksion po‘latlarni yumshatishni jarayonlari keng tarqalgan
ikki turt mavjud. Bular to‘liq yumshatish va chala yumshatishdir.

To‘liq yumshatishda evtektoidgacha va evtektoid po‘latlarini austenit
fazasida ostenit-ferrit chegarasidan 40 ° C yuqorida gizdirish , yuqori
haroratda ushlab , turib keyin asta-sekin xona temperaturasigacha
sovutiladi. Bunda Po‘latlar u ikki fazali ostenit hamda Sementit (Fe3C)
holatida , evtektoid po‘latlari austenit chegarasidan 40 ° C yuqori harorati
austenit fazasi hisoblanadi. To‘liq toblangandan keyin evtektoid po‘latlari
ferrit va perlit tuzulishiga ega bo‘ladi. Ko‘pincha yumshatish ichki
kuchlanishlardan ozod qilish uchun qo‘llaniladi. Bu jarayon stress
yordam deb ataladi. Kam uglerodli po‘latlar (C=0.3%) ni yumshatish
odatda 550 ° C va 650 ° C orasida, evtektoid haroratidan past haroratda
amalga oshiriladi.

3. Toblash va bo‘shatish. Ko‘p hollarda konstruksion pulatlardan
tayyorlangan shesternyalar, vallar va boshqalaming puxtaligini,
asbobsozlik po‘latidan yasalgan keskichlarmi kesuvchanligini va
yeyilishga chidamliligini oshirish magqgsadida toblanib, bo‘shatiladi.
Buning uchun evtektoidgacha bo‘lgan uglerodli po‘latlarni As3 kritik
nugtadan  30—50°S  yuqoriroq temperaturagacha qizdirilib, shu
temperaturada ma’lum vaqt tutib turilgach, kritik tezlikdan yuqoriroq
tezlikda (sovuq suvda) sovitiladi. Shuni gayd etish kerakki, kam uglerodli
po‘latlarda uglerodning kamligi va austenitning martensit strukturaga
o'tish temperaturasining yuqoriligi sababli toblashda austenitning ferrit
bilan Sementitga parchalanishi sodir bo‘ladi. Shu sababli kutilgan
xossaga erishilmaydi. Shuning wuchun bu xil po‘latlar amalda
toblanmaydi, faqat o‘rta va ko‘p uglerodli po‘latlargina toblanadi.
Evtektoidgacha va evtektoiddan keyingi po‘latlarni toblash uchun ularni
As! kritik nugtadan 30 — 50°C yuqoriroq temperaturagacha qizdirib, shu
temperaturada ma’lum vaqt tutib turilgach tezda (sovuq suvda)
sovitiladi. Bunda buyum sirtqi qatlamining o‘zak qismiga qaraganda
tezroq sovishi ichki zo‘rigish kuchlanishlarini vujudga keltiradi.
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Agar ichki zo‘rigish kuchlanishlari katta bo‘lsa, buyum darz ketishi
mumkin. Shu sababli po‘latlarni toblash rejimini belgilashda ulaming
markasiga, shakliga, o‘lchamlariga, devor galinligiga katta e’tibor bermoq
lozim. Amalda toblash muhiti sifatida sovuq suv, tuz eritmalari,
ishqorlardan foydalaniladi. Sovitish suyukliklari toblashda po‘latni 550 -
600°C temperatura oralig‘ida sovitilishida austenitning ferrit va Sementit
aralashmasiga parchalanishiga yo‘l qo‘ymay, uni martensitga aylanishi
vagtida (200 - 300°C) sekin sovitmoq lozim. Bunday rejimda austenit
batamom martensitga aylanib, ichki zo‘rigish kuchlanishlaridan xoliroq
bo‘ladi.

l1-jadvalda amalda ko‘p foydalaniladigan sovitkichlar va ularning
zarur temperatura oralig‘idagi sovitish xarakteristikalan keltirilgan.

5.1-Jadvaldagi ma’lumotlardan ko‘rinadiki, po‘latlarni toblashda
foydalaniladigan sovitkichlarning birontasi ham yugqorida.

5.1-jadval
[Asosiy sovitkichlar xili | Temperatura oralig‘idagi sovitish tezligi
grad/s
} . 550-600'S 200-300'S
18-20 S dagi suv 600 270
50'S dagi suv 100 270
10% li .osh. to zn.nmg 1100 300
suvdagi eritmasi
Mineral mashina moyi 150 30
Transformator meyi 120 25

Qayd etilgan talablarga to‘la javob bermaydi. Biroq konkret
markali po‘lat buyumlarni toblashda talabga javob beradigan
xillaridan foydalaniladi.

Toblangan po‘lat buyumlaridagi ichki zo‘rigish
kuchlanishlarini yo‘qotish va strukturasini yaxshilash magsadida
ular albatta bo‘shatiladi. Buning uchun toblangan buyum As; kritik
temperaturadan  pastroq  temperaturada  qizdirilib, shu
temperaturada ma’lum vaqt saqlangach, sovitiladi. Masalan,
toblangan po‘lat keskichlar 180—200°C temperaturada, zarb bilan
ishlaydigan detallar 300—400°C temperaturada bo‘shatiladi.

Po‘latlarning yumshatish va normallash temperaturalarini uglerod
miqdoriga garab belgilash grafigi.
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S R sk 5.1-rasmda  uglerodli
EN \ ot s latlaming - yumshatish
50 dagraminasi Z normallash
mperaturalarini  uglerod
iqdoriga qarab belgilash
afigi, 5.2- rasmda esa
= E %gg.s,mmm,,‘,w rlerodli po‘latlarning
4 mc:w:"f:“'f:j::n -*?K; blash temperaturasini
tlerod miqdoriga ko‘ra
5 Polatl ol sgilash, toblangandan
A-rasm. Po latlarning toblan va : ; :
bo ‘shatish temperagura: ikélrci uglerod ke?’m Iy “temp © raturaly
miqgdoriga ko ‘ra belgilash grafigi bo’shatish rejimlari grafigi
umumiy holda kelgirilgan.
5 .2- jadvalda uglerodli sifatli normallangan po‘latlarning mexanik
xossalari hamda ishlatilish joylari keltirilgan. 5.3- jadvalda
asbobsozlik po‘latlarini to‘la yumshatish, toblash va bo‘shatish
rejimlari va qattigliklari keltirilgan.

Agar po‘latlarni termik ishlashda gizdirishning umumiy vaqtini
1q harfi bilan, buyumni zarur temperaturagacha qizdirishga sarflangan
vaqti —1x bilan, uni shu temperaturada tutib turish vaqtini s bilin
belgilasak, tu vaqt 14 va Ts vaqtlarning yig‘indasiga teng bo‘ladi:

Tu = T« + Ts; dagiqa

Buyumni zarur temperaturagacha qizdirish vaqti esa pech
temperaturasiga, buyum materialiga, shakliga, o‘lchamlariga va
ularning pechga joylash xarakteriga bog‘liq. Umumiy holda uni
quyidagi emperik formula bo‘yicha aniglash mumkin:

1«=0,1 Ki ‘K2 A3'D,

bu yerda K; - muhit koeffitsienti (gaz uchun 2, tuz eritmasi
uchun 1, metall eritmalari uchun 0,58), K — shakl koeffitsienti
(silindr uchun 2, shar uchun 1), K5 - qizdirish koeffitsiyenti (bir
tomonlama gqizdirilsa, har tomonlama gizdirilsa 1), D - buyumning
0'lchami (maksimal girqimning minimal o‘lchami), mm.

Buyumlarni zarur temperaturada tutib turish vaqti (ts) esa
uglerodli po‘latlar uchun buyum kesimining har bir millimetriga 1,0 -
1.5 daqiqa, legirlangan po‘latlar uchun taxminan 2 - 2,5 daqiqa
olinadi. Albatta, aniq buyumlar uchun aniglangan 7. vaqtga tajriba
asosida anigliklar ham kiritiladi.

ramperatra o

tei (Haditish, Tubh turish, Tez souitish Tutb wrish vaar
e aigy ’ vaz?{ hi ¥
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5.2- jadval

Po‘latlar Mexanik xossalari
markasi | oyMPa | 5% | W% | V) K&’ Ishiatish joyi
k/mm
10 |270410| 27 - | 76ng | Stenentubalistlar
tayyorlashda
20 348 24 - - Turba , listlar tayyorlashda
Cho‘kichlashda,  sterjen,
25 2120 18 50 121-170 turbalar tavyorlashda
35 510 15 45 143-187 Cho‘kichlashda ,Sterjen
tayyorlashda
Cho‘kichlashda, sterjen,
45 588 13 40 170-229 turbalar tayyorlashda
50 617 13 40 174-255 Cho‘kichlashda, sterjen
tayyorlashda
5.3-jadval
Yumshatishda Toblashda Bo‘shatishda
=f | o8|t | = E
¢ e .= | o = oo ‘B
Polatar | B8 | 25| Efw| EZ| 2V | 88w 2o
markasi 'E g-a'\ £ § .g !ga« E E £ é -g gﬁ .g %
ome S, ] . -] .
cE og|CE | “ OT|9E | @
U7, U7A 750-760 187 800- Suv 61-63 |120- 63-60
U8, UBA 820 moy 200
UBG,U8GA | 750-760 187 62-64 64-60
U9, U%A 750-760 192 780- Suv 62-65 | 160- 64-62
Ul10 760-780 {197 |800 moy 62-65 {200 64-62
U12 760-780 {207 |760- Suv 62-66 | 160- 65-62
780 moy 200
760- Suv 160-
780 moy 200
760- Suv 160-
780 moy 200

IImiy tekshirishlar va kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, austenit
strukturali buyum sovitish darajasiga qarab perlit, sorbit va
troostit, ignasimon troostit va martensit strukturalarga aylanadi.
Quyida bu strukturalar haqida ma’lumotlar keltiriladi.

Sorbit. Bu struktura perlit strukturasi singari ferritning sementitli

mexanik aralashmasi
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strukturali po‘latlarning Brinell bo‘yicha qattigligi NV = 2700 - 3200
MPa oralig‘ida bo‘ladi.

Troostit. Bu struktura ham xuddi sorbit struktura singari ferritning
sementitli mexanik aralashmasi bo‘lib, donlari sorbitga nisbatan
yanada maydaroq. Bu strukturali po‘latlarning Brinell bo‘yicha
qattigligi NV = 3800 - 4200 MPa oralig‘ida bo‘ladi.

Martensit. Bu struktura uglerodning alfa temirdagi qattiq eritmasi
[Feu(S)] dir. Bu strukturali po‘latlarning Brinell bo‘yicha qattigligi NV==
6000 -6500 MPa bo‘ladi.

Ma’lumki, ko‘pchilik legirlovchi elementlar (Su, V, W, Mo,
Ti...) Fe — GesS holat diagrammasidagi As; va As; kritik nuqtalar
vaziyatini birmuncha ko‘taradi. Ni va Mn esa kritik nuqtalari
pasaytiradi. Issiqlikni esa uglerodli po‘latlarga nisbatan yomonroq
o‘tkazadi. Shu boisdan ham ularga termik ishlov berib, zarur
temperaturagacha sekinroq qizdirib shu temperaturada uzoqroq vaqt
tutib turish talab etiladi. Shuni ham qayd etish lozimki, hamma
legirlovchi elementlar (So dan tashqari) toblash kritik tezligini (vk)
pasaytirib, inkubatsion davrni oshiradi. Bu esa austenit holatidagi
po‘latlarni havoda, moyda va boshqa issigroq muhitlarda sovitishda
ham martensit struktura olish imkonini beradi.

5.3-rasmda misol sifatida tezkesar po°lat (R18) dan tayyorlangan
keskichni kesuvchan va kam yeyiladigan qilish magsadida toblab
bo‘shatishni qanday rejimlarda olib borish zarurligi keltirilgan.
Grafikdan ko‘rinadiki, po‘lat buyum avval 500 - 600°
temperaturagacha sekinroq tezlikda qizdirilib, shu temperaturada bir
oz saglangach, yanada sekinroq tezlikda 830 - 860°C
temperaturagacha qizdirilib shu temperaturada ma’lum vaqt tutib
turilgach, so‘ngra 1280°C temperaturagacha tezroq qizdirib, shu
temperaturada bir oz tutib turilgach, moyda yoki havoda sovitib
toblanadi.

g 2
et
A [
/ / ]
¥ - W.L_LL ke
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5.2-rasm. Tezkesar po‘lami toblash va bo ‘shatish rejimlari
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Po‘lat buyummi 500 - 600°C va 830 - 860°C temperaturagacha
sekin qizdirishda struktura o‘zgarishlari natijasida hosil bo‘lgan ichki
kuchlanishlar  kichik  bo‘ladi. Bu  temperaturadan  1280°C
temperaturagacha tez qizdirib bir oz vaqgt tutib turilsa, austenit
strukturada sementit erib sirtqi qatlami uglerodsizlanmaydi.

Toblangan po‘lat odatda 560°C temperaturada 2-3 marta
bo‘shatiladi. Bunda martensitdan W, V karbidlari ajralib austenitni
martensitga o‘tishi tufayli po‘latning gattigligi ortib ichki kuchlanishlar
yo‘goladi.

Ko‘p uglerodli va legirlangan po‘lat buyumlar toblanganda 3-15%
va ba’zi hollarda undan ham ko‘proq qoldiq austenit bo‘ladi. Shu
sababli po‘latlarning xiliga va markasiga qarab quruq muz bilan spirt
aralashmasi muhitida (-78,5°C), suyuq kislorodda (-183°C), suyuq
azotda (-196°C) ma’lum vaqt witib turib ishlov berib qoldiq austenit
martensitga aylantiriladi.

Po‘latlarni toblash usullari Yuqorida po‘latlarni termik ishlash
bilan bogliq bo‘lgan nazariy masalalar bilan tanishdik. Endi amalda
keng qo‘llaniladigan usullar bilan tanishamiz.

a) Bir sovitkichda toblash. Bu usul uglerodli va legirlangan
po‘latbuyumlarni toblashda go’llaniladi. Buning uchun buyum toblash
temperaturasigacha qizdirilib, bu temperaturada ma’lum vaqt tutib
turilgach, sovuq suvda yoki moyda sovitiladi. Bunda ichki zo‘rigish
kuchlari kattaroq bo‘ladi.

b) Ikki sovitkichda toblash. Bu usuldan ko'p uglerodli va
legirlangan po‘latlardan tayyorlangan keskichlar (parma metchik,
plashka va boshqalar)ni toblashda foydalaniladi. Buning uchun buyum
toblash temperaturasigacha qizdirilib, shu temperaturada ma’lum vaqt
tutib turilgach, avval suvda austenitning martensitga aylana boshlanish
temperaturasigacha sovitilib, so‘ngra moyda yoki havoda sovitiladi. Bu
ishlovda austenitni martensitga aylanish jarayoni sekinroq borganligi
uchun ichki zo‘riqish kuchlari birmuncha kamroq bo‘ladi.

v) Izotermik toblash. Bu usul uglerodli va legirlangan po‘latlardan
tayyorlangan prujina, ressora, bolt kabi detallarni toblashda qo‘llaniladi.
Buning uchun xomashyo toblash temperaturasigacha gqizdirilib, shu
temperaturada ma’lum vagqt saqlanib turilgach, o‘zgarmas temperaturali
muhitga, masalan, 250°C--300°S li tuz eritinasi solingan vannaga
o‘tkazilib po‘lat tarkibidagi austenit ferrit bilan sementit aralashmasi
parchalanguncha saglanib, so‘ngra havoda sovitiladi.
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Natijada ichki zo‘riqish kuchlaridan holi bo‘lgan ignasimon
trostit struktura hosil bo‘ladi.

g) Toblab bo‘shatish. Bu usulda sirt yuzalari qattiq, ichki o‘zak
qismi esa qovushoq bo‘lishi zarur bo‘lgan detallar (tishli g‘ildirak, val,
zubilo, bolg‘alar) va keskichlar ishlanadi. Buning uchun xom-ashyo
toblash temperaturasigacha qizdirilib, shu temperaturada ma’lum vaqt
tutib turilgach, toblovchi muhitdagi vannaga o‘tkazilib chala sovitiladi,
so‘ngra havoda to‘la sovitiladi. Bunda chala sovigan buyum ichki
gismining issiqligi hisobiga sirt gatlami bo‘shatish temperaturasigacha
toblash bilan yuqori temperaturada bo‘shatish po‘latning xossalarini
yaxshilash deb ataladi. Shuni ham qayd etish lozimki, parma,
razvyortka kabi uzunchoq detallarni sovitish mubhitiga tik tushirib uning
atrofidagi bug‘ yoki moy pardalari sirtini qoplab olmasligi uchun
aylantirib turish yo‘li bilan chala sovitib keyin havoda to‘la sovitilmog ‘1
lozim.

Po‘latlarning  sirt  yuzalarini
blash. Katta nagruzka ta’sirida
% y'ladigan detallar, masalan, tirsakli val
. 1 yinlari, tishli  g'ildirak  ish
o 1 izalarining dinamik kuchlarga va
- syilishga bardoshligini orttirish
® agsadida toblab ishlov beriladi.
_uning uchun buyum sirtining yuza
gatlami  toblash temperaturasigacha

3 transformator: 4— qizdirilib, shu temperaturada .ma’lum
indukitor; 5 — buyum: 6 — vadqt tutib turilgach suvda yoki moyda

kondensator sovitiladi.  Natijada sirt  qatlami

toblanib, ichki gismi toblanmay

qovushogligicha qoladi. Buyumlarni toblash temperaturasigacha

gizdirish uchun ko‘pincha yuqori chastotali tokdan, ba’zan gaz

alangasidan, elektor kontaktli qizdirish qurilmalaridan ham
foydalaniladi.

Yugqori chastotali tokdan foydalanish usuli V. P. Vologdinya
tomonidan tavsiya etilgan bo‘lib, sanoatda 1935 yildan boshlab
keng qo‘llanila boshlandi Buning uchun buyum induktor deb
ataluvchi halgasimon mis o‘ramli truba 4 ga kiritilib, unga yuqori

b 3-ra sm.
l—generator: 2—dvigatel,
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chastotali o‘zgaruvchan tok yuboriladi. Po‘latlarni toblash uchun
yugqori chastotali mashina sxemasi:

atrofida o‘zgaruvchan magnit maydon hosil bo‘lib, uning
ta’sirida buyumda yuqori chastotali uyurma tok (fuko toki) hosil
bo‘lib, ajralayotgan issiqlik hisobiga qisqa vaqt ichida sirt qatlami
zarur temperaturagacha qiziydi (chunki ajralayotgan issiglikning
90% sirt gatlamiga to‘g‘ri keladi). Keyin esa buyumga induktor
teshiklari orqali suv purkab toblanadi. Buyumning kuyindisiz,
zarur temperaturagacha qisqa vaqtda qizishi, temperaturani oson
rostlanishi, jarayonning avtomatik tarzda boshqarilishi bu usul ning
afzalligi hisoblanadi. Shu sabablarga ko‘ra bu wusul yirik
korxonalardagina qo‘llaniladi. Odatda, po‘latbuyumlarning sirt
qatlamlarini 1-2 mm qalinlikda toblashda chastotasi 15000 - 60000
Gs bo‘lgan lampali generatorlar-dan, kalinligi 3 - 10 mm gacha
toblashda zsa chastotasi 500 - 700 Gs bo‘lgan mashina
generatorlardan foydalaniladi. Kuzatishlar shuni ko‘rsatadiki, toblash
chuqurligi tok chastotasi, buyurmnning solishtirma qarshiligi va magnit
kiruvchanlik o‘zaro quyidagicha bog‘langan.

h=5000_|-£2 i
y7/ 4

bu yerda p — buyumning solishtirma qarshiligi, Om/sm, p —
magnit kiravchanlik gs/e, f — tok chastotasi, Gs.

Toblangan qatlam qalinligini aniqlash. Ma’lumki,
po‘latlarni toblashda ular ma’lum temperaturagacha qizdirilib,
shu temperaturada ma’lum vagqt tutib turilgach, kritik yoki undan
ham Kkattaroq tezlikda sovitiladi. Agar bunda buyumning ichki
qatlamlari kritik tezlikdan pastroq tezlikda sovisa, bu qatlamlar
toblanmay troostit yoki sorbit struktura hosil qiladi. Bu holda
toblangan qatlam qalinligini aniqlash uchun uning sirtidan ichki
qismiga qarab yarim martensitli strukturagacha bo‘lgan qatlam
olinib, shu qatlam qalinligi toblangan qalinlik hisoblanadi.

Po‘latlarga termik ishlov berishda uchraydigan nugsenlar.
Po‘latlarga termik ishlov berishda uning markasiga, shakliga va
o‘lchamlariga qarab ishlov rejimi belgilanib, texnologik xarita
qayd etiladi. Bu rejimga qat’iy rioya etish lozim, aks holda sirt
yuzalarining  oksidlanishi, uglerodsizlanishi, donlarining
yiriklashishi, chala toblanishi, tob tashlashi, ba’zan darz ketish
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hollari yuz berishi mumkin. Masalan, alangali pechlarda
buyumlarga termik ishlov berishda pech bo‘shlig‘idagi havo
kislorodi hisobiga sirt yuzasining oksidlanishi sodir bo‘ladi.
Toblangan buyumlardagi ichki zo‘rigish kuchlanishining
(termik va strukturali) katta bo‘lishi deformasiyalanishga, ba’zan
darz ketishga olib keladi. Shu boisdan ularni kamaytirish magsadida
termik ishlovlarda texnologik xaritada ko‘rsatilgan shart va
rejimlarga alohida e’tibor berilmog*i lozim.

Po‘latlarga termomexanik ishlov berish. Po‘lat buyumlarning
mexanik xossalarini oshirish maqsadida ularga termomexanik
ishlov beriladi. Buning uchun buyum toblash tepeturasigacha yoki
Asr kritik nuqtadagi temperaturadan pastroq teperaturagacha
qizdirilib shu temperaturada tutib turish davrida plastik
deformasiyalash yo‘li bilan toblab bo‘shatiladi. Ishlov berish
temperaturasiga qarab yuqori va quyi temperaturali ishlovlarga
ajratiladi.

5.4- rasm.
Po'latga
BRnm i l . termomexanik
: ishlov berish
O s S e e T} e rejimi:
e ‘c,... ______________ a—yuqori

i temperaturada
RA, Vet terrln)omexanik
Bo'shatish.  ishlov berish;

b—past
temperaturada
Vagt t,min Vagt t,min termomexanik
¢ ishlov berish.

Yugqori temperaturah ishlovlarda buyum As; kritik nuqtadagi
temperaturadan bir oz yuqoriroq temperaturada, quyi temperaturali
ishlovda esa As; kritik nuqtadagi temperaturadan bir oz pastroq
temperaturada ishlov beriladi. Masalan, uglerodli po‘latlarga yuqori
temperaturada ishlov  berilgandan keyin ularning zarbga
qovushoqligi 2—3 marta, cho‘zilishga mustahkamligi va
oquvchanlik chegarasi taxminan 40% ortadi. Bunda nisbiy uzayish va
torayish o‘zgarmaydi. S-rasmda po‘latlarning termomexanik ishlov
rejimi sxemasi keltirilgan. Albatta, bu usulda ishlov berish rejimlari
konkret markali po‘latbuyumlar uchun alohida belgilanadi.

L il

Rekns %lf%n 'éf-', ’%ITIJ pera-

\ Bo’shatish,
/_A..\remm i

Temperatura
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Kimyoviy ishlov berish to‘g‘risida umumiy ma’lumot. Po‘latlarni
Sementitlash. Po‘latlarni azotlash va sianlash

Og'ir sharoitda ishlaydigan detallar (shtamp, matritsa, kirya truba va
boshqalar) ni korroziyaga, issiklikka, kislotalar ta’siriga hamda
yeyilishga chidamliligini oshirish magsadida sirtqi yuzalari Sr, Al, Mo,
W, Si va boshqa elementlarga to‘yintiriladi. Bu jarayon diffuzion
legirlash ham deyiladi.

Xromlash. Po‘lat buyumlar sirt qatlamining qattigligini korroziya
bardoshligini, hamda yeyilishga chidamliligini oshirish magsadida bu
usul go‘llaniladi. Xromlash qattiq, suyuq va gaz mubhitlarda bajarilishi
mumkin:

a) Qattiq muhitda xromlash. Buning uchun xromlanuvchi
buyumlaming (parma, razvyortka, klapanlar) yuzalari avval moy,
zanglardan tozalanadi. So‘ngra metall qutiga tartib bilan avvalo 60-65%
ferroxrom (FeCr), 30-35% giltuproq va 5% xlorid kislota (NS1) yoki
ammoniy xlorid (NHsS1) dan iborat aralashma solinadi. Unga
po‘latbuyum tushirilib quti qopqog‘i berkitilib, tirqishlari gil bilan
suvaladi. Keyin esa uni pechga kiritib, 1050 - 1150°S temperaturagacha
qizdirib, shu temperaturada 10-15 soat tutib turilgach, avvaliga 700-
600°S gacha pechda, so‘ngra havoda sovitiladi. Jarayon davomida
boruvchi reaksiyalar natijasida ajralib chiqqan atomar Sg buyum sirtiga
yutiladi.

b Suyuq muhitda xromlash. Bunda 20% xrom xlorid (SrSlk) va
80% bariy xlorid (VaS1.) dan iborat aralashma vannaga solinib, 950 -
1100°S temperaturada qizdirilib suyugqlantiriladi. Keyin xromlanadigan
buyumlar vannaga tushirilib bir necha soat tutib turiladi. Bunda xrom
xlorid va bariy xloridlarning parchalanishidan ajralgan atomar Sr detallar
sirtiga diffuziyalanib ularga yutiladi.

v Gazsimon muhitda xromlash. Bunda xromlanadigan detallar va
ferroxrom maxsus retortda pechga kiritilib, 950 - 1050°C gacha
gizdiriladi. So‘ngra u orqali xlorid kislota o‘tkaziladi. Bunda NSI
ferroxromga ta’sir etib SrS1; hosil bo‘ladi. SrS1; detallaming sirtiga
borib tekkanda, undan atomar Sg ajralib, u buyum sirtini xromga
to‘yintiradi. Bunda xromlash qalinligi 0,04 - 0,10 mm bo‘ladi.

Alyuminiylash.  Buyumlar  sirtini  alyuminiyga  to‘yintirish
alyuminiylash deyiladi va u quyidagicha amalga oshiriladi:

96



@) Qattiq muhitda alyuminiylash. Muhit sifatida alyuminiy yoki
ferroalyuminiy kukuni bilan ammoniy xlorid (NH.Cl) aralashmasi olinadi.
Al bilan sirti to‘yintiriluvchi buyumlar ma’lum tartibda po‘latkutiga
joylanadi. Bunda ajralayotgan gazlarning chigib ketishi uchun kuti
ko‘pqog‘iga kichkina tirgish qoldiriladi. Qutini pechda 950—
1050°Cgacha qizdirib bir necha soat shu temperaturada tutib turiladi.(
Bunda detalning sirtiga 0,1 dan 1,0 mm gacha qalinligsa Al qorejaadi.

b) Suyuq muhitda alyuminiylash. Buning uchun po‘lattigel olinib,
unga alyuminty solinadi. 750—800°C qizdirilib suyultirilgach, unga sirti
tozalangan buyumlar tushirilib ma’lum vaqt saglanadi.

v} Gaz muhitida alyuminiylash. Yuqorida ko‘rilganidek
alyuminiylanuvchi buyumlar retorta deb ataluvchi idishga joylanib,
ferroalyuminiy kukuni bilan ko‘milib gizdiriladi. Shundan keyin undan
xlor yoki vodorod xlorid o‘tkaziladi. Agar buyum 980°C da 2 soat tutib
turilsa, uning sirti 0,4 - 0,5 mm i Al qatlami bilan qoplanadi.

Po‘latlarni kimyoviy-termik ishlash. Ko‘pincha detal va asboblar
(tishli gildiraklar, porshen barmoglari, chervyaklar, podshipnik roliklari
va boshqalar) sirt yuzasining qattigligini oshirish yo‘li bilan ularni
korroziyabardosh hamda yeyilishga chidamli gilish magsadida kimyoviy
termik ishlov beriladi. Buning uchun po‘lat buyumlarga ma’lum
temperaturadagi  kimyoviy faol mubhitlarda kimyoviy-termik ishlov
beriladi. Bunda muhit molekulalari dissosiatsiyalanib ajralayotgan
atomlar buyum sirt yuzasiga diffuziyalanib hamda qattiq eritma va
kimyoviy birikmalar hosil qilib gattiglikni oshiradi. Bu usul kimyoviy
faol muhit turiga qarab Sementitlash, azotlash, xromlash deb yuritiladi.
Quyida sanoatda ko‘proq tarqalgan kimyoviy-termik ishlovlar haqgida
ma’lumotlar berish bilan cheklanamiz.

Po‘latlarni sementitlash. Yuqoridagi ma’lumotlardan ma’lumki,
kam uglerodli (odatda Sq O,25%) va kam legirlangan po‘latlardan
tayyorlangan detallar va buyumlarning sirt qatlamini uglerodga
toyintirish. bilan ulaming qattigligini oshirib, ichki qismini esa
qovushogligicha saqlash uchun sementitlanadi. Po‘lat buyumlarning
sirt qatlamini uglerodga to‘yintirish quyidagi muhitlarda olib boriladi:

a) qattiq moddalar muhitida sementitlash. Bu ishlovda uglerodga
boy muhit sifatida ko‘pincha karbyurizatordan (75-80% pistako‘mir,
qolgani karbonat tuzlar VaSOz, Ma:SOz, K280z aralashmasidan iborat)
foydalaniladi. Sementitlash uchun temir qutiga bir oz karbyurizator
kiritilib. ustiga buyumlar terilgach, sirtiga yana karbyurizator kiritiladi.
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6.2.b-jadvalda ushbu guruhga mansub po‘latlarning toblash va
bo“shatishdan keyingi mexanik xossalari keltirilgan.

Yugqori uglerodli po‘latlar. Yugqori uglerodli po‘latlar tarkibida
0,60 dan 1,4 % gacha uglerod bo‘ladi. Bu materiallar anchagina qattiq,
yuqori mustahkam lekin hech qanday plastiklikka ega bo‘lmagan
po‘latlardir. Ular deyarli har doim mustahkamlangan va bo‘shatilgan
holatda ishlatiladi. Shu bilan birga ular yuqori yeyilishbardoshlikka
ega, ulardan o‘tkir girrali buyumlar tayyorlash mumkin. Ular asboblar
tayyorlashda va shakl beruvchi kallaklar yasashda go‘llaniladi,
Legirlovchi elementlar sifatida xrom, vanadiy, volfram va molibden
go‘shiladi. Ushbu qo‘shimchalar uglerod bilan birgalikda juda gattiq
va yeyilishbardosh karbidlarni hosil giladi (C123C6, V4C3, WC).

Qora metallar va qotishmalarning moyda toblangandan va
bo‘shatilgandan keyingi mexanik xossalari va ularni qo‘llanilish

sohalari
6.5-jadval
UNS Mustahkamlik | Oquvchanlik Plastikligi, Asosiy
AlS . ) ] %EL {50 P
ragami bo'yicha chegarasi, chegarasi, mm asosga go‘llaniladigan
belgilanishi MPa (ksi) MPa (ksi) 2 dyuym) sohalari
Qora metallar
605-780 430-585 Tirsakli vallar,
040 - ' ’
lo4p | 10400 (88-113) (62-85) 3319 ottlar
800-1310 480-980 Zubila
» 80 - '
1080 10800 {116-190) (70-142) 24-13 bolg‘alar
760-1280 510-830 Pichoglar,
a8 _ ’
1095 610950 (110-186) (74-120) 26-10 lezviya, arralar
Qotishmalar
786-2380 710-1770 Prujinalar, uy
G406 4
4063 30 (114-345) | (103-257) 244 | sboblari
Vtulkalar,
980-1960 895-1570 samolyotlar
40 -
4340 G43400 {142-284) (130-228) 211 chun
quvurlar
Vallar,
815-2170 745-1860 porshenlar,
G6150 R ! ’
6150 1500 (118-315) | (108-270) 227 1 ishii
g'ildiraklar
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Izoh: a — yuqori uglerodli po‘latlar guruhiga mansub.

Qurilishda ishlatiladigan po‘latlar markasi S harfi bilan
boshlanadi. Harfdan keyingi ragamlar esa oquvchanlik chegarasini
bildiradi.

Muhim markalardan yana biri elektrotexnik po‘latlar, rels
po‘latlari, tezkesar po‘latlar guruhlari mavjud.

Ba’zi asbobsozlik po‘latlarining tarkibi va qo‘llanilish sohasi 6-6
jadvalda keltirilgan. Bu po‘latlar kesuvchi asboblar va berilgan
shakldagi buyumlarni bosim ostida shakllovchi kallaklarni
tayyorlashda, bundan tashqari pichoq, lezviya, prujina hamda
o‘tamustahkam simlarni ishlab chigarishda qo‘llaniladi.

Oltita asbobsozlik po‘latining nomlanishi, tarkibi va asosiy
qo‘llaniladigan joylari

6.6-jadval
ibi, lushida® o
AlSH bol.{ll\ilsha Tarkibi, % massa ulushida Qollanilish
ragami ¥ . C Cr Ni Mo w VvV | sobhalari
belgi
0,3
M1 | Ti1301 | 085 | 3,75 | %30 | 870 | 1,75 | 1,20 | P2rm@. arralar,
max kesgichlar
A2 | 130102 | 1,00 | 515 | %30 | 1,15 | - | o35 |Vdamik
max chekanlar
b2 T30402 | 1,50 | 12 0,30 0,95 i 1,10 | Qaychilar, cho‘zish
max max | uchun kallaklar
o1 131501 | 0,95 | 0,50 0,30 ) 0,50 | 0,30 | Arralar, kesuvchi
max max | max |asboblar
Quvurlar uchun
0,30 | 0,50
51 741901 | 0,50 | 1,40 2,25 | 0.25 | arralar, betsnlar
max | max
uchun parmalar
Temirchi
0,2 lari, ‘och
w1 172301 | 1,10 0,15 ,20 | 0,10 | 0,15 | 0,10 afbob-an yog.oc
max [ max | max { max | max | bilan ishlovchi
asboblar

Izoh: a — qotishmaning qolgan qismi temirdan tashkil topgan. Marganesning
migdori qotishmaning turidan kelib chiqgan holda 0,10 dan 1,4% gacha
bo'‘ladi. Kremniyning migdovi qotishmaning turidan kelib chiggan holda 0,20
dan 1,2% gacha bo ‘ladi.
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Zanglamas po‘latlar

6.7-jadval
Mexanik xossalari
" Plastikli
AlSt U,NS h oTarInbl, Olinish | Mustahka | Oquvchanl | gi, %EL .’Asosiv "
raga bo VIC. A ma.ssa shartla mlik ik (50 mm qollaniladi
. | abelgi- | ulushida b . gan
mi lanishi R ri chegarasi, | chegarasi, | asosga sohalari
MPa (ksi) | MPa (ksi} 2 )
dyuym)
Ferritli
0,08 C, Avtomobill
11,0 Cr, arning
1,0 Mn, chiqish
0,50 Ni, trubasi,
409 | 540900 | 0,75 Ti ) 380 (55) | 205 {30) 20 | qishlog
xo‘jaligida
purkash
uchun
idishlar
0,20 C, Yuqori
25 Cr, harotatli
aas | saseoo | 1> Mn o) 515(75) | 275 (40) 20 | Kapanlar,
formalar,
siqish
kameralari
Austenitli
0,08 C, Kimyo wva
19 Cr, ozig-ovgat
9 Ni, sanoati
304 | S30400 | 2,0 Mn 0 515 (75) 205 {30) 40 uchun
qurilmalar,
kriogen
idishlar
0,03 C, Payvand
17 Cr, konstruksiy
316L | S31603 | 12 Ni, 0 485 (70) 175 (25) 40 alar?
2,5 Mo,
2,0 Mn
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O*z-0*zini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

Kam uglerodli po‘latlar nima?
O‘ta mustahkam kam uglerodli po‘latlar nima?
. Yugqori uglerodli po‘latlar nima?
. Qora o‘rta uglerodli po‘latlardan nimalarda foydalansh
mumkin?
5. Kam uglerodli po‘latlarni go‘llash sohalari hagida gapiring.

P
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VII BOB, METALLMAS MATERIALLAR.YOG‘OCH
MATERIALLAR, POLIMER MATERIALLAR, XOSSALARI,
ISHLATILISHI

Metallmas materiallar to‘g‘risida umumiy tushuncha

Mashinasozlikda konstruksion materiallar sifatida metall
qotishmalari bilan bir qatorda metallmas materiallardan ham
foydalaniladi va ularni qo‘llanilish sohalari borgan sari ortib
bormoqda. Ma’lumki, metallmas materiallar xili ko‘p, lekin
sanoatda keng qo‘llaniladiganlariga plastik massalar, rezina, lok,
bo‘yoq, yelim, asbest, shisha, keramika va boshgalar kiradi.
Metallmas materiallarning puxtaligi, yengilligi, termik va kimyoviy
chidamligi, yuqori izolsion xarakteristikalari, aynigsa, texnologik va
ckspluatatsion xossalarining yaxshiligi ulardan metallar o‘rnida
emas, balki zarur materiallar sifatida ham foydalanishni taqozo
etadi.

Metallmas materiallar asosiy polimerlar (yugori molekulyar
birikma)dan iborat bo‘lib, ular tabiiy va sun’iy xillarga ajratiladi.

Tabiiy polimerlarga sellyuloza, slyuda, asbest, grafit, paxta va
boshqalar, sun’iylariga polietilen, viskoza, sintetik kauchuk va
boshqalar kiradi.

Plastik massalar. Plastik massalar tabily yoki sun’iy
polimerlar asosida olingan materiallar bo‘lib, ularni olish yoki
qayta ishlashning ma’lum bosqichida yuqori plastiklikka ega
bo‘ladi. Plastik massalar oddiy va murakkab xillarga ajratiladi.
Oddiy plastik massalar yolg‘iz polimerlardan iborat bo‘lib, ularga
polietilen, polistirol, kapron, organik shisha va boshgqalar kiradi.

Polimer so‘zi tom ma’noda « ko‘p qismlar» degan ma’noni
anglatadi. Polimer moddalar tarkibidagi elementlar ko‘plab kimyoviy
o‘zaro bog‘langan murakkab tuzilishga ega. Ular birgalikda yaxlit
qattiq jism hosil giladi. Tarkibidagi elementlarning xossalariga ko‘ra
plastmassalar va elostomerlarga bo‘linadi. Plastmassalardan gizdirib
qgolipda turli shakldagi buyumlarni tayyorlash mumkin. Plasmassalarni
2 ta katta guruhga bo‘lib o‘rganamiz: 1 termoplaslar, 2 reaktoplastlar.
Hozirgi davrda plastmassalar sanoatning turli sohalari uchun muhim
material hisoblanib, ularning elektor tokini o‘tkazmasligi , elastikligi
va buyum tayyorlashda yuqori haroratning zaruriyati yo‘qligi
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qo‘llanilish sohasini kengaytirmoqda'. Murakkab plastik massalarda
bog‘lovchi polimerlardan tashqari to‘ldiruvchilar, plastifikatorlar,
muntazamizatorlar, katalizatorlar, moylovchilar va bo‘yovchi
moddalar ham bo‘ladi. Ba’zan bog‘lovchilar sifatida polimerlar
o‘rniga bitum, asfalt, sementlardan ham foydalaniladi.

To‘ldirgichlar plastmassalarni fizikamexanik, kimyoviy va
texnologik xossalarini yaxshilash bilan kam yeyiladigan gqiladi.
Ularning narxini arzonlashtirish maqsadida tarkibiga 40—80%
gacha to‘ldirgichlar sifatida yog‘och uni, paxta, qog‘oz, asbest,
to‘qima va shisha tolalari, bo‘r, gips, grafit, kaolin va talk kukunlari
va boshqa materiallar qo‘shiladi.

Plastik massalarning plastikligi, elastikligi va oquvchanligini
oshirish maqsadida plastifikatorlar kiritiladi va ilk plastifikatorlar
sifatida kamfara, kanakunjut moyi, glitserin, dibutilftolat va boshqa
materiallardan foydalaniladi.

Muntazamizatorlar plastik massalarga issiqlik, nur va boshqa
faktorlar ta’sirida turg‘unligini oshirish magsadida kiritiladi.
Muntazamizatorlar sifatida oltingugurtli birikmalar, fenollar va
boshqalar ma’lum nisbatda qo*shiladi.

Katalizatorlar sifatida magneziya, urotropin, ohak va boshga
materiallardan foydalaniladi. Ular polimer materiallarning qotish
jarayonini tezlatadi.

Moylovchi moddalar plastmassalarni  presslash  jarayonini
osonlashtirish uchun qo‘shiladi. Ularga mum, steorin, transformator
moyi va boshgalar kiradi. Bo‘yoglar plastmassaga kerakli rang beradi.
Bo‘yoq sifatida oxra, rodanin, nigrozin va boshqalardan foydalaniladi.

Plastik massalar xossalariga (molekulalararo  bog‘lanish
xarakteriga) ko‘ra termoplastik va termorefaol xillarga ajratiladi.

Termoplastik plastmassalarda polimerlar molekulalari 0°‘Zaro
bo‘shroq chizigli bog‘lanadi. Ular qizdirilganda yumshab,
sovitilganda qotadi. Shu sababli ularni takror qizdirib ishlov
beriladi. Bu holda xossalari saglanadi.

Termorefaol plastmassalar molekulalari o‘zaro kimyoviy puxta
bog‘lanadi. Shu sababli ularning xossalari termoplastik, plastik
massalardan keskin farqlanadi. Bu plastmassalar qizdirilganda
yumshab borib, keyin ma’lum temperaturada suyuqlanmaydigan

! William F.Smith Foundations of materials science and engineyering, 2013.96-98-b Mazmun mohiyatidan
foydalanildi
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chidamli, shuningdek issigda chidamli buyumlar tayyorlashda
qo‘llaniladi, chunonchi ulardan maxsus kiyimlar, kimyo apparaturalari
va vallar uchun qoplama, transport tasmalari, aerostat qobiqlari,
protivogaz shlemlari, elektor kabellarining qobiqlari, turli yelimlar va
materilarini bosuvchi materiallar ishlab chiqariladi.

Polisul fidli rezinalarning mustahkamligi, sovuqda chidamliligi va
issigga chidamliligi uncha yuqori emas, lekin benzin va moy ta’siriga
chidamli, gaz o‘tkazmaydi. Ulardan shlanglar, trubalar, benzin, moy
va benzol uchun qistirmalar ishlab chiqariladi.

Izoprenli  rezinalarmming  cho‘zilish va  ishqalanishdagi
mustahkamligi, elastikligi va sovuqda chidamliligi yuqori, issiqda
chidamliligi cheklangan (80-100°C), oksidlanishi, benzin va moyda
bo‘kishi yuqori, kimyoviy ta’sirlarga chidamliligi hamda gaz
o‘tkazmasligi cheklangan, umumiy ishlarda qo‘llaniladigan buyumlar
ishlab chigarish uchun yarogli.

Rezinadan remenlar, tasmalar, shlanglar, salniklar, manjetlar,
qistirmalar, shinalar, elektor jihozlarning detallari, aholi ko‘plab
ishlatadigan buyumlar va hokazolar ishlab chiqariladi.

Xom rezinada 25% dan ortiq Vulkanizatsiyalovchi modda bo‘lsa,
Vulkanizatsiya qilingandan so‘ng ebonit (qgattiq rezina) olinadi.
Ebonitning kimyoviy barqarorligi yuqori, dielektrik xossalari yaxshi,
oson ishlov berish mumkin, lekin issiqda chidamliligi past. Kuchsiz
tok bilan ishlaydigan apparatura detallarini ishlab chigarishda, kimyo
mashinasozligida ishlatiladi.

Elastomerlarning rezinaga o‘xshash xususiyatlari juda ajoyib
xususiyatlardan hisoblanadi, chunki u yetarlicha ko‘proq darajada
deformatsiyaga uchray oladi keyin esa elastik holatga asta o°zining
avvalgi holatga qayta oladi. Bu holat polimerdagi bog lanishlar
natijasi bo‘lib bu bog‘lanishlar deformatsiyalangan konfirmatsiyalarni
o‘z holatga o‘tishi uchun kuch bilan ta’minlaydi. Elastomerlik
xususiyatlarni dastlab tabiiy kauchukda kuzatilgan edi . Lekin shunga
qaramay oxirgi o‘n yillikda juda keng spektordagi xususiyatlarga ega
bo‘lgan ko‘p sonli elostomerlar sintez qilib olindi. Ularning bikirlik
(O‘zResdavlat texnik nazorat) moduli juda kichkina va ular
kuchlanishga bog‘liq holda turli xil bo‘ladi, chunki kuchlanish
deformatsiya egri chizig ‘i nozik xarakterga ega.

Zo‘rigmagan holatda elastomer amorf jism hisoblanadi va yuqori
darajada buralgan bog‘lanib ketgan va o‘ralib ketgan bog‘lama
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molekulyar zanjirlardan tashkil topgan. Deformatsiya bikirligidagi
harakatlanuvchi kuchni ma’lum qismi entropiya deb nomlanuvchi
termodinamik parametr hisoblanadi, u sistemalardagi tartib suyuqlik
darajasining o‘Ichovidir; Entropiya tartibsizlik oshishi bilan oshib
bormaydi, plastomeming cho-zilishi hisobiga zanjirlar iloji boricha
tekislanib olishadi. Sistema esa imkon kadar tartibga kelib goladi.
Agar buralgan holatda yana qaytarilsa entropiya bu holatda yana oshib
boradi. Bu entropik holat natijasida ikkita asosiy hodisa yuzaga keladi:
Birinchidan, elastomer cho‘zilishi natijasida uni temperaturasini
ko‘tarilishini kuzatish mumkin. Ikkinchidan, temperatura oshishi bilan
bikirlik moduli ham oshib boradi.

Rezinadan buyumlar tayyorlash. Ma’lumki, rezina juda
elastik, kam yeyiladigan xossaga ega bo‘lib, tebranishlarni
qaytaradigan, gaz va suvda namigmaydigan kislota, ishqor,
moilarga chidamli dielektrik materialdir. Bu xossasi tufayli undan
avtomobil, traktor, samolyot pokrishkalari, harakat uzatish tasmalari,
salnik, manjet, qistirma, elektroizolyatsion elementlar va boshqalar
tayyorlanadi.

Rezina tayyorlashda o‘simliklardan olinuvchi tabiiy kauchukka
zarur  qattiglik, elastiklik va boshqa xossalar beruvchi
(Vulkanizatsiyalovchi) modda sifatida 4-—10%  oltingugurt,
go‘rg‘oshin, benzol va hokazo to‘ldirgichlar sifatida talk, bor, kaolin,
kremniy va titan oksidlari va boshqalar qo‘shiladi.

Vulkanizatsiya jarayonini tezlatuvchi sifatida magniy oksidi, rux
va boshqalar ishlatiladi. Rezinaning plastikligi, sovuqqga chidamliligini
oshirish magsadida plastifikatorlar sifatida steorin va olein kislotalari,
oksidlanishni  kamaytirish maqsadida vazelin, parafin va
boshgalardan foydalaniladi. Kerakli rang berish uchun oxra,
ultramarinlar qo‘shilib, keyin aralashma 140°S gacha qizdirilsa,
kimyoviy reaksiya yuz berib, rezina hosil bo‘ladi. Agar kauchukka
qo‘shilgan oltingugurt miqdori 25%dan ortiq bo‘lsa, olingan
rezina deyarli puxta va qattiq bo‘ladi. Bu xil rezinaga ebonit
deyiladi.

Keyingi yillarda kimyo sanoatining rivojlanishi tufayli etil
spirti, asetilen, butan, etilen, benzol va boshqa birikmalardan
sintetik kauchuk olinmoqda va undan keng foydalanilmoqda.
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Rezinadan buyumlar tayyorlash texnologiyasi. Rezinalardan
turli buyumlar tayyorlash texnologik jarayoni quyidagilarni o‘z
ichiga oladi:

1. Xom rezina tayyorlash.

2.Undan buyumlar ishlab chiqarish.

Xom! rezina tayyorlash uchun kauchuk olinib, u ma’lum
o‘lchamda kesib bo‘laklarga bo‘linadi. Plastikligini oshirish
maqsadida 40—50°S gacha qizdirilgan jo‘valar orasidan o‘tkazib,
keyin unga zarur miqdorda komponent kukunlari qo‘shiladi. Kukun
maxsus qorishtirish mashinasida aralashtirilib tekis plastik massa hosil
gilinadi, bunga ham rezina deyiladi. Bunday rezina organik
eritmalarda eriydi, kutilgan shaklni oson egallaydi. Agar qizdirilsa,
yopishqoq bo‘'ladi. Xom rezinadan turli qalinlikdagi list, lenta,
matolar, har xil shakldagi xomashyo, trubka, chilvir, murakkab
shaklli buyumlar tayyorlanadi.

Rezinadan list yoki lenta tayyorlash sxemasi ko‘rsatilgan. Xom
rezina 3 turli tomonga aylanuvchi jo‘va orasidan ezib o‘tkaziladi.
Bunda ustki va o‘rta jo‘valar 50—90°Cgacha, pastki jo‘valar esa
15°Cacha sovitilgan bo‘ladi. Jo‘valar orasidan chiqayotgan listlar
yog‘och baraban 1-ga o‘rala boradi.

Turli shakldagi buyum xom rezinani matritsa ko‘zidan chervyak
vint bilan ezib chigarib tayyorlanadi Xom rezina zarur temperaturagacha
gizdirilgan pressformada 2-10 MN/m? bosimda presslanadi. Shuni aytish
zarurki, yirik va murakkab shaklli detallar tayyorlashda xom rezina
quyish mashinalarida 80-100°C temperaturada qizdirilib, 120 MN/m?
gacha bo‘lgan bosimda pressformaga haydaladi.

Yuqoridagi usullarda xom rezinadan tayyorlangan buyumlar
zarur fizik-mexanik xossalarga ega bo‘lishi uchun, odatda, ular
avtoklavlarda 130—150°C temperatura va 0,1—0,4 MN/m? bosimda
pishiriladi. Vulkanizatsiya natijasida kauchuk plastikligini yo‘qotib,
buyum puxtaligi ortib zarur fizik-mexanik xossaga ega bo‘ladi.

Moylovehi materiallar. Ishqalanib ishlaydigan detallarning
ishqalanish yuzalarini moylashga xizmat qiluvchi materiallar
moylaovchi materiallar deyiladi. Moylar detallaring
korroziyabardoshligini  oshirish, yeyilishini  kamaytirish va
ekspluatatsion muddatini uzaytirish uchun xizmat etadi. Moylar

! William F.Smith Foundations of materials scivnce and engineysring, 2013.537-b Mazmun-mohiyatidan
foydalanildi
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suyuq, qattiq va qo‘shilmali bo‘ladi. Suyuq moylarga mineral,
o‘simlik, hayvon moylari kiradi. Mashinasozlikda ko‘p
foydalaniladigan moy mineral moylardir. Bu moylarga texnik
vazelin, mashina va silindr moylari kiradi. Ular bilan bir qatorda
sovun aralashtirilgan qattiq moylar (solidol, tavot, texnik vazelin)dan
ham foydalaniladi.

Qo‘shilmali moylarda sovundan boshqa grafit, talk, slyudalar
ham bo‘ladi. Moylarni tanlashda ishqalanuvchi detallar
konstruksiyasiga, ish sharoitiga (nagruzka, temperatura, muhit),
o‘zaro ishqalanuvchi materiallarga qaraladi. Moylarning asosiy
xarakteristikasiga qovushoqligi, alangalanish temperaturasi kiradi.
Eng yuqori qovushoq moy mineral moy bo‘lib, uning qovushoqligi
17—22 Pa dir.

Yelim.! Turli material bo‘laklarini o‘zaro Dbiriktirishda
yelimlardan keng foydalaniladi. Ularning xillari ko‘p, albatta.
Masalan, yelimlarga yog‘och, kazein, suyak, baliq yelimlari,
dekstrin, kraxmal va boshqalar kiradi. Har qanday materialni
yelimlab yopishtirishda yuzalarni avval kir, zangdan tozalash, ular
tekislab moslangach yaxshi yopishadigan yelimlar tanlash lozim.

Yelimlar. Ular turli materiallardan kerakli qattiqlikdagi qismlarga
ajralmaydigan birikmalar hosil gilish uchun mo‘ljallangan. Umuman
bunday birikmalar yelimlab yopishtiriladigan materiallardan va ular
orasidagi yelim qatlamidan iborat bo‘ladi. Yelimlab yopishtirish
jarayoni yelimning material sirti bilan ilashishiga asoslangan.
Yelimlab yopishtirish usuli buyum tayyorlashni osonlashtiradi va
texnologik jarayonini tezlashtiradi.

Yelimli birikmalar ko'p hollarda eng ratsional, ba’zi hollarda
birdan-bir mumkin bo‘lgan birikma hisoblanadi. Yelimlar
ahamiyatining oshishi yelimli birikmalarning parchinli, boltli,
payvand va boshqa birikmalarga nisbatan afzalligi bilan belgilanadi.
Yelim bilan turli xil materiallarni o‘zaro biriktirish mumkin. Hozirgi
zamon yelimlari bilan turli plastik massalar, silikat va organik
shishalar, tabiiy va sun’ty terilar, kauchuklar va rezinalar, chinni,
keramika, beton, qog‘ozlar, turli jins yog‘ochlar, ip - gazlama, jun

! William F.Smith Foundations of materials science and engineyering, 2013.97-98-b Mazmun-mohiyatidan
foydalanildi
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gazlama, sintetik tolalardan tayyorlangan buyumlar, shuningdek
po‘lat, kumush, mis, alyuminiyli, magniyli, titanli qotishmalar va
boshqa metallar, metallmas materiallar va ulaming birikish joylari
yelimlab yopishtiriladi.

Sintetik yelimlar asosidagi birikmalarning atmosfera, korroziyaga
va chirishga chidamliligi ularning muhim xossalari hisoblanadi.
Yelimli birikmalarning afzalliklariga vana quyidagilar ham kiradi:
biriktiriluvchi glementlarning kuchsiz birikadigan boltli yoki parchinli
birikmalari uchun teshiklarga hojat yo‘q. Birikmalarda kuchlanish bir
tekis tagsimlanadi; yelimlab yopishtiriladigan detallarning sirti tekis
bo‘ladi;, ommaviy ishlab chigarishda yelimlab yopishtiriladigan
detallarni tayyorlash nisbatan arzon turadi. Shu bilan birga yelimli
birikmalar kamchiliklardan ham xoli emas. Notekis ko‘chirilganda
yelimlab yopishtirilgan birikmalaring mustahkamligi  kichik:
yelimning asosiy komponentlari organik tabiatli bo‘lganligi uchun
ko‘p yelimlarning issiqda chidamliligi nisbatan past (350°S gacha).

Sintetik yelimlar avtomobil, aviatsiya, kemasozlik, elektor va
radiotexnika, kimyo, yog‘ochni gayta ishlash, poligrafiya sanoatida
hamda xalq xo‘jaligining boshga tarmoqlarida ham turli materiallarni
yelimlashda keng miqgyosda qo‘llaniladi. Bu katta texnik va iqdtisodiy
samara beradi, turli konstruksiyadagi elementli va buyumlarni
tayyorlashni takomillashtirish imkonini tug‘diradi. Yelimlar asosan
polimelar  asosidagi  kompozitsiyalardan  iborat.  Yelimning
mustahkamligi siqilishidagiga nisbatan 10-100 marta katta bo‘ladi.
Yelimlab yopishtirilgan birikmani mustabkamligi ko‘p jihatdan
temperaturaga bog‘liq. Bunda yelim turi va kuchlanish holati xarakteri
katta ta’sir ko‘rsatadi. Epokslarning issiqda chidamliligi 60-350S
fenoloformaldegidli  yelimlamiki 60-100°C  fenolpolivinilatsetathi
yelimlarning 200-350°S, polimid yelimlamiki 300-375°C ga teng.

Yog‘och materiallari turlari va xossalari

Yog‘och konstruksion material sifatida sanoatning turli sohalarida
(avtomobilsozlikda, mebel sanoatida, gishlog xojalik
mashinasozligida va boshqa joylarda) ishlatiladi. Yog‘ochning
afzalligi quyidagilardan iborat: solishtirma mustahkamligi yuqori,
zarbiy va ftitrash nagruzkalariga qarshiligi yaxshi, issiqlik
o‘tkazuvchanligi kam, chizigli kengayish temperatura koeffitsiyenti
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past (po‘latnikiga qaraganda 2-3 marta kam). Yog‘och kislota, tuz,
moy ta’siriga chidamli. Yog‘och kamchiliklariga quyidagilar kiradi:
yog‘och gigroskopik bo‘lganligidan buyum shaklining muntazamligi
buziladi; yaxshi yonadi, mexanik xossalari anizotropik. Yog‘ochning
mexanik xossalari uning namligi va tolalarining yo‘nalishiga bog‘liq.
Yog‘och xossalarini solishtirish uchun 15% ga teng standart namlik
belgilangan.

Eng ko‘p tarqalgan yog‘och turlari tolalari bo‘ylab statik
egilganda quyidagicha mustahkamlik chegaralariga (MPa) ega
bo‘ladi: zarang - 105, tilog‘och-98, qayin-96, qoragayin-95, qarag‘ay -
76, archa -72.

Tabiily yog‘och tilingan binokorlik materiallari ko‘rinishida
ishlatiladi. Ko‘ndalang kesim o‘lchamlariga qarab yog‘och materiallar
to‘sinlar (100x100 mm dan katta); brusoklar ko‘pi bilan (eni
qalinligidan ikki marta katta) taxtalar (eni galinligidan kamida ikki
marta katta) kabi xillarga bo‘linadi.

Nina bargli daraxtlardan tilingan yog‘och materiallar ko‘proq
ishlatiladi, chunki ularning mustahkamligi katta, kamroq, chiriydi.
Nina bargli va yaprogli qattiq daraxt (dub, shumtol) dan olingan
yog‘och materiallar kuch tushadigan detallarda ishlatiladi.

Faner - qatlamli yog‘och material bo‘lib, qirqib olingan
shponlarni yog*och tolalarini bir-biriga ko‘ndalang joylashtirib, uch va
undan ortiq qatlam qilib yopishtirish yo‘li bilan hosil qilinadi.
Shilingan shpon deb, yog‘och gulani aylantirib, undan 0,3-3 mm
qalinlikda yo‘nib olinadigan yupga yog‘och listlarga aytiladi.
Shponlarni yopishtirish uchun fenol-formaldegidli, karbamidli va
boshqa yelimlardan foydalaniladi. Yelim turi fanerning suvga
chidamliligiga, mustahkamligiga ta’sir giladi. Oq qayin shponidan
fenol-formaldegidli  yelim  bilan  yopishtirib  tayyorlangan,
bakelizatsiya qilingan faner nisbatan ancha mustahkam va suv
ta’siriga chidamli bo‘ladi.

Oq qayindan yasalgan faneming tolalari bo‘ylab mustahkamligi
ov = 65-80 MPa.

Presslangan vyog‘och suv bug‘larida oldindan 100-105°S
temperaturagacha bug‘langan yoki issiq gazlar bilan qizdirilgan
brusok va taxtalarni metall qoliplarda presslash yo‘li bilan olinadi.
Hosil bo‘lgan yog‘och shaklini qotirib quyish uchun uni bosim ostida
100-120°S  temperaturagacha 5-8% namlik hosil bo‘lguncha
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gizdiriladi. Zarbiy nagruzkalar ostida ishlaydigan mashina detallarini
(kulachoklar, vtulkalar, podshipniklar va hokazolar tayyorlashda
presslangan yog'och rangli metallar, plastmassalar) o‘rnini bosa oladi.

Yog‘och payraxalaridan yasalgan plita yog‘och payraxalarini
bog ‘lovchi modda bilan birga issiqlayin presslash yo‘li bilan olinadi.
Bir qatlamli, uch qatlamli va faner yoki qog‘oz bilan qorejagan
plitalar ishlab chiqariladi. Bunday plitalar qurilishda, mebel ishlab
chigarishda qo‘llaniladi. Yog‘och tolali plitalar maydalangan
yog ochga bog‘lovchi moddalar qo‘shib tayyorlanadi. Temperatura va
bosim ostida yog‘och tolalari bir-biriga presslanadi va hamma
yo‘nalishlari bo‘yicha mustahkamligi bir xil bo‘lgan materialga
aylanadi. Yog‘och tolali plitalar qurilishda, avtobus hamda vagon
ichlarini bezashda va hokazolarda ishlatiladi.

Yog‘och materiallarga qo‘yilgan talablar. Yog‘och
materiallarga qo‘yiladigan talablar tegishli DS bilan belgilanadi. DS
da yog‘och materiallarning o‘lchamlariga, joiz nugsonlariga, ishlov
berish sifatiga, o‘lchash usuliga, navlarga ajratish, markalash va
hisoblashga nisbatan qo‘yiladigan talablar ko‘rsatiladi.

Xalq xo‘jaligining turli sohalarida asosiy yog‘och materiallar —
turli xodalar, taxta materiallari, bruslar, fanerlar (randalangan,
tilingan, yo‘nilgan, yelimlangan fanerlar va h.), duradgorlik plitalari,
yog‘och payraxali plitalar keng ishlatiladi.

Xoda shox-shabbalari kesilgan, po‘stlog‘i tozalangan daraxt
tanasining bir gismidir. Xodalar 3 guruhga bo‘linadi, ya’'ni ingichka
(kichik diametrli) xodalar - diametri 8-13 sin gacha; o‘rtacha xodalar
(o‘rtacha diametrli) - diametri 14-24 sm gacha; yo‘g‘on (katta
diametrli) xodalar - diametri 25 sm va undan yo‘g‘on bo‘ladi.

Xodalaming asosiy uzunligi 6,5 m bo‘lib, qurilishda
ishlatiladigan xodalar ko‘pincha 4-7 m vzunlikda tayyorlanadi.

Taxta materiallar. Yo‘g‘on xodalar piloramalar, tasma arrali,
disk arrali dastgohlar yordamida tilinib har xil taxta materiallar hosil
qilinadi. Bunday taxtalaming galinligi 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 32, 40,
45, 50, 60, 70, 75, 100 mm va eni 80 dan 250 mm gacha (10 mm dan
oralatib) bo‘ladi.

Faner - g*o‘lalarni tilish, randalash, yonish yo‘li bilan olinadigan
yupga yog‘och-taxta material. Tayyorlash usuliga qarab tilingan,
randalangan, yo‘nilgan, yelimlangan fanerlar bo‘ladi. Tilib, randalab
olinadigan fanerlar eman, shumtol, yong‘oq, qayrog‘och, zarang, nok
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va boshqa gimmatbaho yog'ochlardan tayyorlanadi. Fanerlar har xil
duradgorlik ishlarida, mebelsozlikda qoplama material sifatida
ishlatiladi.

Randalangan fanerlar - faner randalovchi maxsus dastgohlarda
yog‘ochlarni randalash yo‘li bilan hosil qilinadi. Bunday fanerlarning
qalinligi 0,8-1,5 mm, eni 80 mm va undan ortig, uzunligi 100 mm va
undan ziyod bo‘ladi.

Tilingan fanerlar - burang yoki bug‘lash natijasida mo‘rt bo‘lib
oladigan ba’zi yog‘och g‘o‘lalarini tilish yo‘li bilan hosil gilinadi.
Yo‘g‘on g'o‘lalarni radial yo‘nalishda tilish yo‘li bilan olinadigan
fanerlar boshqa yo‘nalishda tilib olingan fanerlarga qaraganda yuqori
baholanadi. Chunki radial yo‘nalishda tilingan fanerlarda o‘zak nurlari
juda chiroyli tekstura hosil giladi. Bu holda fanerlar gimmatbaho
mebellar tayyorlash va qoplash maqsadida ishlatiladi. Tilingan
fanerlarning galinligi 0,8-2 mm gacha bo‘ladi. Fanerning namligi 10
% bo‘lishiga ruxsat etiladi.

Yo'nilgan  fanerlar  (shponlar) yo‘nuvchi  dastgohlarda
tayyorlanadi. Yo‘nilgan fanerning qalinligi 0,3-3,5 mm gacha, eni esa
g‘o‘laning uzunligiga teng bo‘ladi.

Butun g'o‘lani yonilganda spiralsimon shpon hosil bo‘ladi. Shu
yo'l (usul) bilan zarang, kareliya qayinidan “qush ko‘zi” deb ataluvchi
chiroyli gulh shpon olinadi.

Yelimlangan fanerlar yo‘nilgan shponlarni bir-biriga yelimlash
yo‘li bilan tayyorlanadi. Bunday faner 3-15 tagacha bo‘lgan to
sondagi shpon varaqlaridan tayyorlanadi.

Fanerlar kazeinli, albuminli yelimlar bilan va sintetik smolalar
bilan yelimlanadi.

Yelimlangan fanerlar taxta materiallarga qaraganda qator
afzalliklarga ega:

1. Hamma yo‘nalishlarda puxtaligi bir xil.

2. Taxta materialga nisbatan kam tob tashlaydi. Ro‘y bergan tob
tashlash yelimlash yo‘li bilan oson bartaraf etiladi.

3. Kam yoriladi. Yoriqlarning bir tomondan ikkinchi tomonga
o‘tishi mutlaqo ro’y bermaydi.

4. Faner taxtalarning o‘lchami katta bo‘lganligi uchun taxta
materiallarni yig‘ib birlashtirishga hojat qolmaydi, ishlar qisgaradi,
osonlashadi.

5. Oson egiladi (xususan, buklangandan so‘ng).
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6. Teshish uchun qulay va h.

Duradgorlik plitalari. Bir-biriga yelimlab yopishtirilgan yoki
yopishtirilmagan reykalardan yig‘ilgan va ikki tomoniga bir yoki ikki
qavat shpon yopishtirilgan yog‘och shchit duradgorlik plitasi deb
ataladi. Duradgorlik plitalari chiroyli gulli, randalangan fanerlar bilan
ham qoplanadi. Bular plitaning bir tomoniga yoki ikki tomoniga
goplanadi.

Duradgorlik plitalarining qalinligi 16 dan 50 mm gacha, eni 1220
dan 1525 mm gacha, uzunligi 1800 dan 2500 mm gacha qilib
tayyorlanadi.

Plitalardan shchitli mebellar, eshik, to‘siq, tokchalar, divan va
boshgalar tayyorlanadi.

Yog‘och payraxali plitalar. Yog‘ochni qayta ishlash
korxonalarida xoda va g‘o‘lalarni tilish, randalashda, faner va shchit
tayyorlashda ko‘plab qipiq, payraxa, taxta, reyka va fanerlaming
chigindilari hosil bo‘ladi. Ulardan plitalar tayyorlashda foydalanish
mumbkin. Plita tayyorlash texnologiyasi quyidagicha.

Yog‘ochga ishlov berish dastgohlarida hosil bo‘lgan payraxa,
qipiq va boshqa yog‘och chigindilari plita tayyorlash sexiga
yuboriladi. Bu yerda katta o‘lchamdagi yog‘och chiqindilar
maydalanadi va tebranma elaklarda elanib changdan tozalanadi.
Tozalangan taxtalar maydalanib, payraxalar bilan birgalikda
quritkichga yuboriladi. Bu yerda payraxa namligi 4-6 % ga
tushguncha quritilib, aralashtirgichga yuboriladi va sintetik smola
bilan aralashtiriladi. Sintetik smolaning miqdori quruq payraxa
og‘irligining 6-8 % ini tashkil etadi.

Hosil qilingan aralashma tayyorlanadigan buyum va mebel
qismlarining shakl hamda o‘ilchamlariga ega bo‘lgan maxsus
qoliplarga to‘kib yoyiladi va tekislanadi. Yoyilgan payraxaning
qalinligi tayyorlanadigan buyumning qalinligi va zichligiga qarab har
xil bo‘ladi. Qolip sovuq pressga o‘tkazilib, unda payraxani 40-45 mm
qalinlikgacha presslanadi. So‘ngra issiq pressga o‘tkaziladi. Issiq
pressda presslash 140 °C gacha haroratda olib boriladi. Tegishli
korxonalarda yog‘och payraxali plitalar tayyorlash bilan bog‘liq
bo‘lgan texnologik jarayon yarimavtomat va avtomat liniyalarda
bajariladi.

126



Yog‘ochlarda uchraydigan nuqgsonlar. Tegishli sanoat
korxonalarida hosil qilinadigan yoki tayyorlanadigan yogoch
materiallar hamma vaqt ham yuqori sifatli bo‘lavermaydi.

Yog‘och materiallarning navi, sifati, texnik xossalarini
pasaytiruvchi, ishlatilish sohalarini cheklovchi, xizmat muddatini
qisqartiruvchi, ishga yarogsiz holga keltiruvchi tabiiy holda mavjud
bo‘lgan yoki keyinchalik yuzaga kelgan bu xil kamchiliklar
yog‘ochlarning nuqsonlari deyiladi.

Yog‘ochlarda uchraydigan nugsonlarning aksariyati asosan o‘sish
davrida yuzaga keladi, ba’zan esa material tayyorlash, tashish,
saqlash, undan foydalanish vaqtida ham paydo bo‘ladi.

Yog‘och materiallarda tabity mavjud bo‘lgan va keyinchalik
paydo bo‘ladigan nugsonlar - ko‘zlar, yog‘och rangining buzilishi,
chirish, turli yoriglar, hasharotlar bilan shikastlanish shular
Jjumlasidandir.

Yog‘ochning xossalari. Yog‘ochning qarag‘ay, archa, tilog‘och,
oq qarag‘ay, kedr, zirk, arg‘uvon, oq qayin, qora qayin, tog‘ teragi,
terak, yong‘oq, chinor, nok, zarang, eman, shumtol, qayrag‘och kabi
bir necha turlari xalq xo‘jaligining turli sohalarida ishlatiladi.

Yog‘ochning ishlatilishi uning fizik va mexanik xossalariga,
foydalanish sharoitiga, miqdoriga va hokazolarga bog'liq bo‘ladi.
Texnika yuksak taraqiy etgan hozirgi davrda yog‘och materiallardan
foydalanish doirasi yanada kengayib bormoda.

Yog‘ochning fizik xossalari. Tegishli materialning butunligiga
ta’sir etmaydigan va uning kimyoviy tarkibini o‘zgartirmaydigan
xossalari, ya’'ni uning rangi, tovlanishi, tob tashlashi, yegilishi, tabiiy
guli (teksturasi), hidi, nam tortishi, quruvchanligi, zichligi, nam
o‘tkazuvchanligi, issiqlik va tovush o‘tkazuvchanligi, elektor
o‘tkazuvchanligi yog‘ochning fizik xossalari deb ataladi.

Yog ‘ochning rangi yog‘och materiallarning turlari va sifatlarini
aniqlashga imkon beradigan muhim xossalaridan biridir. Yog‘ochning
rangi, avvalo, uning turiga va o‘sish sharoitiga bog‘liq. Ko‘pgina
yog‘ochlar (qayin, tol, arg‘uvon, terak, archa) oqish rangli bo‘lib,
nursiz izlari bo‘ladi. Eman, shumtol-jigarrang, qora qayin, akatsiya-
och qizg‘ish, yoki och-qoramtir bo*ladi.

Aksariyat daraxtlar kesilgandan so‘ng ularning yog‘ochi qoramtir
bo‘lib goladi. Bu narsa havo tarkibidagi kislorodning ta’siri natijasidir.
Yog‘ochning tovlanishi (yaltiroqligi). Yog‘och nurlarning yo‘nalishi
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va zichligiga bog‘liq holda tovlanadi. Yog'ochning tovlanishini sun’iy
ravishda orttirish uchun loklash, polituralash va mumlash mumkin.

Yog ‘ochning teksturasi (tabily guli). Randalash, yo‘nish
jarayonida yog‘och tolalari, o‘zak nurlari va yillik halqalari kesilishi
natijasida yog‘ochning teksturasi namoyon bo‘ladi. Shuni aytish
kerakki, yog‘och materiallarning zichligi qanchalik yuqori bo‘lsa,
ularning teksturasi (tabiiy guli) ko‘pincha bir xil ko‘rinishda bo‘ladi.
Lekin turli bargli daraxtlarning tuzilishi bir-biridan farq qilganligi
sababli ularning teksturasi ham har xil ko‘rinishda bo‘ladi.
Yog‘ochning teksturasi yillik halqalarining eniga, ertangi va kechki
yog‘ochlik qismining ranglaridagi fargiga, tolalarning yirik, mayinligi
va yo‘nalishiga ham bog‘liq bo‘ladi. Yog'ochni kesish yo‘nalishi
teksturaning o‘zgarishida katta o‘rin tutadi.

O‘zak nurlari va yillik halqalari aniq bilinadigan yog‘ochlarning
tabily gullari juda chiroyli bo‘ladi. Teksturalari chiroyli bo‘lgan
yog‘ochlardan mebel korxonalarida pardoz materiali sifatida, qoplama
material-shpon tayyorlashda keng foydalaniladi. Yong‘oq, nok,
chinor, shumtol, eman kabi yog‘ochlar radial va tangental yo‘nalishda
tilinganda chiroyli ko‘rinish (gul) lar hosil bo‘ladi.

Yog‘ochlarda sun’iy gullar ham hosil qilinadi. Buning uchun
tolalarning yo‘nalishiga parallel qilib yoki ma’lum burchak ostida
bo‘yoqlar surtiladi.

Yog‘ochning hidi. Yogochlar tarkibidagi smolalar, efir moylari,
ishlash kislotalaridan qaysi birining mavjudligiga va miqgdoriga
bog‘liq holda har xil hidli bo‘ladi.

Yog‘ochning o‘zak qismi o‘tkir hidli bo‘lib, unda yuqoridagi
moddalar ko‘p bo‘ladi. Yangi kesilgan, shuningdek ninabargli
daraxtlar yanada o‘tkir hidli bo‘ladi. Yog‘och qurigan sayin
hidsizlanib, ba’zan hidi o‘zgarib boradi. Yog‘och hidining bunday
o‘zgarib borishi uning tarkibidagi turli moddalar miqdorlarining
o‘zgarishi orgali sodir bo‘ladi. Hidning o‘zgarishi yog‘ochning
buzilishiga ham bog‘liq bo‘ladi.

Yog‘ochning namligi. Yog‘ochlarning namligi deb, solishtirma
namlik miqdorining mutlaq quruq yog och namuna massasiga bo‘lgan
nisbatini aytiladi. Mutlaq quruq yog‘och esa tajriba sharoitida olingan
namunani quritish javonlarida (pechlarida) quritish orqgali hosil
gilinadi.
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Korxona sharoitida yog‘ochlarning namligi, asosan, tarozida
tortish va elektor usuli bilan aniglanadi. Tortish usulida namlik
quyidagi formula bilan topiladi:

W = [(m-mo)/my] * 100,

bunda: t — namunaning quritishdan oldingi massasi; to — shu
namunaning mutlaq quruq holatgacha quritilgandan keyingi massasi.
Tortish usulida mutlaq namlikni aniglash uchun tegishli yog‘och
materiallardan 20x20x30 mm o‘lchamli namunalar tayyorlab,
tekshirish maqgsadga muvofiqdir.  Tayyorlangan  namunalar
notekisliklardan va yog‘och qipiqlaridan tozalanadi, keyin 0,01 g
gacha aniqlikda tortib, 103+2 °C harorati quritish javonida quritiladi.
Quritish jarayoni 12-24 soatgacha davom etishi (yog‘och turiga
bog‘liq holda) yoki juda tez amalga oshirilishi (bu uncha aniq usul
emas) mumkin. Yog‘ochlarning elektor o‘tkazuvchanligiga
asoslangan elektor nam o‘Ichagich yordamida ham ularning namligini
aniglash mumkin. Yog‘ochlarning namligiga qarab ular: ho‘l, chala
quruq, ochiq havoda quritilgan, xonada quritilgan va mutlaq quruq
xillarga ajratiladi. Yangi kesilgan daraxtning namligi uning turiga,
kesilgan vaqtiga qarab 40 % va undan yuqori bo‘ladi, masalan, ho‘l
yog‘ochning namligi 23 % dan ortiq; chala quruq yogochning
namligi 18-23 %, ochiq havoda qurigan yog‘ochning namligi 12-18
%, xonada quritilgan yog‘ochning namligi 8-12 % bo‘ladi. Mutlaq
quruq yog‘ochning namligi 0 % bo‘lib, tajriba sharoitidagina hosil
qilinadi.

Yog‘ochning og‘irligi uning turiga, tuzilishiga va namligiga
bog‘liq. Yog ochning solishtirma va hajmiy og ‘irligi bo‘ladi.

Solishtirma og‘irlik - hech qanday g‘ovaklari, namligi, havosi
bo‘lmagan yog‘ochning mutlag og‘irligi hisoblanib, g/sm® da
ifodalanadi. Hamma turdagi yog‘ochlarning solishtirma og‘irligi —
taxminan 1,5 ga teng bo‘ladi.

Hajmiy og‘irligi deb yog‘ochning g‘ovaklari, namligi, havosi,
smolasi va qattiq moddasi bilan birgalikdagi og‘irligiga aytiladi.

Bu og‘irlik yog‘ochning asosiy sifatlarini, mexanik xossalarini
ifodalovchi ko‘rsatkich bo‘lib, katta amaliy ahamiyatga ega. Turli
yog‘ochlarning hajmiy og'irligi har xil bo‘ladi. Hatto, turli joylarda
o‘sgan bir turdagi daraxt yog‘ochining hajmiy og‘irligi ham bir xil
bo‘imaydi.
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Yog‘ochlarning mexanik xossallari. Yog‘och materiallarning
turli tashqi kuchlar ta’siriga qarshilik ko‘rsata olish yoki buzilmaslik
(o‘zgarmaslik) xususiyati ulaming mexanik xossalari deb ataladi.

Qurilishda turli inshootlarda, muhandislik konstruksiyalarida
yog‘ochlar turli kattalikdagi statik va dinamik siquvchi, cho‘zuvchi,
eguvchi, kesuvchi yoki yoruvchi kuchlar ta’sirida bo‘lishi mumkin.
Bunday kuchlar turli omillarning ta’siri (yuklar, kishilar, mashina va
mexanizmlar, qor va shamolning ta'siri) tufayli vujudga keladi.
Yog‘och materiallarning tashqi kuch ta’sirida shakl va o‘lchamlarini
o‘zgartirishi uning deformatsiyalanishi deb ataladi. Bunday
defortmasiyalar elastik va plastik ko‘rinishda bo‘lishi mumkin.
Yog‘ochlarning mexanik xossalariga yana ulaming puxtaligi
(bikrligi),  qattiqligi,  elastikligi,  qovushqoqligi,  mo‘rtligi,
yoriluvchanligi va mixlanuvchanligi kiradi.

O¢z-o‘zini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

1.Yog‘och materiallarini ishlatilish sohasi?

2. Plastmassalarni turlari?

3.Rezina materiallarini turlari?

4.1.ak bo‘yoq materiallari

5. Yog'ochning namligi va og'irligi hagida gapirib bering,
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VII BOB. METALLURGIYA JARAYONI TO‘G‘RISIDA
UMUMLY TUSHUNCHALAR. DOMNA PECHINING
TUZILISHI. DOMNA PECHINING MAHSULOTLARI

Metallurgiya to‘g‘risida umumiy tushuncha. Domna pechining
tuzilishi. Domma pechini mahsulotlari

Metallurgiya pech devorlarining materialini tanlash uchun, bu
pechda ajraluvchi shiak xarakterini bilish lozim. Agarda, asosli pechda
kislota xarakterli shlak hosil bo‘lsa, yoqi, aksincha, kislota xarakterli
pechda asosli shlak hosil bo‘lsa, u paytda pech devori bu shlak bilan
reaksiyaga kirishib, tezda yeyiladi, ishdan chiqadi va jarayonning
borishi buziladi.

Domna pechning mahsulotlari xalq xo°jaligida va sanoatda
go‘llaniladi.

Domna pech ishining texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlari. Domna
pechdan olinadigan mahsulotlar:

1) Cho ‘yan - oq cho‘yan-qayta ishlanadigan, kulrang cho‘yan-
quymakorlik va ferrogotishmalar olinadi.

2) Shlak-izolyatsiya va qurilish materiallari olish uchun
ishlatiladi.

3) Domna gazi - havo qizdirilishi uchun bug‘ qozonlari va
binolarni qizdirishga sarflanadi.

4) Koloshnik changi ~ aglomeratsiya qilib domna pechiga
solinadi.

Har qanday dommna pechining ishiga baho berish uchun bir
sutkada qancha cho‘yan ishlab chiqara olinishi va bu maqgsad uchun
qancha yogqilg‘i sarflanishini bilish lozim.

Ma’lumki, pechning ish unumi, avvalo, uning foydali hajmiga
bog‘liq. Pechning kubmetrda ifodalangan foydali hajmining shu
pechda bir sutkada olingan cho‘yanning tonnada ifodalangan
miqdoriga bo‘lsak, pech hajmidan foydalanish koeffitsiyenti chiqadi.

K=V/R m%n
buyerda: K-pechning fovdalanish koeffitsenti;
V-pechning foydali hajmi;

R-pech bir sutkada ishlab chiqargan cho‘yan miqdori;
pech hajmidagi foydalanish koeffitsienti qancha kichik bo‘lsa
pechning ish unumi shuncha yuqori bo‘ladi.
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Hozirgi zamon donmna pechlari juda katta inshootlar bo‘lib, bo‘yi
70 m (foydali balandligi 35 metrgacha) yetadi, hajmi esa 2000....5000
m® dan oshadi. Bitta domna pechida sutkasiga 10000 t dan ko‘prog
cho‘yan ishlab chiqariladi. Domna pechlari, barcha shixta pechlari
kabi, qarshi ogim jarayonida ishlaydi, ya’ni yoqilg‘i (koks), ruda va
flyus dommna pechining tepasidan tushiriladi. Ular o'z og'irligi
ta’sirida pechning tubiga tomon uzluksiz tushib turadi, pechning
tubidan esa yoqilg‘ining yonishidan hosil bo‘lgan mahsulotlar - yuqori
temperaturali gazlar tepaga uzluksiz ko‘tarilib turadi. Domna pechi
beshta asosiy qismdan, gorn, zaplechik, raspar, shixta va koloshnikdan
iborat.

Gorn. Domna pechining bu qismida yoqilg‘i yonadi, suyuq
cho‘yan va shlak yig‘iladi. Gornning tubi /leshchad deb ataladi, suyuq
cho‘yan ana shu leshchad (1) ga oqgib tushadi. Gornda leshchad
sathidan sal balandga cho‘yan qirgish uchun teshik (2), undan
yuqoriroqqa esa shlak chiqgarish uchun teshik qilingan.

Gornning yuqgoridagi gismida aylana bo‘ylab furmalar (3)
o‘rnatilgan, bu furmalar soni o‘n oltita va undan ortiqroq bo‘ladi,
yoqilg‘ining yonishi uchun zarur bo‘lgan havo pechga ana shu
furmalar orqali haydaladi. Qizdirilgan havo furmalariga halga truba
(10) dan keladi. Gornda temperatura 1800°C dan oshadi.

Zaplechik. Domna pechining bu qismi - katta asosi, tepaga
qaragan kesik konus shaklida bo‘lib, unda temperatura 1900°Cga
yetadi va metall bilan shlak suyuqglanishda davom etadi.

Raspar. U domma pechining keng qismi bo‘lib, silindr
shaklidadir. Rasparda temperatura 1400°Cva undan yuqoriroq bo‘ladi.
Domma pechining bu qismida metall suyuqlanadi va shlak hosil bo‘la
boshlaydi.

Shixta. Domna pechining eng asosiy va eng katta (uzun) qismi
bo‘lib yuqoridan pastga tomon kesik konus shaklida bo‘ladi.

Pechning bu gismida mavjud xomashyolar quriydi va rudalar darz
ketadi. Shixtaning koloshnik tomonidagi qismida temperatura
(ishlangan gazni chiqarish trubasi oldida) 200-300°cni tashkil qilsa,
shixta pastida (raspar tomonidagi gismida) e¢sa temperatura 1200-
1300°Cni tashkil giladi.
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Shixtaning yuqori (400-600°Cda) va pastki gismida (900-950°C
da) temir oksidlariga uglerod oksid (SO) ta’sirida temir quyidagi
sxema bo‘yicha tiklanadi, ya'ni;

3Fe:03 + CO = 2Fe304+ CO2 dan

Fe;04 + CO = 3Feo + CO; bo‘lib,

Feo + CO = Fe + COx hosil qilinadi.

Koloshnik. Koloshnik domna pechining eng ustki gismi bo‘lib,
unga shixta solish apparati o‘rnatiladi. Pechga shixta porsiyalab
tushiriladi, pechga tushiriladigan shixtaning har bir porsiyasi kolosha
deb ataladi. Koloshnik degan termin ana shundan kelib chiggan bo‘lib,
koloshnik so‘zi koloshadon degan iborani anglatadi.

Shixta solish apparati shixtani bir tekisda taqsimlash uchun
xizmat giladi va pech gazlarining atmosferaga chiqishiga, atmosfera
havosining esa pechga kirishiga yo‘l qo‘ymaydi.

Shixta solish apparatining turli konstruksiyalari mavjud bo‘lib,
ulardan konus (12)dan iborat konstruksiyasidir. Bunday konstruksinon
apparat shixtaning yirikroq bo‘laklarini pechning devorlari tomon,
maydaroq bo‘laklarini esa pechni devorlari tomon tushiriladi,
shixtaning zichligi pech devorlar tomonida kattaroq, modelzida esa
kichikroq bo‘ladi. Domna pechida pastdan yuqoriga ko‘tarilayotgan
gazlaming ko‘pi, odatda, pech devorlari yonidan, oz qismi esa
modelzidan o‘tadi. Shixtaning yuqorida aytib o‘tilgan tarzda
tagsimlanishi gazlarning pech ko‘ndalang kesimi bo‘yicha bir tekisda
o‘tishiga sharoit yaratadi, natijada rudadan metall ancha to‘la
qaytariladi.

Domna pechi koloshnigining yon devoriga truba (7) o‘matilgan
bo‘lib, pechda hosil bo‘ladigan yonuvchi gazlar, karbonat angidrid
chang, havo bilan kirgan azot va boshqalar aralashmasi ana shu
trubadan gaz tozalash apparatiga yuboriladi. Bu gazlar aralashmasi
domna gazi yoki koloshnik gazi deb ataladi. Koloshnik gazining
pechdan chiqish oldidagi temperaturasi 300°S ga yetadi.

Domna pechining temir - betondan ishlangan og‘ir fundamenti
bo‘ladi. Pechning shixtasi ana shu fundamentga ofrnatilgan
kolonnalariga tayanch halqa (9) orqali mustahkamlangan. Domna
pechining devori (13) yuqori sifatli shamot g‘ishtdan terilgan bo‘lib,
15-20 mm qalinlikdagi po‘lat kojux (14) bilan qoplangan.
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Gorn, zaplechik, raspar va shixta hajmlarining yig‘indisi domna
pechining foydali hajmi deyiladi. Hozirgi ba’zi domna pechlarining
foydali hajmi 5000 m3 dan oshadi.

Domna pechining yordamchi qurilmalari. Domna pechiga juda
ko‘p migdorda shixta metallari solib turiladi, domna pechining ish
unumini oshirish uchun esa unga haydladigan havo ma’lum
temperaturagacha qizdirib olinadi. Shixta materiallarini keltirish va
ulari domna pechiga solish, yoqilg‘ining yonishi uchun zarur bo‘lgan
havoning qizdirish va uni domna pechiga haydash ishlari domma
pechining yordamchi qurilmalari vositasida bajariladi. Domna pechi,
yugorida aytib o‘tilganidek, 8-10 yil to‘xtovsiz ishlaydi.

Domna pechining
mnday uzoq vaqt ishlashini
a’minlash  uchun uning
ordamchi qurilmalari juda
uxta bo‘lishi zarur. Domna
rechining yordamchi
urilmalari jumlasi ko‘tarish
a to'kish mexanizmlari,
juyish saroy (maydoncha)
ari, havo qizdirgichlar, gaz
ozalash apparatlari, havo
-+ iaydash mashinalari va

\\ woshqalar kiradi.
- M Domna pechidan
- é’eﬁ linadigan mahsulotlar
~ Jumiasiga cho‘yan, shlak,
8. 1-rasm. Domna pechi domna gazi va koloshnik
changi kiradi. Bu mahsulotlarning har biri bilan alohida tanishib
o‘tamiz.

Cho‘yan. Cho‘yan domna pechidan olinadigan asosiy
mahsulotdir. Uning tarkibida 2,14% dan 4,5% gacha uglerod, 0,50%
dan 4,25% gacha kremniy, 0,2% dan 3,5% gacha marganes, 0,10%
dan 1,30% gacha fosfor, 0,02% dan 0,20% gacha oltingugut va juda
oz miqgdorda boshqa ba’zi elementlar bo‘ladi. Binobarin, cho‘yan
temir bilan uglerodning murakkab qotishmasidir. Ishlatilish sohasiga
ko‘ra, cho‘yan uchta asosiy guruhga bo‘linadi: qayta ishlanuvchi

Moo N
/ /
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cho‘yan, quymakorlik cho‘yani va ferroqotishmalar (maxsus
cho‘yanlar) dir.!

Domna pechi. Domna pechidan olinadigan mahsulotlar. Qayta
ishlanuychi cho‘yan. Bu cho‘yan domna pechidan olinadigan barcha
cho‘yanning 80% dan ortig‘ini tashkil etadi. Qayta ishlanuvchi
cho‘yan tarkibidagi uglerodning hammasi yoki ko‘p gismi temir bilan
kimyoviy birikkan holda, ya’ni temir karbid (Sementit) FesS holida
bo‘ladi. Uning suyuglik holatida oquvchanligi past, shuning uchun u
qolipning nozik joylarini yaxshi to‘ldira olmaydi. Bunday
cho‘yanning siniq joyi oqish tusda bo‘lganligi uchun oq cho‘yan deb
ham ataladi. Oq cho‘yan qayta ishlanib, undan po‘lat olinadi. Uning
qayta ishlanuvchi cho‘yan deb atalishining sababi ham ana shundadir.

Po‘lat olish usuliga ko‘ra, qayta ishlanuvchi cho‘yan uch turga:
marten, bessemer, tomas cho‘yanlariga bo‘linadi. Marten cho‘yani M-
1 va M-2 bilan, bessemer cho‘yani B-1 va B-2 bilan, tomas cho‘yanni
esa T-1 bilan modellanadi.

Quymakorlik cho‘yani. Quymakorlik cho‘yani domna pechidan
olinadigan hamma cho‘yanning taxminan 18% ga yaqinini tashkil
etadi. Bu cho‘yanning suyuq, holatida oquvchanligi yuqori bo‘ladi va
qolipning nozik joylarini ham yaxshi to‘ldiradi, shu sababli u har xil
quymalar olish uchun ishlatiladi. Uning quymakorlik cho‘yani deb
atalshining sababi ham ana shundadir.

Quymakorlik cho‘yani tarkibida uglerodning ko‘p qismi erkin
holatda, grafit tarzida bo‘ladi va siniq joyi kulrang tusda ko‘ringanligi
uchun kulrang cho‘yan deb ham ataladi.

Domna pechida quymakorlik cho‘yani hosil gilish uchun shixtada
yetarli migdorda qum tuproq bo‘lishiga erishish kerak. U tarkibidagi
grafitning qanday shaklda bo‘lishiga qarib, kulrang, oddiy, juda puxta
va bog‘lanuvchan cho‘yanlarga bo‘linadi. Oddiy kulrang cho‘yan
grafit plastinkalari shaklida bo‘ladi; bu cho‘yan SCh harflari va ikki
xonali ikkita son bilan modellanadi, masalan, SCh-12-28. Bu
modeldagi SCh harflari (ruscha serly chugun so‘zlarining birinchi
harflari) kulrang cho‘yan ekanligini, birinchi son (12) cho‘zilishidagi

! Foundations of materials science and engineyering, William F Smith 2013 114-116 b Mazmun mohiyatidan
fovdalanildi
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mustahkamlik chegarasini MPa hisobida, ikkinchi son (28) esa
egilishidagi mustahkamlik chegarasini (MPa hisobida) bildiradi.

Juda puxta cho‘yanda grafit shar shaklida bo‘ladi: bu cho‘yan
VCh-harflari (ruscha vo‘sokoprochno‘y chugun so‘zlarining birinchi
harflari) va ikkita son bilan markalanadi. Masalan, VCh-45-5. Bu
markadagi VCh harflari juda puxta cho‘yanni, birinchi ikkita son (45
soni) cho‘yanning cho‘zilishidagi mustahkamlik chegarasini (MPa
hisobida), ikkinchi son (5 soni) esa nisbiy uzayishini (%) ifodalaydi.

Bolg‘alanuvchan deganda, bu cho‘yanni fagat bolg‘alash yo‘li
bilan ishlab bo‘ladi, deb tushunish yaramaydi. Bu nom shu
cho‘yanning kulrang cho‘yanga qaraganda plastikroq bo‘lganligi
uchun berilgan nomdir, demak u shartlidir.

Bolg‘alanuvchan cho‘yanda grafit-bodroq shaklida bo‘ladi, bu
cho‘yan ham ikkita harf ketma-ket keladigan ikkita son bilan
markalanadi. Masalan, KCh 50-4. KCh harflari (ruscha kovkiy chugun
so‘zlarining birinchi harflari) cho‘yanning bolg‘alanuvchan cho‘yan
ekanligini birinchi ikki son (50) cho‘yanning cho‘zilishidagi
mustahkamlik chegarasini (njmm? hisobida) ikkinchi son (4) esa
nisbiy uzayishini (% hisobini) anglatadi.

Ferroqotishmalar (maxsus cho‘yanlar). Bunday cho‘yanlar
tarkibida kremniy va marganes miqdori odatdagi cho‘yanlardagiga
garaganda ancha ko‘p bo‘ladi. Ferrogotishmalari uch turga bo‘linadi:
ferrosilitsiy yaltiroq cho‘n va ferromarganes. Ferroqotishmalar
cho‘yandan po‘latolishda temir II oksididan temirni qaytarish,
shuningdek po‘latni legirlash uchun ishlatiladi. Cho‘yanning yuqorida
aytib o‘tilgan turlaridan tashqari, legirlangan cho‘yanlar deb
ataladigan xili ham bo‘ladi: xrom, nikel, mis, titan, molibden va
boshqa elementlar ham kiradi. Bu elementlar cho‘yanning fizik-
mexanik xossalarini yaxshilaydi. Legirlangan cho‘yanlardan tirsakli
vallar, prokatlash stanlarining jo‘valari, kompressor detallari, porshen
halgalari, shesternyalar va boshqa detallar quyiladi.

Cho‘yanlarning tuzilishi va xossalari uning tarkibidagi
elementlarga bog‘liq holda turli xususiyat (xossa) larga ega bo‘lishi
mumkin.

Lekin keyingi vaqtlarda cho‘yanlar metallurgiya sanoatida yangi
standartlar bo‘yicha ishlab chigarilmoqda:

A) kulrang cho‘yan quymasi Davlat texnik nazorati1412-79;
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B) Bolg‘alanuvchi cho‘yan quymasi Davlat texnik nazorati -
1215-79;

V) Yugori mustahkamli cho‘yan quymasi Davlat texnik nazorati -
7293-79;

G) Antifiiksion cho‘yan quymasi Davlat texnik nazorati -1885-
79.

Bulaming bunday turli navlari zaruriy, sanoat korxonalarida keng
foydalanilmoqda.

Ma’lumki, kulrang cho‘yanlar yaxshi quymalik xossasiga ega
bo‘lib, o‘rtacha mustahkamlikka ega.

Yangi standartga ko‘ra, bunday cho‘yanlarning SCh-10, SCh-15,
SCh-18, SCh-20.....SCh-40, SCh-45, (ikki xonalari raqamlar yuqorida
belgilangandek cho‘zilishdagi mustahkamlik chegaralarini ifodalaydi)
nomerlari ishlab chiqarilmoqda.

Bunday navli kulrang cho‘yanlardan turli bloklar, barabanlar,
podshipnik korpuslari, stoykalar, tishli va chervyakli g‘ildiraklar,
roliklar kojuxlar, krishqalar, vtulkalar, staninalar, 930°C gacha
temperatura ta’sirida ishlaydigan pechlaming detallari, nasoslaming
korpuslari, katoklar, yulduzchalar va boshqalar tayyorlashda
ishlatiladi.

Bolg‘alanuvchi cho‘yanlar, asosan, oq cho“yanlarni termik ishlov
berish orqali hosil gilinadi va mashinasozlikning turli sohalarida juda
keng ishlatiladi.

Bolg‘alanuvchi cho‘yanlarda, asosan, turli armatura va
trubkalarni ulash qismlari, richaglar, kulachoklar, shkiflar,
rukoyatkalar, plastinkali zanjirlar, mufta kolodkalari, kontrgaykalar
kabi detal va qismlar ishlab chiqariladi.

Kremniyning ta’siri. Kremniy cho‘yanda grafit hosil bo‘lish
(grafitlanish) jarayonini kuchaytiradi, shuning uchun cho‘yanning
tuzilishiga, ayniqsa, katta ta’sir etadi. Kremniy cho‘yanning suyuq
holatda oquvchanligini oshiradi va demak, kulrang cho‘yan hosil
bo‘lishiga yordam beradi. Binobarin, tarkibidagi kremniy miqdorini
tuzilishi va mexanik xossalari turlicha bo‘lgan cho‘yanlar hosil qilishi
mumkin.

Marganesning ta’siri. Marganes cho‘yanga kremniyning aksicha
ta’sir etadi, ya'ni u grafitlanish jarayoniga to‘sqinlik giladi - oq
cho‘yan hosil bo‘lishiga olib keladi, chunki marganes uglerod bilan
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birikib, Mn3C tarkibli karbit hosil giladi va uglerodning erkin holatda
ajralib chiqishiga to*sqinlik qiladi.

Fosforning ta’siri. Fosfor grafitlanish jarayoniga uncha ta’sir
etmaydi, cho‘yanning suyuq holatida oquvchanligini oshiradi. Bu
jihatdan olganda fosfor foydali element hisoblanadi. Ammo u
cho‘yanning puxtaligini pasaytirib, mo‘rtligini oshiradi, chunki u
nisbatan oson (950°C da) suyuqlanadigan uchlama evtektika hosil
giladi, bu evtektika esa cho‘yanning qotishi paytida ko‘p fosforli
austenit sementit va temir fosfor (FesP)dan iborat bo‘ladi. Ko‘p
fosforli cho‘yanning suyuq holatda yaxshi oquvchan bo‘lishiga sabab
ham oson suyuqlanadigan ana shu uchlama evtektikadir.

Oltingugurtning ta’siri. Oltingugurt cho‘yanning suyuq holatida
oquvchanligini pasaytiradi va quymaning Kirishuvchanligini oshiradi.
Oltingugurt ham, xuddi marganes kabi, grafitlanish jarayoniga
to‘sqinlik qiladi, ya'ni oq cho‘yan hosil bo’lishga olib keladi. Demak
cho‘yanda oltingugurt bo‘lishi ma’qul emas, ya’'ni u zararhi
elementdir.

Shiak. Shlak domna pechidan olinadigan go‘shimcha mahsulot
bo‘lib, uning miqdori olinadigan cho‘yan og‘irligining taxminan 60
foizini tashkil etadi. Shlak asosiy (asos xarakterida) yoki kislotali
(kislota xarakterida) bo‘ladi. Kislotali shlak tarkibida ko‘p migdorda
qum tuproq va ozroq ohak, asosiy shlak tarkibida esa, aksincha ko‘p
miqdorda ohak va oz miqdorda qum tuproq bo‘ladi. Domna shlagi
juda arzon va yuqori sifatli qurilish materiali tarzida ishlatiladi.
Masalan, asosiy shlakdan sement, beton va g‘isht tayyorlanadi,
kislotali shlakdan odatda, issiqlik izolyatsiyasi materiali sifatida
foydalaniladi, bu materialga esa shlak paxtasi deb ataladi va suyuq
holatdagi kislotali shlakdan bosim ostida bug® yoki havo o‘tkazish
yo‘li bilan olinadi.

Domna gazi. Bu gazni koloshnik gazi ham deb ataladi. Koloshnik
gazi ham domna pechidan chiqadigan qo‘shimcha mahsulotdir. Uning
o‘rtacha kimyoviy tarkibi quyidagicha: (26-32)% SO; (1,0-4,5) % N2;
(0,2-0,4)% SNa; (8-10)% SO va (56-63)% Nz. Koloshnik gazi ko‘p
miqdordagi yonuvchi gazlar bo‘lganligi uchun u yuqori kaloriyali
yoqilg‘i sifatida sifatida ishlatiladi. Ma’lumki, domnadan chigqan
gazlar aralashmasiga domna changi bam go‘shilgan bo‘ladi, shuning
uchun ular ishlatilishidan oldin maxsus apparatlarda ana shu changdan
tozalanadi. Tozalangan 1 m® domna gazi yonganda o‘rta hisob bilan
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4500 kj issiqlik chiqadi. Changdan tozalangan gazdan havo
gizdirgichlarda, marten pechlarida, bug‘ qozonlarida va boshqalarda
yoqilg‘i sifatida foydalaniladi. Domna pechida yogiladigan koksning
har tonnasidan 4000 m® chamasi koloshnik gazi chigadi.

Koloshnik changi. Domna pechidan chigadigan bu qo‘shimcha
mahsulot shixta materiallarining domna gaziga qo‘shilib chigadigan
Jjuda mayda zarrachalaridan iborat. Koloshnik changi domna gazini
maxsus apparatlarda tozalash vaqtida yig‘ilib qoladi. Bu changdan
aglomerat tayyorlash wuchun qo‘shimcha xomashyo sifatida
foydalaniladi, chunki uning tarkibida ma’lum, migdorda ruda va koks
bo‘ladi.

Po‘lat olishning zamonaviy usullari, kislorodli konvertor, Marten
va elektor pechlarida po‘lat ishlab chiqarish

Po’lat olish texnologiyasi. Ma’lumki, po‘latni cho‘yandan asosan
tarkibidagi Elementlarni miqdori bilan farq qiladi. Hozirgi vaqtda
po‘latni cho‘yandan uning tarkibagi elementlarini ma’lum migdorda
kamaytirish yo‘li bilan olinadi. Po‘lat cho‘yanga nisbatan bu yuqori
kimyo fizik xususiyatga ega, po‘lat yaxshi quyma material, qattiqlikka
ega, yaxshi kesiladi. Shuning uchun mashinasozlikda har turdagi
detallar tayyorlashda po‘lat asosiy material hisoblanadi.

Qadim zamonlarda ham qattiq po‘lat olishgan, ammo juda oz
miqdorda. Sanoatni tez suratlar bilan o‘sishi po‘latga bo‘lgan talabni
kuchaytiradi. Po’lat ishlab chiqarishni birinchi 1856 yili Angiliyalik
Genri Bessemer kashf etadi. Bessemer konvertori tashqi, tomoni nok
shaklida bo‘lib, ichki devori o‘tga chidamli materialdan yasalib, tashqi
tomoni 20-25 mm po‘lat list bilan qoplangan. Konventorni o‘rta gismi
po‘lat halqa bilan uralgan bo‘lib, bu halgalarda konvertomi tayanchi
hisoblangan.

Kislorodli konvertorlarda po‘lat olish. Shunga ko‘ra keyingi
vaqgtlarda  konvertorlar  kislorodda  ishlatiimogda.  Kislorod
konvertorlarida olingan po‘latlarni sifati ancha yuqori bo‘ladi.
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Kislorod ustki qismidan sovutiladigan
rmalar orqali kislorod haydalib, uni ko*tarish
i tushirish dvigateli yuritma yordamida
yariladi. Furma kanali metall sirtidagi 300-
* 0 mm uzoglikda joylashgan. Berilayotgan
slorodni bosimi 10-20 atm tezligi 97-99 %,
r tonna po’lat olish uchun bir daqiqada 2.2-
5 m* kislorod haydaladi. Jarayon uzoqligi
N'sich hajmiga qarab 30-60 daqgiga. Houzir
slorodli konvertorlarni hajmi Vq100-300 ¢,
nmo hajmi 500 t ligi ham mavjud.

Kislorodli konvertorlami ish jarayoni
8 2-rasm.  Konvertor Aavtomatlar bilan jihozlangan bo‘lib, hamma
sxemasi. jarayonlar avtomatik tarzda nazorat gilinadi.
1. konvertor devori. Konvertorni tayanchi yordamida 0-360
2. Po flat kob‘ik;Ai Kislorod gradusga burilishi mumkin.
kanali. 4. Bo'g i Konvertorni skrap (temir-tersak), cho‘yan,
flyus bilan to‘ldirish konvertorni bu yuqori gismidagi bo‘g‘izidan,
po‘lat va shlakni quyib olish uchun yon tomonidagi novdan
foydalaniladi.

Shixta tarkibi suyuq oq cho‘yan, po‘lat temir-tersagi, ohaktosh,
temir rudasi, boksit, dala shpati bo‘lishi mumkin.

Konvertorga quyilayotgan cho‘yanni temperaturasi 1250-1400 ¢C.
Kislorod konvertorlarida temperatura katta bo‘lgani uchun 20-30 %
temir ruda va skrapdan foydalanish mumkin.

Jarayon boshida konvertorni gorizantal holatga keltirilib shixtaga
solinadi. (8.3-rasm.)

Stixta So‘ng oq
T ho‘yan
\ uyiladi va

5y S onvertorni
w2 ertikal
oy — olatga

eltirib
8.3-rasm. Konvertorni gorizantal holatga keltirib kislorod l?era
shixtaga solish boshlanadi,
shu bilan

birga shlak hosil giluvchi komponentlar ham solinadi. (ohak, boksit,
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temir rudasi) furma yuzi bilan metall yuzasining oralig‘i 0.3-0.8 m
uzoglikda bo*lishi kerak.

Po‘latni Marten pechlarida ishlab chiqarish. Marten pechlarini
asosty gismi vannadir. Bu cho‘zinchoq idish yoki eritish bo‘shlig‘i
bo‘lib, metall bu vannani tubida joylashadi. Pechning devorlari o‘tga
chidamli g‘ishtlardan terilgan. Pechni oldi qismida shixta materiallarni
yuklash uchun darcha bor. Orqa devorida erigan po‘latni chiqarish
uchun teshik va nov mavjud. Pechni ish gismi yerdan 4.5-8 m
balandlikda joylashgan, bu esa tarnov ostiga katta hajmdagi kovshni
quyishga imkon beradi.(8 .4—rasm.)

Marten pechlarida metallni eritish uchun katta temperatura kerak
buning uchun havo va gaz qizigan holda beriladi. Qizdirishni to‘rtta
regenratorlar bajaradi.

Regenratorlar o‘tga chidamli gtishtlardan vertikal kanalchalar
shaklida terilgan bo‘lib, pechning har tomonida ikkitadan joylashgan.
Regenatorlarning ustki bo‘shlig‘i erish kamerasini tepa gismi bilan
birlashgan bo‘lib, pastki qismi kiritish yoki chiqarish trubalari bilan
birikkan.

» : ? " 8.4-rasm. Marten pechining
g ' — sxemasi.
{ - . 1! 1-Evitilgan metall, 2-shiak, 3-gaz

regenaratorlari, 4-pech tubi, 5-Shixta
yuklanadigan darcha, 6-Havo
regeneratorlari, 7-Havo kanali, 8-
Yongandan hasil bo ‘ladigan mahsulotni
chigaruvchi kanal.

Pechning vannasiga haydaluvchi sovuq gaz va havo qizigan gaz
regenratorlarining katak - katak kanallaridan o°tib, asta sekin gizitadi.
Sovuq havo ham ikkinchi gizigan havo regenatorlarining katak-katak
kanallaridan o*tib giziydi.

Marten pechlarida katta temperatura kerak buning uchun metallni
erishi uchun havo va gaz gizigan holda beriladi. Pechni vannasiga
haydaluvchi sovuq gaz va havo qizigan gaz reaksiyalarini katak-katak
kanallaridan o‘tib, asta - sekin giziydi, sovuq havo ham ikkinchi
gizigan havo ta’sirida qiziydi.
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Jarayonni boshlanishida pechga haydaladigan gaz bilan havo
1100-1300 Cgacha qizdirilib so‘ng yuboriladi. Regeneratorlardan
haydalayotgan havo va gaz pechning bo‘g‘zida o‘zaro aralashib,
yonadi va natijada materiallar ma’lum vaqt o‘tgandan so‘ng eriydi.
Havo regenartorlari kattarok bo‘lib, pechga ko‘proq havo beradi.
Chunki ortiqcha havo pechning ichidagi cho‘yan va skrap uglerodini
va boshqa elementlarini oksidlaydi.

Har 20-30 dagiqada havo va gazning yo‘nalishi avtomatik
ravishda o‘zgartirilib, pechga borayotgan havo va gazning qizish
darajasi tezlashadi.

Qizdirilgan gazning qizdirilgan havoda yondirilishi natijasida
pechning ishchi yuzasida temperatura 1800-1900 ° C ga yetadi, bu esa
po‘lat ishlab chiqarish uchun yetarlidir.

Agarda marten pechlarining tabiiy gaz yoki mazut yordamida
qizdirilsa, gazlarning qizitib beruvchi kameralarning hojati bo‘Imaydi.

Marten pechlarining hajmi har xildir. Eng ko‘p tarqalgan turlari
50 t dan 175 t gacha bor, ammo ish hajmi 500 tonnani sig‘diradigan
pechlar ham mavjud.

Alangali regenerator pechlarida pechning hajmiga, ishlatilayotgan
shixta tarkibiga, yoqilg‘i turiga, eritiluvchi po‘latning markasiga qarab
bir sutkada 2-5 marta Po‘lat eritib olish mumkin.

Marten pechlarida po‘lat eritishni afzalligi: Marten pechlarini
ish unumi 20-30% oshirish mumkin. Har xil tarkibli cho‘yanlami va
metall chigindilarini gayta ishlash va ulardan belgilangan tarkibli
po‘lat olish mumkin.

Bu usulda eritilgan po‘lat gazlar va shlak kam bo‘ladi, demak

konvertorlarda olingan po‘latga nisbatan bu yuqori mexanik xossaga
ega.
Marten pechida ishga yaroqli po‘lat 103% gacha yetadi.
Elektor pechlarda po‘lut olish. Marten pechlarida olingan
po‘latlar yonilg‘i tarkibidagi elementlar bilan to‘yinib qoladilar.
Shuning uchun bu yuqori sifatli po‘lat olib bo‘lmaydi. Hozirgi vaqtda
elektor pechlarida legerlangan po‘latlarni eritib olish sanoatimiz
ehtiyoji uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Elektor pechlarida oksidlovchi alanga bulmasligi va havoni
kamligi pechning ichida sifatli po‘latolish uchun yaxshi atmosfera
bo‘lishini ta’minlaydi. Bundan tashkari pechda juda bu yugori
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temperaturani hosil bo‘lishi po‘latni tarkibidagi oltingugurtni to‘la
yo'qgotishga imkon beradi.

Elektor pechlarida jarayonni boshgqarish aniq bo‘lganligi uchun
berilgan tarkibli po‘latni olish mumkin.

Hozirgi vaqtda elektor pechlari bilan kam uglerodli po‘latni eritib
olish mumkin. Ishlatiladigan elektor pechlari 2 xil bo‘lib: 1. Elektor
yoy pechlari. 2, Induksion elektor pechlari.

Elektor yoy pechlari, (9-rasm), tuzilishi sodda, boshqarish qulay.
Elektor energiyasidan foydalanish koeffitsenti turli markadagi
po‘latlarni arzon shixta materiallardan olish mumkin. Shunday afzallik
tomonlari uchun sanoatda keng ishlatiladi.

Bu pechlar:

a) vertikal joylashgan elektor yoy pechlariga bo‘linadi.

b) gorizantal Joylashgan elektor yoy pechlari.

a) Bu konstruksiyadagi pechlarda shixta
3 nateriallari tez eriydi, chunki issiglikni
netallga ta’siri yuqori bo‘ladi.

Elektor pechlarini devorlari ham yuqori
emperaturaga  chidamli  materiallardan
jilinib, asosli va kislota xarakterli bo‘lishi
numkin (magnezit, dinos). Pechning tubi va
“levori magneziy g‘ishtidan, gumbazi esa
linos g‘ishtidan qilinadi.

Bir tonna po‘lat olish uchun 700-800

? lé‘: ./)/

Y K&
\ bl

8.5-rasm. Elokto rw’y‘l'l. kBm/soat elektor energiyasi va 5-10 kg
pechning sxemasi grafit elektrod, 15-20 kg ko‘mir elektrod

sarflanadi. Grafit elektrod ko‘mir elektrodga
qaraganda katta temperaturaga chidamli, elektor tokiga garshiligi kam.
Elektor yoy pechlarini ish hajmi 0,5-500 tonnagacha. O‘rtacha
pechlarniki 25-100 tonna o‘rtasida. Elektor pechlari bilan sutkasiga 3-
6 martagacha po‘lateritib olish mumkin.

Po‘lat olishni kombinasiyalashgan usuli. Hozirgi vaqtda
po‘latlarni dubleks jarayon deb ataladigan yo‘l bilan tayyorlash keng
ishlatilmoqda. Bu usulda po‘lat 2 yoki 3 ta pechda ketma-ket eritiladi.
Bunday usulni kombinatsiyalashgan usul deb ataladi. Po‘lat eritishda
2 ta pechdan foydalanilsa dubleks jarayoni, 3 ta pechdan foydalanilsa
tripleks jarayoni bo‘ladi. Bunday jarayonni foydalanishdan magsad
kimyoviy tarkibi anig bo‘lgan po‘latni konvertorlarda olish qiyin,
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elektor pechlarda esa ¢immatga tushadi. Shuning uchun
konvertorlarda po‘latni eritib, uni kimyoviy tartibga keltirish. Ko‘proq
elektor pechlarda bajariladi chunki shixtani eritish uchun energiya
ko‘p sarf bo‘lmaydi. 800-850 kvt soat o‘rniga 150-200 kvt soat
sarflanadi.

Quymakorlikning maxsus  usullari. Hozirgi zamon
mashinasozlik va asbobsozlik sanoati quymalariga maxsus talablar,
ya’'ni mustahkamligini, o‘lchamlari aniqligi, yuzasining tozaligi
qo‘yiladi. Bunday talablarga bir martalik goliplarda olingan quymalar
javob bermaydi. Bu talablarga javob beradigan usullar quymalarni
quymachilikni maxsus usuli bilan —metall qoliplarda pust qoliplariga
quyish, bosim ostida quyish, markazdan qochma kuch ta’sirida quyish
va boshgqalar bilan amalga oshriladi.

Metall qoliplarga quyish. Bu usulni mohiyati shundan iboratki,
erigan metall qolip aralashmasidan tayyorlangan qoliplarga
ko‘yilmasdan, metall goliplarga quyiladi. Qolipni ichki bo‘shlig‘ini
o‘lchamlari, quymani tashqi o‘lchamiga monand bo‘ladi. Po‘lat va
cho‘yan quymalardan ichi bo‘sh, teshik quymalar olish uchun sterjen
qumtuprogdan, rangli metallar uchun esa sterejen metallardan qgilinadi.
Metall qoliplarga quyilgan quymalar bu yuqori mexanik xossalarga,
bir xil strukturali hamda aniq o‘lchamli bo‘lib quyiladi, yuzasi toza
bo‘lganligi uchun ba’zan quymani mexanik ishlamasdan ham
foydalanish mumkin, Metall qoliplarda olinadigan quymalarni
kamchiligi tashqi va ichki tuzilishi murakab bo‘lgan shakldagi
quymalami olish giyin, chunki metall ko‘p cho ‘kadi.

Yupqa devorli quymalarmni olish
giyin, chunki suyuq metall, metall

.. qolipga tegib oqgish va quyilish
“SREREER xususiyati yomonlashadi.

O\ Kulrang cho‘yanlarni  metall

8.6-rasm. Metall qoliplar qoliplarga  kuyganda yuza qismi

1-qolip bo ‘shlig i, 2- gaz chiqaruvchi . : - T
teshik, 3- quyish sistemasi kanali, 4- okarib qoladi. Natijada uni ishlash

Sterjen, S-qovurg ‘a, 6-qolip bo lakiari. kiyishlashadi. Metall qohplann

konstruktrasiyasi juda ham
turlichadir. Oddiy quymalar uchun metall qoliplar ikki qismdan iborat
bo‘lib, yuqorigi va ostki qoliplar. (8.6-rasm.)
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Bosim ostida quyish. Bu metodni mohiyati shundan iboratki,
suyuq metall qoliplariga mashina porsheni yordamida bosim ostida
800-1000 atm yoki gisilgan havo bilan to‘ldirishga asoslangan.

Bunda quymani quymoqdan tozalansa, mexanik ishlov bermasdan
ishlatish mumkin.

Hozirgi vaqtda bosim ostida avtomobillarni yupga devorli
detallari, samolyot, elektor mashinalarining detallari har xil priborlar,
radioapparat detallari va boshqalar quyilmoqda.

Bu usul bilan rangli metall qotishmalari, po‘lat, o‘tga chidamli,
zanglamas po‘latlar. Murakkab po‘lat quymalarini oddiy usul bilan
aniq o‘lchamda olish giyin. Chunki po‘latni quyilish xususiyati
yomon, bunday detallar bosim ostida yaxshi quyiladi.

Bu usulda quyilgan buyumlar o‘lchamlari va shakllari aniq
bo‘ladi. Shu xususiyati bilan bosim ostida quyish keyingi vagtlarda
keng tarqalmogda. Ammo bu usulni ikkita kamchiligi bo°lib, ular:

1. Qolip uchun juda gimmatbaho legerlangan po‘latlar kerak.

2. Quymalarni o‘lchamlari, og‘irligi, gabariti chegaralangan
bo‘ladi.

Bosim ostida quyish uchun ishlatiladigan mashinalar ikki xil
bo‘lib, metallni qolipga kompressorli hosil kilgan bosim kameraga
gisilgan havo orqali beriladi va ikkinchi porshenli mashinalar.

8.7-rasm. Mashina povshenini hosil giluvchi ilan ishlaydigan mashina
sxemasi
1. Yugoridagi porshen, 2. Silindr, 3. Osthi porshen, 4. Qolip bo ‘shlig %, 5. Qolip ildkinchi
yarmi, 6. Qolip birinchi yarmi, 7. Quyish sistemasi, 8. Quyma, 9. Kiritish kanali, 10. Suyug
metall.
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Markazdan qochma usulda quyish usulida metall(suyuq) tez
aylanib turgan qolipga quyishga asoslangan bo‘lib, asosan aylanma
shakldagi jismlar buyumlar quyiladi(truba, falents va boshqalar).

Bu usul bilan mustahkam sifatli quyma olish mumkin. Chunki
markazdan ko‘chirma kuch ta’siri natijasida suyuq metall ichidagi
gazlar metallmas qotishmalar quymani ichki bo‘shlig‘iga chiqarib
yubonladi. Fagat likvatsiyaga moyil bo‘lgan qotishmalarda har xil
qatlamli quymalar hosil bo‘lishi mumkin.

8.8-rasm. Vertikal 0'q bo ‘yicha 8.9-rasm. Gorizantal 0°‘q bo ‘vicha
aylanuvchi mashina sxemasi aylanuvchi mashina sxemasi

Markazdan qochma usulda qolipni aylanishi bo‘yicha ikki usul
bo‘lib, golip gorizantal o‘q bo‘yicha va vertikal o‘q bo‘yicha aylanishi
mumkin.

Gorizantal o‘q bo‘yicha aylanuvchi markazdan ko‘chirma
mashinalarda ko‘proq wuzun detallar trubalar, vodoprovod va
kanalizasiya trubalar traktor vkladishlari va boshgalar olinadi.

Bu usulda uzunligi va qalinligi bo‘yicha bir xil detallar qo‘yiladi.
Ba’zi vaqtlarda qolip suv bilan sovutilib turish mumkin.

Vertikal markazdan ko‘chirma mashinalarda kalta detallar
qo‘yiladi. Bunda detalni tashqi shakli slindirik bo‘lib, ichki yuzasi esa
parabaloid shakli buyum ancha yupqga bo‘lsa, shuncha silindr shaklda
bo‘ladi. Qoliplar metall yoki qum tuprogdan bo‘lishi mumkin. Qolipni
aylanish tezligi, quymaning sifati shakli va kimyoviy tarkibiga qarab
belgilanadi va u 250-1500 ayl/min o‘rtasida bo‘ladi. Quymani
diametri gancha katta bo‘lsa, tezlik shuncha kichik bo‘ladi.
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O*z-o0‘zini tekshirish va mustahkamlash uchun savollar:

1. Domna pechida nima ishlab chiqaradi?

2. Domna pechi ganday qismlarga bo‘linadi?

3. Domna pechining yordamchi qurilmalariga nimalar kiradi?

4.Po‘lat deb nimaga aytiladi?

5. Konvertor usulida po‘lat olish nimaga asoslangan?

6 Kislorod tepasidan xaydaydigan konvertor usulida qanday
ustunliklar bor?

7 Marten pechi qanday ishlaydi?

8.Marten usulida qanday jarayonlar bor?
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IX BOB. QUYMAKORLIK. QUYISH MATERIALLARI,
QUYMAKORLIK TEXNOLOGIYASL
PO‘LATLARNI QUYISH USULLARI

Po‘latlarni ustidan quyish. Po‘latlarni ostidan quyish. Po‘latlarni
uzluksiz quyish

Ma’lumki, ko‘pgina mamlakatlarda, chunonchi, Misr, Gresiya,
Xitoy va boshga joylarda olib borilgan arxeologik qidirishlar shuni
ko‘rsatadiki, odamlar oramizdan 5000 yil mugaddam ham turli
magqsadlar uchun turli metallar va qotishmalardan quyma buyumlar
tayyorlaganlar. Asrlar osha bu san’at avlodlardan-aviodlarga o‘tib,
rivojlana bordi va rivojlanib bormoqda.

Qadimgi Rossiyada mis va bronzalardan ko‘plab quymalar ishlab
chiqarilgan bo‘lsada, cho‘yan quymalar ishlab chigarish XV-XVI
asrlarda boshlangan. Masalan, 1586 yilda mashhur rus quymakori
Andrey Choxov rahbarligida bronzadan ogirligi 40 t ga yaqin,
stvolining kalibri 73 mm, uzunligi esa 5,34 m bo‘lgan juda katta
zambarak quyildi va unga «Tsar-pushka» degan nom berildi.

Dastlabki cho‘yan quyish korxonalari XVII asrda Tula atrofida.
XVIII asrda esa Uralda qurilgan. Po‘lat quymalari ishlab chiqarish
XIX asr boshlarida boshlanib, konvertorlar, marten pechlari
yaratilgandan keyin tez sur’atlar bilan rivojlana boshladi.

XIX asming ikkinchi yarmigacha quymakorlik ilmiy asosga ega
emas edi. Quymakorlikning ilmiy asoslari rus olimlaridan A.S Lavrov,
N.V Kalakutskiy, P.P Ansonov, P.M Obuxov, D.K Chemov, A.A
Baykov va boshqalarning tadqiqotlari tufayligina yaratildi.

Suyugqlatirilgan metall (qotishma) va metalmas materiallardan
qoliplarga quyish yo‘li bilan turli shakldagi xom-ashyo, buyum yoki
detallar hosil qilishga quymakorlik, quymakorlik mahsulotiga esa
quyma deb ataladi. O‘tkazilgan tadqiqotlar hamda kuzatishlar shuni
ko‘rsatadiki, turli mashina detallarining og‘irlik jihatidan qarib 40-
80%i quyma trazida olinadi. Bu usul orqali metallardan bolg-alash,
shtamplash usullari bilan tayyorlash giyin bo‘lgan va ba’zi mutlaqo
tayorlab bo‘lmaydigan turli og‘irlikdagi (hatto 300 t dan ham ko‘proq)
xilma-xil quymalar, chunonchi, avtomobil va traktorlarning silindrlar
bloki, dastgoh staninlari olinadi. Murakkabligi o‘stacha detalni
prokatdan mexanik ishlashda 75% gacha, shtamrejagan xomashyoni
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ishlashda 50% gacha, cho'yan quymani ishlashda esa 20% gacha
metall girindiga aylanadi. Ana shu keltirilgan texnik - igtisodiy
afzalliklarga ko‘ra, quymakorlik mashinasozlikda muhim o‘rin to‘tadi.

Ishlab chiqariladigan quymaning turiga, seriyasiga va boshqa
ko‘rsatkichlarga qarab quymakorlik korxonalarining quyidagi turlari
mavjuddir:

1. Individual korxonalar bo‘lib, bunda ishlab chigariladigan
quymalarning turi tez-tez o‘zgarib turadi.

2. Seriyalab quyma ishlab chiqaruvchi korxonalar bo‘lib, bunda
ishlab chiqariladigan quymalar turi tez-tez o*zgarmaydi.

3. Ko‘plab quymalar ishlab chiqaruvchi yirik korxonalar bo‘lib,
bunda quymalar ming-minglab, ya’ni seriyalab ishlab chiqariladi.

Qoliplar klassifikatsiyasi. Quymakorlik sanoatida quyma detallar
ishlab chiqarish uchun, asosan quyidagi qolip turlaridan foydalaniladi:

a) Bir martalik qoliplar bo‘lib, asosan, qum va gilni suv bilan
qorishtirib tayyorlanadi;

b) Muvaqqat qoliplar bo‘lib, yuqori temperaturaga chidamli
materiallarni (shamot, magnezit, qum, asbest va boshgalarni) gil bilan
gorishtirib tayyorlanadi;

v) Doimiy goliplar bo‘lib, asosan, cho‘yan va po‘latdan (ba’zi mis
va alyuminiy qotishmalaridan) tayyorlanadi;

Shuni ham qayd qilish kerakki, qoliplar unga metall quyishidagi
holatiga ko‘ra nam va quruq xillarga bo‘linadi.

Nam qoliplar quymalar olish siklini gisqartirib, narxini
arzonlashtiradi. Lekin qoliplar nam bo‘lganligi tufayli zich va
puxtalikka ega bo‘lmaydi.

Qurug qoliplar puxta qoliplar bo‘lib, quymani g‘ovaklik va
boshqa nugsonlarda xoli giladi.

Qolipga quyiladigan aralashmalaming puxta, plastik, gaz
o‘tkaznvchan, o‘tga chidamli, sigiluvchan, metallarga
yopishmaydigan va tannarxi arzon bo‘lishi talab gilinadi.

Qolip aralashmasidan qoliplar turli usullar bilan tayyorlanadi.
Qoliplar turi va ko‘rinish (konstruksiya)lari jihatidan quymaning
shakli, of‘lchamlari va soniga bog‘liq holda loyihalanadi va
tayyorlanadi. Bundan tashqari, quymakorlik sanoatida yaxlit modellar
ham ishlatiladi. Boshqacha qilib aytganda, modellar konstruksiyasi
tayyorlanadigan quymaning konfiguratsiyasiga bog‘liq bo‘ladi.
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Model komplektiga asosan model , modelning tag taxtasi, sterjen
yashiklari, model plitalari, nazorat andazalar, shibba, opoka, lineyka
va boshqa moslamalar kiradi, lekin bularning ichida eng muhim
modeldir.

Model komplekti materiallar sifatida esa yog‘ochlardan (ba’zi
gips va sementdan), metall qotishmalaridan va plastmassalardan
foydalaniladi. Metall modellari har xil muhitlarga chidamli bo‘lib,
uzoq vaqt ishlatilganda ham o‘z o‘lchamlarini saqlaydi, qolipda aniq
iz hosil qilib, aniq shakili va oflchamli quymalar olinishini
ta’'minlaydi. Shuning uchun ham bunday materiallar gimmatligiga
qaramay, ulardan model va sterjenlar tayyorlashda keng foydalaniladi.

Mashina yordamida qolip tayyorlashda quymaning modeli,
quyish sistemasining modellari elementlari va opoka o‘rnatiladigan
metall model plitasi hisoblanadi.

Opokalar deb qolip materiallarida model aksini olishga
ko‘maklashuvchi ramaga aytiladi. Opokalar konstruksiyasiga ko‘ra,
ajraluvchi, ajralmaydigan. qovurg‘asiz va qovurg‘ali bo‘lishi mumkin.
Model tayyorlash.

’”"‘"""”“‘?\‘T?:l, a’lumki, quymakorlik
Sie——sa= noatida biror quyma detal
ish uchun avval uning
odelini tayyorlash kerak.
mday modellaring turli
g‘och, metall, qotishma,
ki boshqa materiallardan

: yyorlanadi. 9.1-rasmda
7 ammensem  ylkaning  yogfochdan  ikki
9. l-vasm. a-yaxlit model ; b-ittki pallali model; panah qlllb tayyol‘langan

v-gjraluvchi model modeli tasvir]angan bo‘hib,
ajraluvchi  holdagi birikmalardir. Albatta, modelning shakli
quymaning shakliga o‘xshash bo‘ladi, o‘lchamlari esa kattaroq
gilinadi (ya’ni material turiga bog'liq bo‘ladi), chunki qolipga
quyilgan metall qotish jarayonida ma’lum daraja (miqdor)da kirishadi.

Quymakorlik sanoatida qolip tayyorlash uchun foydalaniladigan
va eng ko‘p ishlatiladigan ba’zi qotishmalarning chizigda kirishuvchi
darajasi 9.1-jadvalda keltirilgan.

150



9.1-jadval
Ba’zi qotishmalar uchun chizigli kirishuv darajalarining

qivmatlari
Chizigli Chizigli
Qotishmalar nomi kirishuv Qotishmalar nomi kirishuv
darajasi, % darajasi %
Kul rang cho‘yan 1,0-0,3 Qalayli bronza 1,4-1.6
Oq cho‘yan 1,7-2,0 Latun 1,3-1.8
Uglerodli po‘lat 2,0-2,5 Ko‘p kremniyli- | 0,2-1,2
alyuminiyli gotishmalar
Marganesli po‘lat 2,8-3.0 Magniy qotishmalari 1,0-1.6
Titan va uning | 1,5-2,3 Qalaysiz bronza 2,325
qotishmalari
Ruxli gotishmalar 0,3-1,2

Jadvalda keltirilgan qotishmalarning erkin chizigli kirishuvini
(Afenk g k)foiz hisobida quyidagi formula yordamida hisobga olinadi;

Al =lv“‘l"-100
] da

4K

1,,-modelning uzunligi, mm;

/,~quymaning uzunligi, mm

Shuni qayd qilish lozimki, hajmli va erkin kirishuvchi darajalar
turli metall, qotishma va metallmas materiallar uchun turlicha bo‘lishi
amalda tasdiglangan. Shuning uchun turli materiallardan modellari
tayyorlash jarayonida bu parametrlarini ham hisobga olish zarur, aks
holda tayyorlangan quyma detal (buyum) o‘lchamlari ko‘zlangandek
bo‘Imaydi.

Model tayyorlashda uning qolipidan oson chigishi lozimligi ham
nazarda tutiladi. Modelning qolipdan chigarish oson bo‘lishi uchun
uning vertikal yuzalari ma’lum darajada davlat texnik nazoratga
muvofiq, giya qilib tayyorlanadi. Bu giyalik yog‘och modellari uchun
0°15’ dan 3° gacha, metall modellar uchun esa 0°20’ dan 1°30' gacha
bo‘ladi.

Yog‘och modellar garag‘ay, archa, zarang, olxa, lipa, buk kabi
gattiq daraxt navlaridan, metall modellar esa turli gotishmalardan
tayyorlanadi.

Yog‘och modellar nam tortmasligi uchun ular bo‘yoqlar bilan
bo‘yaladi. Har xil gotishmalardan olinadigan quymalarning modellari

151




turli rangga bo‘yaladi. Masalan, cho‘yan va po‘lat modellari esa sariq
rangga bo‘yaladi.

Kesib ishlanishi lozim bo‘lgan quymalarning sirtiga qora dog'‘lar
(belgilar) qilinadi.

Quymada bo‘shliglar hosil qilish lozim bo‘lsa, sterjenlardan
foydalaniladi. Sterjenni qolipga o‘rnatish uchun esa qolipda tayanch
yuzalar hosil qilinadi. Qolipda tayanch yuzalar hosil qilish uchun
modelda bo‘rtigchalar qoldiriladi. Bunday tayanchlarning sirti qora
rangga bo‘yaladi.

Sterjen  tayyorlash.
erjenlar bo‘shliq yoki
wol (teshikli) qo‘ymalar
ishdagina ishlatiladi. Ular
axsus qoliplar (sterjen
ishiklari) yordamida
yyorlanadi.

9.2-rasmda sterjen
ishigi «a» va hosil
lingan sterjen «b» da

9.2-rasm. Sterfen yashigi (a; va shu yashik tasvirlangan. Yakkalab va

yordamida tayyorlangan sterjen (bj Sterjenlar kichik seriyalab ishlab

golipga garaganda og ‘irrog sharoitda ishlaydi. chiqa_rishda steljenlar
qo‘lda tayyorlanadi va bunda yog‘och qoliplardan foydalaniladi, yirik
seriyalab va ko‘plab ishlab chiqarishda esa metall qoliplardan
(metallardan yasalgan sterjen yashiklardan) foydalanib, mashinalarda
tayyorlanadi. Sterjen tayyorlashda xuddi model tayyorlashdagi kabi,
quymaning qotish jarayonida kirishuvchi albatta hisobga olinadi, ya'ni
sterjenning o‘lchamlari quymada hosil qilinishi kerak bo‘lgan
bo‘shligning o‘lchamlaridan kichik gilinadi.

Shu sababli sterjen materiallari puxtaroq bo‘lishi, gazlari yaxshi
o‘tkazishi lozim. Bundan tashqari, sterjen materiallari quymadan oson
ajraladigan va nam tortmaydigan bo‘lishi ham kerak. Sterjenning
mustahkamligini oshirish uchun uning orasiga karkas (armatura)
qo‘yiladi, gaz o‘tkazuvchanligini oshirish uchun esa sterjenning
boshidan oxirigacha sim tiqib olinadi, murakkabroq sterjenlar ichiga
pilik (kanop, poxol o‘ramlari va shu kabilar) qo‘yiladi, sterjen tayyor
bo‘lganda ular sug‘urib olinadi yoki sterjen quritilayotganda kuyib
ketadi.
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Sterjen tayyorlanadigan materiallaring (aralashmaning) asosiy
tarkibiy qismlarini kvarts qumi, gil va turli bog‘lovchi moddalar
tashkil etadi. Bog‘lovchi moddalaming asosiy vazifasi sterjenni yetarli
darajada puxta qilishdan iborat. Bunday bog‘lovchilar sifatida
o‘simlik moylari, nefi, torf, ko‘mir, slanes va yog‘ochni qayta ishlash
mahsulotlari, anorganik birikmalar (suyuq shisha, sement) va
boshqalar ishlatiladi.

Tayyorlangan sterjenlar tegishli pechda 200°C dan 400°C gacha
temperaturada 5-10 soat davomida quritiladi, natijada sterjenning
puxtaligi zarur darajaga yetkaziladi.

Sterjenlar qolipga modeldagi turli figuralar yordamida hosil
qilingan tayanchlar, shuningdek, maxsus tirgaklar yordamida
o‘rnatiladi.

Qolipga suyuq metall quyilganda tayanchlar (tirgaklar)
suyuqlanadi-da, quymaga aralashib ketadi. Bunday tayanchlar, asosan,
asosily quyma materialga nisbatan pastroq temperaturada eriydigan
ugleradli po‘lat, cho‘yan va boshqa gotishmalardan yasaladi.

Qo‘yma buyum (detallarni hosil qilish uchun quyiladigan
qotishmalaming temperaturalari quyidagicha qabul qilingan. Masalan,
po‘lat uchun 1500+1600°C, bolg‘alanuvchi cho‘yan uchun 1380-
1450°C, kul rang cho‘yan uchun 1260-1400°C, bronzalar uchun 1100-
1150°C, alyuminiy qotishmalar uchun 700-780°C, magniyli
qotishmalar uchun 680-780°C va hokazo.

Shu boisdan quyiladigan quyma devori ganchalik yupqa bo‘lsa,
quyiladigan metall yoki qotishmaning temperaturasi shuncha yuqori
bo‘lishi talab qilinadi.

Quymalar olishning maxsus turlari. Sanoat miqyosida
quymalar olishning maxsus usullariga: suyuglantirilgan metall yo
qotishmalarni qoliplar (kokillar)ga quyish, markazdan qochirma
quyish, bosim ostida quyish, suyuqlanuvchan modellardan foydalanib
quyish va maxsus qobiqli qoliplarga quyish kabilar kiradi. Ana shu
usullarini gisqacha ko‘rib o‘taylik.

Kokillarga quyish yo‘li bilan olinadigan cho‘yan va po‘lat
quymalarda ichki bo‘shliglar (teshiklar yoki chuqurchalar) hosil qilish
zarur bo‘lsa, odatdagi qoliplarda ishlatiladigan strjenlardan, alyuminiy
qotishmalar va magniy qotishmalari uchun esa ajraluvchi metall
sterjenlardan foydalaniladi. Suyuq metall kokillar ustidan, yonidan
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yoki ostidan quyilishi mumkin. Kokillarga ichki yuzalari o‘tga
chidamli material va bo‘yoglar bilan qoplanadi. Kokillarga suyuq
metall yaxshi to‘lishi uchun ular oldindan qizdirib olinadi.

Kokillarga quyish usuli mehnat unumini oshirishga, quyma
sirtining sifatini hamda uning mexanik xossalarini yaxshilashga, kesib
ishlash uchun qoldiriladigan ortiqcha galinligini kamaytirishga imkon
beradi.

Markaz qochirma quyish usulida silindrsimon jismlar shaklidagi
quyimlar, masalan, truba, vtulka, shkiv, g‘ildirak, shesternya, mufta
disklarning xomashyolarini olish uchun qo‘llaniladi. Bu usulning
mohiyati shundaki, suyuq metall gorizontal yoki vertikal o‘z atrofida
1000 ayl/min tezlik bilan aylanuvchi golipga quyiladi. Qolipning va
demak, qolipga quyilgan suyuq metallning aylanishi natijasida hosil
bo‘ladigan markazdan qochma kuchlar metallni qolib devoriga siqadi,
natijada metall darhol qotib, qolip shakliga kiradi.

Markazdan qochirma quyish usulida olingan quymalarning
zichligi va mexanik xossalari, shuningdek, bu usulning foydali ish
unumi yuqori (n) bo‘ladi. Bu usulda quyma buyum (detal)lar olish
uchun ishlatiladigan qoliplar, asosan, metall yoki gqotishmalardan
tayyorlanadi va ko‘pincha ma’lum bir texnologik jarayonni bajarish
vaqtida doimiy suv bilan sovitilib turiladi.

Bosim ostida quyish usulining asosiy mohiyati shundaki, suyuq
metall (qotishma) po‘lat qolipga katta bosim ostida quyiladi.
Tayyorlangan quyma g'ovaksiz, sirtqi nugsonsiz, toza va aniq bo‘ladi.
Oson suyuglanuvchi rangli qotishmalardan (aynigsa alyuminiy, rux,
magniy qotishmalaridan) murakkab shakilli, yupqa devorli, aniq
o‘lchamli, toza yuzali va og‘irligi 50 kg gacha bo‘igan quyimlar
(samolyot, avtomobil va boshqa mexanizmlamning detallari uchun
quymalar) olishda bu usuldan keng foydalaniladi.

Bu usulda quyish uchun mashinalar porshenli va kompressorli
bo‘lishi mumkin. Porshenli mashinalarda suyuq metall qolipga
porshen (plunjer) bosimi ostida, kompressorli mashinalarda esa
sigilgan havo bosimi ta’sirida haydaladi va tegishli formadagi
quyimlar hosil gilinadi.

Suyuqlanuvchi model yordamida quyma olish usulida quyma
olish uchun oson suyuglanuvchi materialdan-parafin, steorin, mum
(bitum) va boshqalardan turli quymaning modeli tayyorlanadi. Buning
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uchun esa po‘lat, bronza yoki latundan model etaloni yasalib, bu
etalonni oson suyuqlanuvchi qotishmaga botirish yoli bilan press-
qolip tayyorlanadi. Ana shu press-qolip suyuglantirilgan parafin,
steorin, mum (bitum) bilan 3-6 atm (303-606 kn/m?) bosim ostida
to‘ldrilib, juda aniq model hosil qilinadi. Shu usulda tayyorlangan bir
necha model blok gilib yig‘iladi va quyish tizimiga tutashtiriladi.

Keyin esa bu yig‘ilgan modellar bloki suyuq shisha yoki
gidrolizlangan etil silikat (S2NsOs) Si eritmasi bilan kvarts kukuni
qotishmasiga 2-3 marta botirib olinadi, bunda modellar bloki sirtida 2-
3 mm qalinlikdagi o*tga chidamli silliq qoplam hosil bo‘ladi. Natijada,
modellar bloki havoda 2-3 soat davomida quritilgandan keyin opoka
ichida atrofi qolip aralashmasi bilan zich qilib to‘ldiriladi. Opoka,
ichidagilar bilan birga, mufelli pechda qzdiriladi, bunda modellar va
quyish sistemasi suyuqlanadi hamda tashqariga oqib chiqadi, natijada
modellar va quyish sistemasi o‘mi bo‘shab qoladi, ya’ni tayyor holga
keladi. Bu golip 800-900°S gacha qizdiriladi, bunda golip puxtalanadi
va metall quyish uchun tayyor holga keladi. Bunday qolipga suyuq
metall odatdagi usul bilan ham, modeldan qochirma usul bilan ham
quyilishi mumkin. Bu usul bilan quyilganda hosil gilinadigan quyma
zich bo‘ladi, demak, uning mexanik xossasi yaxshilanadi.

Tegishli usulda quymalar olish murakkab bo‘lishiga va olinadigan
quymalar gimmat turishiga qaramay, ko‘pgina hollarda o°zini oqlaydi,
chunki olingan quymalar shu qadar aniq bo‘ladiki, ularni kesib
ishlashga hatto zarurat ham qolmaydi yoki kesib ishlash, jilvirlash,
jilolashdangina iborat bo‘ladi. Suyuqlanuvchan modellar yordamida
(og‘irligi 3 kg gacha) buyumlar (detallar), masalan, samolyot va
avtomobilning kichik detallari, tikuv mashinasi detallari, kesuvchi
asboblar, o‘Ichash asboblari va boshqa detallar quyiladi.

Qobiq qoliplar yordamida quymalar olish uchun ko‘pincha
qotishmalardan, masalan, cho‘yvandan quymaning ikkinchi pallali
modeli (qolip ikki simmetrik gismdan iborat bo‘lgan holda
tayyorlanadi, ya'ni avval qolipning birinchi yarmi. keyin ikkinchi
yarmi bir xil texnologik jarayonda bajariladi) yasaladi, modelning har
bir pallasi metall plitaga mahkamlanadi. Ana shu model asosida
qobiq qolip (qolipning yarmi) tayyorlanadi. Qolip materiali sifatida
kvarts qumi kukuni bilan bakelit (fenol-formal degid smolasi) kukuni
(pul verbakelit) aralashmasidan foydalaniladi. Natijada, ma’lum bir
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texnologik jarayon orqali tayyorlangan qobiglar (ikkita yarim qoliplar)
o‘zaro birlashtiriladi va tayyor qgobiq qolipli hosil bo‘ladi. Bu golipga
suyuq metall kiradigan teshik ochiladi, yashik vertikal holatda
o‘rnatilib, atrofi qum bilan zich qilib to‘ldiriladi va shundan keyin
suyuq metall yoki gotishma quyiladi.

Quyimalarda ichki bo‘shliglar hosil qilish zarur bo‘lgan hollarda
qobiq (qolipning yarmi) qoliplarga maxsus mashinalar yordamida
tayyorlangan qobiq sterjenlar o‘rnatiladi. Bunday qoliplar istalgan
quymakorlik qotishmasidan quymalar olishga imkon beradi. Bunday
qoliplar olingan quymalarning o‘lchamlari aniq chigadi.

Hozirgi vaqtda qobiq qoliplar tayyorlash jarayonlari
mexanizatsiyalashtirilgan va avtomatlashtirilgan. Bunday qurilmalar
soatiga 500 ga yaqin qobiq tayyorlash imkoniui beradi. Shunday qilib,
yuqoridagi quymakorlik sexlarida ishlatiladigan maxsus ilg‘or tahlil
qilish tufayli shunday xulosaga kelish mumkinligi, bu wusul
(metod)larning tobora keng joriy gilinishi quymalar o‘lchamlarining
aniqligi, yuza tekisligini oshirmoqda, quymalar puxtaligining bir
necha baravar ortishi amalda tasdiglanmoqda.

Quymaning tannarxi korxonaning xarakteriga, quymaning
materialiga, murakkabligiga, o‘lchamlariga, og'irligiga va boshqa
ko‘rsatkichlarga bog‘lig bo‘ladi.

Quyma olish uchun suyuq metall va qotishmalarni tayyorlash.
Ma’lumki, quymakorlik sexlarida quyma buyumlari turli formaga ega
bo‘lgan qoliplarga suyuq metall va gotishmalami quyish orqali hosil
gilinadi. Buning uchun quymakorlik sexlarida metall va qotishmalarni
suyuqlantirish uchun ishlatiladigan tegishli konstruksiyadagi
pechlardan foydalaniladi. Qanday pechlar turi (konstruksiyasi)dan
foydalanish metall va qotishmalarning xiliga bog‘liq bo‘ladi. Masalan,
cho‘yanni suyuqlantirish uchun, asosan vagrankadan, po‘latni
suyuglantirish uchun kichik konvertor, kichik marten pechi, elektor
yoy pechlari, induksion pechlardan, . rangdor qotishmalar
suyuglantirish uchun esa elektor yoy pechlari, qarshilik pechlari,
induksion pechlar va boshqalardan foydalaniladi.

Yuqorida qayd gilganimizdek, quymakorlik cho‘yani, odatda,
vagranka deb ataladigan pechda suyuglantiriladi. Vagranka domna
pechi jarayonida ishlaydi. Kojuxi po‘lat listlarni parchinlash yoki
payvandlash yo‘li bilan tayyorlanadi. Ichki qoplami shamot g*ishtidan
teriladi. Vagrankaning furmalar teshigidan shixta tushirish
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darchasigacha bo‘lgan gismi shixta deb, furmalar teshigidan pastki
qismi esa gorn deb ataladi. Hozirgi vagrankalarning bo‘yi 9-10 m ga,
shixtasining diametri esa 3 m gacha yetadi. Vagrankalaming ish
unumi 1 soatda suyuqlantirib olinadigan cho‘yan migdori bilan
belgilanadi va pechning diametriga qarab, 25 tonnagacha suyuq
cho‘yan olish mumkin,

Bunday vagranka cho‘yanning suyuglantirilishi quyidagicha:
cho‘yan suyuglantirishda shixtaning metall qismi-quymakorlik
cho‘yani korxona chigindisi, mashina siniglari va ozroq miqdorda
temir-tersakdan iborat bo‘ladi. Yoqilg‘i sifatida, asosan, koks
ishlatiladi. Flyus sifatida ohaktosh, dolomit, asosli marten shlaklari va
boshqa materiallardan foydalaniladi. Vagrankada koks, metall shixta
va flyus maxsus darcha orqali tushiraladi. Koksning yonishi uchun
zarur bo‘lgan havo (ba’zan kislorod bilan boyitilgan havo) bosim
ostida halqasimon trubaga va undan furmalar orqali gomga beriladi.
Hosil bo‘lgan suyuq cho‘yan gornning qiya tubidan maxsus nov orqali
kovshlarga tushiriladi, kovshlardan esa qoliplarga quyib chiqgiladi va
tegishli konfigurasiyali quyma buyum hosil qilinadi.

Quymakorlik korxonalarida po‘latni suyuqlantirishda kichik
konvertor (kichik bessemerlash deyilib, hozir sanocat miqyosida
deyarli ishlatilmaydi), kichik marten pechlari va boshqa pechlardan
foydalaniladi.

Yuqori sifatli cho‘yan va quymalar olishda ikki-uch agregatd
suyuqlashtirish usulidan foydalaniladi. Masalan, po‘lat dastlabki
konvertorda, so‘ngra elektor pechda suyuglantiriladi va bu jarayon
dupleks jarayoni deb ataladi.

Agar metall ketma-ket uch agregatda, masalan vagranka,
konvertor va elektor pechda suyuqlantrilsa, bunday jarayon tripleks
jarayoni deyiladi. Bronza elektor yoy pechlarida, alyuminiy
qotishimalari esa qarshilik pechlarida suyuqlantiriladi.

Metallarni  suyuqlantirishda ba’zan tigelli pechlardan ham
foydalaniladi. Tigellaming sig‘imi 50 kg da 300 kg gacha bo‘ladi.

Yuqoridagi pechlarda suyuqlantirilgan metallar kovshlar,
kovshlardan esa qoliplarga quyiladi.

Suyuq metall goliplarga ikki usulda quyilishi mumkin:

A) suyuq metall kovshlar qoliplar oldida keltiriladi;

B) kovsh go‘zg‘almas holatda bo‘lib, qoliplar maxsus konveyerda
kovsh ostida surib turiladi.

157
























































































































